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Bauen mit Flair - Wohngesund und brandschutztechnisch sicher

FOAMGLAS®, der geschlossenzellige Dammstoff, nimmt langfristig keine Feuchtigkeit durch Dampfdiffusion
auf und bewahrt sich als stauchungsfreier Untergrund fr langlebige Beschichtungen.

FOAMGLAS® ist gleichzeitig nicht brennbare Dammmung und Dampfsperre. In Verbindung mit ausgewahlten
Systembaustoffen wird Werterhalt und hoher thermischer Komfort geboten.

FOAMGLAS® Innendammsysteme kombinieren
Bausubstanzerhalt (Bauphysik)
Brandschutz
Umweltschutz + Baubiologie

FORMGLAS

Building

Deutsche FOAMGLAS® GmbH
Hotline 0800 5202028

www.foamglas.de
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EDITORIAL

INNENDAMMUNG

Liebe Leserinnen und Leser,

im Jahr 2012 hat unser Fachverband die erste Technische Richtlinie zur Pla-
nung und Ausfiihrung von Innenddmm-Systemen veréffentlicht. Sie hat zu-
sammen mit weiteren Aktivitdten einen Grundstein gelegt, um das Ver-
trauen in die dauerhafte Funktionsfahigkeit und die Mdéglichkeiten von
Innenddmme-Systemen zu erhdhen. Ein wichtiger Meilenstein dabei war
der erste Leitfaden Innenddmmung, den wir bereits Anfang 2013 gemein-
sam mit der Redaktion der DBZ Deutsche BauZeitschrift herausgegeben
haben. Das hohe Interesse und die sich daraus entwickelnden fachlichen
Gesprache haben uns - Fachverband und Verlag — darin bestarkt, eine
neue Ausgabe in Angriff zu nehmen. Und wir danken allen, die zum Gelin-
gen beigetragen haben.

Wir freuen uns, dass Sie heute die zweite Ausgabe in lhren Handen
halten und freuen uns Uber Ihr Interesse. Es zeigt, dass Innenddmmung
heute als eine funktionale Variante zur Dammung von Au3enwéanden gese-
hen wird, insbesondere fur Geb&dude mit historischen oder feingliedrigen
Fassaden. Die Sanierung dieses Baubestands stellt ein wichtiges Potential
zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele dar. Zudem erdffnet
sie entsprechend qualifizierten Planern, Architekten und Fachhandwerkern
interessante Marktchancen.

Wichtig fur die Dauerhaftigkeit der Lésungen ist die Beachtung von
bauphysikalischen Vorgéngen bereits in der Planungsphase wie auch spé-
ter in der Ausfuihrung. Dementsprechend umfasst das Themenspektrum
dieses Heftes, ebenso wie die vollig Uberarbeitete Technische Richtlinie
des Fachverbands, deutlich mehr Details sowie spannende Integrations-
maoglichkeiten von Installationen, Lautsprechern und Heizungen. Lassen
Sie sich Uberraschen und anregen!

Sie werden feststellen, dass moderne Innenddmm-Systeme weit mehr
konnen als Energie sparen. Der fachgerechte Einbau und die ungeheure
Bandbreite an unterschiedlichen Systemaufbauten, Dammstoffen sowie
Oberflachengestaltungen kdnnen den Wohn- und Lebenskomfort dank
warmer Innenwéande erheblich verbessern und den Wert einer Immobilie
steigern. Zudem hat die Ddmmung der Geb&udehiille — ob von innen oder
von auf3en — auch noch einen gesundheitsfordernderen Aspekt: Warme
Wandoberflachen neigen deutlich weniger zur Kondensatbildung und redu-
zieren damit das Risiko des Schimmelbefalls. Geniigend positive Argu-
mente also, um sich mit dem Thema zu beschéftigen.

Dazu wiinscht Ihnen der Fachverband eine spannende Lektlre und viel
Erfolg bei der Umsetzung!

Ingo Fuchs, Vorstand Innendédmm-Systeme
Heiko Riggert, Technischer Obmann Innenddmm-Systeme
Ralf Pasker, Leiter Technik

2015 Leitfaden Innendammung

Details zur Technischen Richtlinie
fur IDSysteme und deren Bezugs-
mdoglichkeiten sowie erganzende
Informationen erhalten Sie unter
www.innendaemm-systeme.de.
Dort finden Sie auch einen laufend
aktualisierten Forderratgeber.

IR WWEIERWABIZNdes Fraunhofer

IBP zur hygrothermischen Simulati-
on erhalten Sie zum Download un-
ter www.wufi.de.

Das Simulationsprogramm Delphin|

des Instituts fur Bauklimatik an der
TU Dresden finden Sie unter
www.bauklimatik-dresden.de.

IDIEAVAVARY (Y el Eis]y der Wissen-

schaftlich-Technischen Arbeitsge-
meinschaft fir Bauwerkserhaltung
und Denkmalpflege kénnen Sie be-
stellen unter www.wta.de.

Das dena-Planungshandbuch zum
energieeffizienten Bauen und Sa-
nieren kann bestellt werden unter
www.zukunft-haus.info.
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Die neue Ausgabe des Leitfaden Innenddmmung und viele
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www.DBZ.de/Leitfadeninnendaemmung-2.0
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Capatect Innenddmmsysteme

Profitieren Sie jetzt von den innovativen Capatect Innendammsystemen mit der Ldsung flir perfekte Ecken.

Der einzigartige IDS Thermowinkel wird im Gegensatz zum herkdmmlichen Dammkeil komplett in den Putz S steme
eingebettet — so bleiben Wande absolut plan und optisch attraktiv. Die kapillaraktiven Innendammsysteme y
verflgen zudem Uber hervorragende energetische Eigenschaften, sorgen flir ein angenehmes Raumklima D

und bieten sicheren Schutz vor Schimmelbildung.
Informieren Sie sich gleich im Detail: www.caparol.de/innendaemmung




TECHNISCHE GRUNDLAGEN

INNENDAMMUNG
IM DETAIL

NEUE RICHTLINIE ZUR INNENDAMMUNG VON AUSSEN-

WANDEN MIT INNENDAMM-SYSTEMEN

Die Technische RichtlinicpAI@Ieale[H=le =]
Planung von Innendamm-Systemen kann ab
sofort in der Geschéaftsstelle des Fachver-
bands WDVS vorbestellt werden (Fremers-
bergstralle 33, 76530 Baden-Baden, info@
heizkosten-einsparen.de). Die Auslieferung
ist ab Juni 2015 geplant.

Ralf Pasker, Heiko Riggert

Im Januar 2012 hat der Fachver-
band Warmedamm-Verbundsys-
teme die erste technische Richt-
linie zur Planung und Ausfiihrung
von Innendamm-Systemen vero6f-
fentlicht. Es galt, diffusen Vorbe-
halten gegen die Innendammung
mit sachlicher Information zu be-
gegnen sowie Systemanbietern,
Planern und dem Fachhandwerk
erstmals eine Leitlinie an die
Hand zu geben. Diese bildet zu-
gleich die Grundlage fur das Qua-
litatssiegel Innendammsysteme.
Mit diesem signalisieren die Her-
steller des VVerbands, dass sie fur
die von ihnen angebotenen Sys-
teme die Funktionalitat nachge-
wiesen haben. Um die Richtlinie
noch besser als Planungsinstru-
ment nutzbar zu machen, haben
die Experten des Verbands jetzt
eine grundlegend Uberarbeitete
2. Auflage erstellt.

Die erste Auflage der Technischen Richtlinie des Fachverbands lieferte be-
reits einen Uberblick (iber die Vielfalt unterschiedlichster Systemaufbauten.
Zudem wurde auf grundlegende bauphysikalische Aspekte eingegangen
sowie auf bestehende Regelwerke hingewiesen, die im Zusammenhang
mit Innenddmm-Systemen zu beachten sind. Die Erfahrung der letzten Jah-
re und das steigende Interesse haben aufgezeigt, welche Themen einer
weiteren Detaillierung und Erlauterung bedirfen. Diese sind in die Erstel-
lung der neuen Richtlinie eingeflossen. Neu aufgenommen wurden unter
anderem die folgenden Themenstellungen.
Zur Schaffung eines Grundversténdnisses fur die notwendige Sensibilitat
beginnt die neue Technische Richtlinie mit der Darstellung hygrischer Be-
sonderheiten bei Innenddmmungen:
— hygrothermische Simulation zur fachgerechten Planung eines dauerhaft
funktionssicheren Innenddmme-Systems
— Bedeutung von Schlagregenschutz, Trocknungspotential, aufsteigender
Feuchte, Salzbelastung, Leckagen, Thermografie fur das Feuchtema-
nagement
— Auswirkungen der Feuchtebelastung durch die Raumnutzung
— Darstellung von Anwendungsgrenzen
— Einsatz von Innendédmm-Systemen zur Schimmelpravention
— konstruktive und bauphysikalische Optimierung von Wérmebriicken
— Bedeutung des richtigen Liftungsverhaltens
Die Richtlinie erlautert, dass die Anwendung hygrothermischer Simulations-
verfahren zu einem sicheren bzw. erfolgreichen Nachweis von Innendamm-
Systemen fiihrt, sofern die notwendigen Kennwerte aller Baustoffe be-
kannt sind bzw. sinnvoll abgeschétzt werden kénnen. Die Mitglieder des
Fachverbands stellen diese Werte fur die Komponenten ihres Systems zur
Verfligung.
Feuchteeintrag und Trocknung miissen sich im Jahresverlauf die Waage hal-
ten, um ein Aufschaukeln des Feuchtegehalts der Wandkonstruktion zu ver-
hindern. Das Ziel einer hygrothermischen Simulation ist es jedoch nicht, die
Vorgénge im Bauteil mdglichst exakt abzubilden. Vielmehr geht es darum,
eine Beurteilungsgrundlage zu erhalten, mit der die Funktionalitat einzelner
Systeme im objektspezifischen Gesamtaufbau bewertet werden kann.
Fir die fachgerechte und fundierte Beurteilung wird die Durchfiihrung einer
,.Nullrechnung‘ also des Ist-Zustandes vor der geplanten Sanierung
empfohlen. Ein schrittweises Ergénzen der geplanten Mafinahmen kann
so eventuelle Unstimmigkeiten bei der Materialwahl oder den Klimarand-
bedingungen aufzeigen.
Im Zuge der Planung eines Innenddmm-Systems ist die objektindividuelle
Analyse des Ausgangszustands erforderlich. Hierzu stellt die neue Tech-
nische Richtlinie eine Checkliste bereit. Dabei werden die vorhandenen und
vorgesehenen Baustoffe systematisch aufgenommen. Die vorgesehene
Nutzung gibt Aufschluss tber zu erwartende Feuchtegehalte der Raumluft
sowie deren Schwankungen. Die Informationen aus der Bauwerksanalyse
dienen als Grundlage fir die Simulationsberechnungen.

Leitfaden Innenddmmung 2015



Von besonderer Bedeutung ist die Sicherstel-

lung des Schlagregenschutzes der Aul3enwand, =
damit es von auf3en zu keinen zusatzlichen
Feuchteeintragen in den Wandaufbau kommt.
Dazu werden in der Richtlinie verschiedene
MaRnahmen beschrieben bis hin zur Hydro-
phobierung der AuRenwand.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die
Detailplanung von Innendamm-Systemen.
Anhand zahlreicher Beispiele und Grafiken
werden haufig anzutreffende Einbausituati-
onen dargestellt und mogliche Lésungen
erlautert. Dabei gilt es insbesondere, War-
mebriicken zu vermeiden sowie Anschlisse luftdicht bzw. kon-
vektionsgehemmt auszufuhren. Fir letzteres werden etwa Ausfihrungs-
beispiele z.B. fir den Anschluss an Holzbalkendecken dargestellt und er-
lautert. Auch dem Einbau von Elektroinstallationen (z. B. Steckdosen, Schal-
ter) in eine Innenddmmung sowie geeigneten Befestigungsmdoglichkeiten
an geddmmten Innenwénden wird ein Abschnitt gewidmet. SchlieBlich darf
auch hier die dauerhafte Funktionsfahigkeit des DAmmsystems nicht ge-
féhrdet werden.

Ein besonderes Planungsdetail stellen Laibungen an Turen und Fenstern
sowie Heizkorpernischen dar. Einerseits sollten gerade hier Warmebriicken
vermieden werden, andererseits treffen Planer und Fachhandwerker in der
Regel auf begrenzte Platzverhdltnisse zum Einbau der Dammschicht. Hier
kann der Wechsel auf einen hochdéammenden Dammstoff sinnvoll sein.
Weitere Detailbetrachtungen der Technischen Richtlinie beziehen sich auf
einbindende Wande, Balkonanschlisse, Aul3enecken sowie Rollladen.

%= ® Technische Rj

2ur Innendammuyp
Mit Innends

g von AuBenwin
mm-Systemen (5%

[4) IDSysteme

Die neue Technische Richt-
linie 2.0 wurde grundlich
Uberarbeitet und stellt
wesentlich mehr Planungs-
details bereit

chtlinje 2,0

Autor

Heiko Riggert ist Technischer Ob-
mann Innenddmmung des Arbeits-

kreises IDSysteme im Fachverband
WDVS e.V.

Ralf Pasker ist Leiter Technik im Fach-
verband WDVS e.V.
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BEHAGLICHKEIT FUR IHRE VIER WANDE

INNENDAMMUNG MIT SYSTEM

primusLPS

DIE OFIGINAL LAIBUNGSPLATTE

primusLPS Polytherm
Laibungsplatte

GIMA GmbH & Co. KG
WindmhistraBe 11
91567 Herrieden - Neunstetten
Telefon: (0 98 25) 92 91-0

Mehr Informationen unter
www.gima-spezial.de

Lran

| Die Marke der Profis

.6\'\’t§tssie

2
2
“%

>\_/'

D mman




TECHNISCHE GRUNDLAGEN

WAS BRINGT DIE
NEUE ENEV?

Andreas H. Holm,
Holger Simon

Nach der vorhergehenden Ener-
gieeinsparverordnung, der EnEV
2009, durfte bei einer nachtrag-
lichen Dammung von AulRen-
wanden mit Hilfe einer Innen-
dammung die gedammte Wand
den U-Wert von 0,35 W/(mz2K)
nicht Gberschreiten. Diese Vorga-
be konnte bei Innendammungen,
wenn sie ohne Sachverstand
,blind“ umgesetzt wurde, zu
bauphysikalischen Problemen in
der Konstruktion fihren. U.a. aus
diesem Grund wurde die Anfor-
derung in der EnEV 2014 gestri-
chen. Es stellt sich die Frage, ob
diese Streichung gerechtfertigt
ist oder nicht?

HINTERGRUND

Neben einer Verbesserung des opti-
schen Erscheinungsbildes soll mit einer
Sanierung der Gebaudehlle vor allem
eine energetische Verbesserung einher-
gehen. Oft jedoch setzten wirtschaftliche
oder rechtliche Zwange, der Denkmal-
schutz sowie lokale Gegebenheiten dem
technisch Machbaren Grenzen. Die In-
nenddmmung ist daher in vielen Fallen
die ideale Losung, da sie einen tragfa-
higen Kompromiss zwischen dem War-
meschutz einerseits und wirtschaftlichen
bzw. denkmalpflegerischen Anspriichen
andererseits herstellt. Weiterhin ist es
mit Hilfe einer Innendé@mmung auch
moglich, eine Teilsanierung an einer
Fassade durchzufiihren.

INNENDAMMUNG IM LICHTE DER ENEV 2014

Nicht zuletzt aus diesen Grinden hat die Innenddmmung an Bedeutung
gewonnen und wird in Zukunft vor dem Hintergrund der Bevolkerungsent-
wicklung eine noch wichtigere Rolle einnehmen. Dazu muss man wissen,
dass sich seit 2002 Stadt- und Landflucht generell umgekehrt haben. Wah-
rend bis 2002 mehr Menschen von den Stadtkreisen in die Landkreise ge-
zogen sind, ist das heute umgekehrt. Mit einem jahrlichen Zuzug von ca.
140000 Menschen vom Land in die Stadtkreise schreitet die Urbanisie-
rung seit nunmehr gut zehn Jahren deutlich voran. Abb. 1 zeigt eine Pro-
gnose zur Veranderung der Bevolkerungszahl bis 2025. Die landlichen Regi-
onen verlieren demnach bis tiber 20% ihrer Bevolkerung, wéhrend die
Stadtbevdlkerung teilweise uber 10 % zunimmt. Damit einhergehen wird
eine zunehmende Verknappung und Verteuerung von stadtischem Bau-
grund. Alternativen werden gesucht. Eine zwangsléufige Alternative ist in
erster Linie die Ertlichtigung und Umwidmung der vorhandenen Bausub-
stanz. In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass vor dem Hinter
grund einer hohen stadtischen Bebauungsdichte, Innenddmmsysteme
zukinftig verstarkt zum Einsatz kommen werden. Aktuelle Schatzungen
gehen davon aus, dass etwa 15 bis 25 % der zu sanierenden Aul3enwand-
flache von Wohngebéauden in Deutschland mit Innenddémm-Systemen
saniert werden kdnnten. Ausgehend von etwa 2,5 Mrd. m?2 zu sanierender
AuRenwandflache ergibt sich fir die Innendémmung ein Potential von

ca. 500 Mio. m2.

HISTORIE

Die Innenddmmung ist keine neue Erfindung. Bereits zum Ende des 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Geb&ude von innen geddmmt
— die Dammung von aufRen war damals noch undenkbar. Die Dammstoffe
jener Zeit sind heute allerdings mit Ausnahme der Holzwolle-Leichtbauplat-
ten kaum mehr anzutreffen. Verwendet wurden z. B. Korksteinplatten oder
Leichtbauplatten aus gepresstem und impragniertem Torf (,,Torfoleum®).
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts beschéftigen sich Fachkreise in Deutsch-
land zunehmend mit der Wasserdampfdiffusion. Die Erkenntnisse wurden
empirisch, durch Versuche und Messungen gewonnen, wobei sich besta-
tigte, was die Praxis bereits gezeigt hatte: ndmlich dass die Feuchte-
gehalte damaliger, innengeddmmter Ziegelwénde in einem akzeptablen
Bereich lagen. Allerdings fehlten die theoretischen Methoden, die Tauwas-
sermenge quantitativ zu bestimmen. Infolge kam es in Publikationen zu
einer Uberbewertung des Tauwasserausfalls, gerade in Verbindung mit
dem Thema Innendémmung.

Die Berechnung der Tauwassermenge wurde erst mdoglich, als Ende der
1950er-Jahre Prof. Helmuth Glaser sein Verfahren verdffentlichte. 1981
wurde das sogenannte ,,Glaser-Verfahren* in die DIN 4108-3 aufgenom-
men. Damit war es nun moglich, nicht nur den Bereich des Tauwasseraus-
falls zu bestimmen, sondern auch die zugehérige Menge anzugeben. Aller-
dings fuhrte das dazu, dass in der Fachwelt die Meinung weit verbreitet
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Abb. 1 Prognose der Verdnderung der Bevélkerungszahl von 2005 bis 2025

war, die rechnerische Tauwassermenge wirde im realen Bauteil in gleicher
Hohe auftreten. Dass dies so nicht stimmen kann, zeigt ein Blick auf die
Randbedingungen des Verfahrens. Um den Rechenaufwand — damals noch
ohne Computer — gering zu halten, wurden starre Temperatur- und Feuch-
terandbedingungen, die auf der sicheren Seite liegen sollten, festgelegt.
Die AuRentemperatur betragt im Verfahren z. B. uber zwei Monate kon-
stant -10 °C. Damit wurde ein Verfahren geschaffen, um fur Bauteile nach-
zuweisen, dass sie den rechnerischen Grenzwert einer Tauwassermenge
einhalten.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Bauteile, die nach dem Glaser-Ver-
fahren bestehen, auch in der Realitét funktionieren. Bei Innenddammsyste-
men kann der Nachweis der Funktionstiichtigkeit jedoch h&ufig nicht ber
das Verfahren erbracht werden. Das hat in der Fachwelt zu groRer Skepsis
gegeniber der Innendammung gefihrt. In Verbindung mit mangelnder
Detailkenntnis hat dieser Umstand schlieRlich zu den Vorurteilen gegen-
Uber der Innendammung beigetragen, die heute noch weit verbreitet sind.
Es dréangt sich die Frage auf, warum zahlreiche Innendémmsysteme trotz-
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Veranderung der Bevolkerungszahl 2005 bis 2025 in %

. bis unter -20

B 20 bis unter 10

|:| -10 bis unter -3

D -3 bisunter 3

[] 3 bisunter 10 494 748 830 1156 998 472
Haufigkeiten

. 10 und mehr

D is: Laufende des BBSR,

BBSR-Bevélkerungsprognose 2005-2025/bbw
i y i 31.12.2005

dem funktionieren, obwohl sie im Glaser
Verfahren ,,durchfallen*“? Der Grund ist in
der Komplexitat der Vorgénge des Feuch-
tetransports zu sehen. Diese werden im
Glaser-Verfahren nicht ausreichend beruck-
sichtigt. So werden im Verfahren weder
Sorptionsfeuchte, Kapillarleitung noch
sommerliche Umkehrdiffusion berucksich-
tigt. Darliber hinaus arbeitet das Verfahren
mit stationdren Blockrandbedingungen
und berucksichtigt keine warme- und
feuchtetechnischen Speicherphdnomene.
Gegenuber den ,,Pionierzeiten des
Feuchteschutzes stehen heute computer-
gestitzte Simulationsprogramme zur Ver-
flgung, die die genannten Transportphano-
mene abbilden. Die feuchtetechnische
Bemessung einer Innenddmmung und
eine sichere Aussage Uber die dauerhafte
hygrothermische Funktionstiichtigkeit
einer Konstruktion sind damit moglich.
Eng verkniipft mit der Entwicklung des
Feuchteschutzes ist auch immer der bau-
liche Warmeschutz gewesen, im Besonde-
ren der sog. ,,Mindestwarmeschutz* nach
DIN 4108-2: ,Warmeschutz und Energie-
Einsparung in Gebauden - Teil 2 Min-
destanforderung an den Warmeschutz*
Zweck der bauaufsichtlich eingefuihrten
Norm ist u. a., Tauwasserbildung bzw.
Schimmelpilzbefall auf Wandinnenoberfla-
chen aus hygienischen Griinden zu vermei-
den. Hierzu wird ein Mindestwéarmedurch-
lasswiderstand fur Bauteile definiert, z. B.
fir AuBenwénde 1,2 m2K/W. Wird dieser
Mindestwert eingehalten, ist bei normaler
Wohnnutzung der Schutz vor Oberflachen-
tauwasser und Schimmelpilzbildung
gewahrleistet. Im Bereich von Warme-
briicken legt die Norm aus den gleichen
Griinden einen Temperaturfaktor von
f.4=0,70 fest. Das hat bei Innenddamm-
MaRnahmen hé&ufig zur Folge, dass flan-
kierende Bauteile mit D&mmkeilen oder
Ahnlichem geddmmt werden miissen.
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AKTUELLE ENERGIEEINSPAR-
VERORDNUNG

Nach der vorhergehenden Energieein-
sparverordnung (EnEV 2009) durfte bei
einer nachtraglichen DA&mmung von
AuBenwanden mit Hilfe einer Innendam-
mung die geddammte Wand den U-Wert
von 0,35 W/(m2K) nicht Uberschreiten.
Diese Vorgabe konnte bei Innendam-
mungen, wenn sie ohne Sachverstand
,.blind“ umgesetzt wurde, zu bauphysi-
kalischen Problemen in der Konstruktion
flhren. U.a. aus diesem Grund wurde
die Anforderung in der EnEV 2014 gestri-
chen. Es stellt sich die Frage, ob diese
Streichung gerechtfertigt ist oder nicht?
Die Innenanordnung von Warmedamm-
schichten ist grundséatzlich machbar, in
manchen Féllen sogar unausweichlich,
aber sie erfordert stets besondere Fach-
kenntnisse bei der Planung und Ausfuh-
rung. Die nachtrégliche Innendammung
ist eine der zentralen, modernen energe-
tischen Sanierungsmethoden, was die
zahlreichen Neuentwicklungen seitens
der Bauindustrie zeigen. Das Feld reicht
hier von dampfdichten tber relativ diffu-
sionsoffene Systemen bis hin zu kapilla-
raktiven Systemen. Dem Feuchteschutz
kommt bei der Planung einer Innendam-
mung eine besondere Bedeutung zu -
Schlagregen, Baufeuchte, Feuchtespei-
cher- und Flissigtransportvorgénge
sowie sommerliche Umkehrdiffusion
spielen eine Rolle und mussen betrach-

tet werden. Eine wesentliche Voraussetzung ist die Gewéhrleistung ausrei-
chenden Schlagregenschutzes. Dies bedeutet, dass die AuRenhaut der
Fassade intakt sein muss und dass die Wand selbst nicht extrem schlag-
regenexponiert sein darf. Eventuell ist im Vorfeld die AuRenhaut instant

zu setzen. Die Ausfiihrung einer Innendédmmung stellt einen bauphysika-
lischen Eingriff in die Geb&udehiille dar, der am besten von einem Fach-
mann begleitet wird. Dieser sollte auch den vorhanden Wandaufbau kon-
trollieren, auf seine Eignung fir ein Innenddmmsystem berpriifen und
dabei eine sinnvolle Dammdicke empfehlen.

Mit der Neuauflage der Energieeinsparverordnung wurde die Chance ver-
tan, das Energieeinsparpotential von Innendammsystemen zu erschliel3en.
Man hétte alternativ zum vélligen Weglassen der Anforderungen das Ni-
veau in Richtung 0,45 W/(m2K) anpassen kdnnen. Es steht zu beflrchten,
dass hier zukinftig Minimalldsungen Tir und Tor geodffnet wird. AuRer Acht
bleibt auch die Tatsache, dass bei fachgerechter Planung und Ausfiihrung
einer Innendammung die vorhergehende Anforderung der EnEV 2009 bau-
schadensfrei erfillt und somit energieeffizient gedammte Bauteile erreicht
werden konnten. Um hier einer negativen Entwicklung entgegenzutreten,
sollten in Zukunft fur den Bereich der Innendammung verstarkt nachweis-
freie Systeme angeboten werden. Es werden somit zwei Ziele erreicht —
der Planer wird beim Nachweis der dauerhaften hygrothermischen Funk-
tionstlichtigkeit der Konstruktion entlastet, wahrend gleichzeitig energie-
effiziente Ldsungen sichergestellt werden.

Autoren

Prof. Dr.-Ing. Andreas H. Holm ist geschéaftsfuhrender Institutsleiter

des Forschungsinstituts fur Warmeschutz, FIW Minchen e.V.
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TECHNOLOGIE MACHT
DEN UNTERSCHIED

INNENDAMMUNG VON GRUNDERZEITGEBAUDEN UND

DENKMALGESCHUTZTEN FASSADEN

10

Tobias Schellenberger

Der Gebaudebereich, der fur 40%
des Energieverbrauchs und fir
rund ein Drittel des CO,-Aus-
stolRes verantwortlich ist, spielt
eine Schlusselrolle bei der Ener-
giewende. Geplant ist, die Sanie-
rungsrate von jahrlich 0,8 auf 3%
zu steigern, um bis 2050 einen

. klimaneutralen‘ Gebaudebe-
stand zu erreichen(1). 2,4 Mrd. m?
AuRenwandflache, ein Areal fast
funfmal so grof3 wie der Boden-
see, entsprechen noch dem
energetischen Standard vor der
ersten Warmeschutzverordnung
1977, haben also keine oder eine
nur unzureichende Dammung (2).
Nur 36 % aller Au3enwande im
Bestand verfligen bereits Uber
eine Warmedammung; die
Innendammung hat davon nur
einen Anteil von 12%. Das liegt
sicher auch darin begriindet, dass
viele Planer und Ausfiihrende
Vorbehalte gegen diese Art der
Dammung haben. Zu Unrecht -
wie dieser Artikel zeigen will.

Carmmnlvaau

Warmeschutztechnischer Stand von Aulesnwander

n bestehenden Wohngebauden

Abb. 1 und 2

ENEV 2014: ANDERUNGEN FUR DIE NACHTRAGLICHE

WANDDAMMUNG

Die Energiesparverordnung sieht ab 2016 eine moderate Erhéhung der An-
forderungen in Neubauten vor, jedoch keine Verschérfung in der Sanierung.
Anhang 3 der EnEV 2014, der bei der Anderung bestehender Gebiude an-
zuwenden ist, stellt klar, dass die Anforderungen nur fiir AuBenwénde gel-
ten, die nicht nach dem 3112.1983 unter Einhaltung energiesparrechtlicher
Vorschriften errichtet oder erneuert wurden. Die EnEV 2014 ist somit auf
AuRRenwéande im Bestand anzuwenden, die nicht den Anforderungen der
2. Warmeschutzverordnung von 1984 entsprechen. Bisher galt, dass nur
Wande mit einem Warmedurchgangskoeffizienten U>0,9 W/(m3K) ener-
getisch ertiichtigt werden mussten, wenn der Aul3enputz erneuert wird
(EnEV 20009).

Viele Bauherren orientieren sich jedoch nicht an der EnEV, sondern an den
Forderbedingungen der KfW Bankengruppe fiir EinzelmaRnahmen. Wer-
den denkmalgeschiitzte Gebaude mit erhaltenswerten Fassaden auf der
Innenseite gedammt, ist eine Forderung bereits dann mdglich, wenn ein
U-Wert von 0,45 W/(m2K) eingehalten wird. Fast immer l&sst sich diese
Anforderung bereits mit 40mm PU der WLS 024 erflillen. Bei einer Sanie-
rung der FachwerkauBenwande von innen ist der U-Wert von 0,80 W/(m2K)
einzuhalten. Fiir die energetische Sanierung kann der Bauherr einen Zu-
schuss in Hohe von 10 % der forderfahigen Investitionskosten erhalten,
maximal 5000 Euro fur jede sanierte Wohneinheit. Wichtig: Die Férderung
muss in jedem Fall vor Beginn der Sanierung beantragt werden. Bei For-
derzusage kdnnen 50 % der Kosten fir eine Fachplanung und Baubeglei-
tung bezuschusst werden, bis maximal 4000 Euro. Der Energieberater
Ubernimmt die Baustellenkoordination, erstellt ein Abnahmeprotokoll so-
wie einen Gebdudeenergieausweis.

1 Sanierungsbeispial PU-Innend AITITIUng
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Quelle: IVPU - Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V.
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SANIERUNGSLOSUNGEN FUR DIE INNENDAMMUNG DER

AUSSENWAND

Dammstoffe sind die versteckten ,,Champions* am Bau, die ihre Funkti-
onen meist im Verborgenen erfiillen. Keine Baustoffgruppe wird so oft
unterschatzt oder kritisiert und ist doch so unentbehrlich geworden. Die
nachtragliche Dammung eines Griinderzeitgeb&udes oder denkmalge-
schitzten Fachwerkhauses bedeutet immer eine Herausforderung fir den
Fachmann. Den energetischen Standard zu erh6hen und gleichzeitig den
Baucharakter und stilbildenden Bauelementen des Geb&dudes zu erhalten
bendtigen eine sorgféltige Planung. Auf Energieeffizienz muss bei der
Sanierung jedoch nicht verzichtet werden.

INNENDAMMUNG: BEI RICHTIGER PLANUNG UND

AUSFUHRUNG DAUERHAFT UND SICHER

Da innenseitige Dammschichten die Wohnflache reduzieren, ist die Dicke
meist auf 5 bis 10cm begrenzt. Dammleistung ist daher von besonderer
Bedeutung. Besonders effiziente, neu entwickelte Dammestoffe, wie z.B.
Vakuumisolationspaneele (VIP) oder Aerogele, kommen in der Innendam-
mung zum Einsatz, sind jedoch aufgrund ihrer schwierigen Verarbeitung
und ihres hohen Preises in ihrer Anwendung begrenzt. Leistungsfahig und
universell einsetzbar sind Dammstoffe aus Polyurethan-Hartschaum in den
Warmeleitfahigkeitsstufen 023 bis 033, die sich durch ein besonders gutes
Preis-Leistungsverhaltnis auszeichnen. Innendémmungen sind bei sorgfél-
tiger Planung und Ausfuihrung genauso funktionstiichtig und sicher wie an-
dere Formen der D&mmung. Eine fachkundige Analyse des Ist-Zustandes,
die bei jeder Damm-MalRnahme selbstversténdlich sein sollte, ist bei der
Innenddmmung besonders wichtig. Nicht nur die Innenseite, sondern auch
die AuRenseite des Gebaudes spielt eine entscheidende Rolle. Was vielen
nicht bewusst ist: Durch die Innendé@mmung werden die Temperaturen in
der Wand abgesenkt und deren Austrocknungsverhalten verandert. Von
auf3en eindringende Feuchtigkeit trocknet langsamer aus. Im unglinstigs-
ten Fall kann es zur Feuchteanreicherung in der Wand kommen. Fassaden,
die aufgrund des Klimas (z. B. Nordseekuste, exponierte Hohenlage) und
der Orientierung (z. B. Nord-West-Fassade) stark durch Schlagregen bean-
sprucht werden, sind besonders geféhrdet. Unglinstig wirken sich stark
saugende AulRenputze aus, die einen groRen Teil des Regens aufnehmen.
Hilfe fir Planung und Ausfuihrung gibt das Forschungsinstitut fur Warme-
schutz (FIW) Minchen in einer neuen Studie (3).

Baustoffe, die im Inneren von Gebauden verwendet werden, sollen még-
lichst wenige fliichtige Stoffe freisetzen. Polyurethan-Ddmmstoffe emittie-
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Foto: Remmers Baustofftechnik

ren besonders wenig flliichtige organische
Stoffe (VOC) und belasten die Innenraumluft
daher nicht. Die Emissionen liegen weit unter-
halb der einschlagigen Richtwerte (z. B. Be-
wertungsschema des Ausschusses fir die
gesundheitliche Bewertung von Baustoffen
AgBB).

PU INNENDAMMUNG - HYGRO-

THERMISCH UND DAUERHAFT
FUNKTIONSTUCHTIG

Bei vielen Bestandsgebduden stellt die Innen-
démmung mit Polyurethan-Hartschaum eine
technisch und wirtschaftlich optimale Lésung
dar. Die Untersuchung des FIW Minchen
zeigt, unter welchen Voraussetzungen PU-In-
nenddmmungen bauphysikalisch unproblema-
tisch sind. Eine grine Ampel signalisiert dem
Planer, dass er auf der sicheren Seite ist.
(Abb. 2)

Foto: RECTICEL Dammsysteme
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Abb. 3 (links): Mégliches Tauwasser in der
Konstruktion

Abb. 4 (Mitte): Von auf3en eindringendes
Wasser

Abb. 5 (rechts): iQ-Therm ist aufgrund der
nach innen gerichteten Kapillarkrafte und
dem Vermdogen, Feuchtigkeit durch sei-

ne Poren zu leiten, in der Lage, Wasser aus
der Konstruktion zuriick an die raumseitige
Oberflache zu transportieren

KAPILLARAKTIVE INNENDAM-

MUNG AUF BASIS VON POLY-
URETHAN

Kapillaraktive D&mmstoffe werden fur
Innenddmmungen verwendet, weil sie
auch unter kritischen bautechnischen
und bauphysikalischen Gegebenheiten
fir hohe Anwendungssicherheit sorgen.
Ihre Wirkungsweise besteht darin, dass
sie Feuchtigkeit aus dem Wandaufbau
an die raumseitige Oberflache transpor-
tieren kdnnen, wo diese verdunstet. So
sind sie in der Lage, den Feuchtehaus-
halt einer Auf3enwand zu regulieren.
Auch Polyurethan-Ddmmstoffe kdnnen
bei der Herstellung so modifiziert wer-
den, dass sie kapillaraktive Eigenschaf-
ten bekommen. Sie werden vom Her-
steller Remmers Baustofftechnik unter
dem Namen iQ-Therm vermarktet, sind
perforiert und mit einem hocheffizienten
kapillarleitfahigen Material verfullt. Sie
bilden mit anderen, abgestimmten Kom-
ponenten ein System. Auf der Wohn-
raumseite erhalten sie eine Feuchtigkeit
puffernde Sorptionsschicht aus spezi-
ellen mineralischen Putzmaterialien.
Kapillaraktive PU-Innenddmmungen
zeichnen sich gegenuber mineralischen
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Alternativen durch hohe Warmedadmmleistung aus. Dadurch féllt der Ver-
lust an nutzbarem Innenraum geringer aus. (Abb. 3-5)

AVARE

Bei Wohngebéauden stellt die AuRenwand zumeist den gréRten Hillflachen-

anteil. Fir jeden Gebaudetyp, jede Bauweise und jede Fassade gibt es
passende Lésungen, um den Charakter des Gebaudes zu erhalten, die
Energieeffizienz zu verbessern und die Behaglichkeit zu steigern. Stei-
gende Anspriiche an den Warmeschutz von Gebauden miissen jedoch
nicht zwangsléaufig zu dickeren Dammdicke zu erhéhen, wenn Hoch-
leistungsdammestoffe eingesetzt werden kdnnen.

Quellen

(1) BMWI (2012): Energiekonzept fiir eine umweltschonende, zuverlassige und
bezahlbare Energieversorgung. 28. September 2010. Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Abteilung KI

(2) Sprengard, C., Treml, S. und Holm, A.-H.: Technologien und Techniken zur Ver-
besserung der Energieeffizienz von Gebauden durch Warmeddmmstoffe
Metastudie Warmedammstoffe — Produkte — Anwendungen - Innovationen.
Bericht FO-12/12. Durchgefihrt vom FIW Forschungsinstitut fiir Warmeschutz
Minchen im Auftrag der Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesinstitutes
flr Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR.

(3) Forschungsinstitut fur Warmeschutz e. V. (FIW) Minchen: Rechnerische Unter
suchung nachtréglich angebrachter Innenddmmsysteme aus Polyurethan hin-
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suchungsbericht 2015, Miinchen.
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INNENDAMMUNG UND

WARMEBRUCKEN

Dr.-Ing. Gregor A. Scheffler und
Heiko Riggert

Die Sanierung von Gebauden, vor
allem im Fokus der Reduktion
des Energieverbrauches und der
Steigerung des Nutzerkomforts,
ist seit einigen Jahren schon ein
kontinuierlich wachsender Be-
reich der Bauwirtschaft. Dabei
geht es nicht mehr nur um den
Austausch alter Heizungsanla-
gen oder den Einbau neuer Fens-
ter. Architekten und Fachplaner
haben mehr und mehr erkannt,
dass der Schlussel zur Vermei-
dung von Schimmelschaden nach
Sanierung und einem gleichzeitig
behaglichen Innenraumklima in
der Anhebung der Oberflachen-
temperaturen der Raumumschlie-
Rungsflachen und damit auch in
der thermischen Ertiichtigung der
AufRenwéande und -decken liegt.
Eine gute Mdoglichkeit fur viele
Bestandssituationen bietet hier
die Dammung von innen. Der Ein-
bau einer Innendammung zieht
eine Reihe von bauphysikalischen
Veranderungen nach sich, denen
durch sorgfaltige Planung und
Ausfihrung Rechnung zu tragen
ist. An erster Stelle steht hier der
Feuchteschutz in Bezug auf die
winterliche Dampfdiffusion und
den Einfluss von Schlagregen. An
zweiter Stelle steht der Mindest-
warmeschutz im Zusammenhang
mit den Warmebrtcken, dem sich
der vorliegende Beitrag widmet.

Der Einbau einer Innenddmmung verstarkt die Warmebrickenwirkung im
Bereich der Bauteilanschliisse. Dies hat einerseits Auswirkungen auf den
Gebaudeenergiebedarf, die im Rahmen des energetischen Nachweises
entsprechend bertcksichtigt werden mussen. Andererseits wirkt es sich
auf die Einhaltung des Mindestwarmeschutzes im jeweiligen Anschluss-
bereich aus. Die thermischen Verédnderungen durch die geddmmte und
jetzt kéltere AuBenwand kdnnen dazu fiihren, dass nach Einbau einer
Innenddmmung in den Eckbereichen der Anschlusse die Gefahr der
Schimmelbildung steigt.

PROBLEMSTELLUNG

Durch Anbringen einer Innenddmmung wird der Warmeabfluss tber die
gedammte AuRenwand reduziert. Der damit einhergehende Temperaturab-
fall im Bauteil findet zum grof3ten Teil in der Innendammung und damit in-
nerhalb der innenliegenden Schichten statt. Das ist vollig normal und im
Grundsatz der Innenddmmung auch gewollt. In Anschlussbereichen wie
Fenstern oder einbindenden Wéanden und Decken — also den klassischen
Warmebriicken - fihrt es jedoch dazu, dass die Oberflichentemperaturen
hier mit Innenddmmung héaufig niedriger sind, da die Warmezufuhr aus der
jetzt gedammten AuRenwandoberflache geringer ausféllt (Abb. 1). Dadurch
kann es, wenn keine flankierenden MafRnahmen im Bereich der Warme-
briicken vorgesehen sind, nach Einbau einer Innenddmmung zu Schimmel-
problemen kommen, ohne dass es vorher derartige Probleme gab.

Zur Sicherstellung der Schimmelfreiheit der baulichen Oberflachen sind die
Mindestwarmeschutzanforderungen geméf DIN 4108-2 einzuhalten. Der
zu fuhrende Nachweis sieht fur komplexere Anschliisse eine Warmebri-
ckenberechnung nach DIN EN ISO 10211 vor. In deren Ergebnis steht die
stationare Temperaturverteilung — siehe die Berechnungsergebnisse aus
den Beispielen in Abb. 1 und Abb 2. Als Kriterium fur die Einhaltung des
Mindestwarmeschutzes wird die innere Oberflachentemperatur an der kal-
testen Stelle herangezogen. Das in diesem Kontext normativ verwendete
Kriterium ist der Oberflachentemperaturfaktor f. mit f. > 0,7

fRsi = (esi - ee) / (ei- ee)

Der Oberflachentemperaturfaktor f__ ist definiert als das Verhaltnis aus der
Differenz von Innenoberflachen- und AuRentemperatur zur Differenz von
Innen- und AuBentemperatur. Unter den genannten Bedingungen der
Norm (DIN 4108-2) ergibt eine raumseitige Oberflaichentemperatur von
12,6°C genau den Oberflachentemperaturfaktor von f__ = 0,7

Die Bemessungsgrundlage fiir das Schimmelwachstum ist eine Raumluft-
feuchte von 50 % bei einer Raumtemperatur von 20 °C. Wird diese Luft auf
12,6 °C abgekiihlt, werden gerade 80 % rel. Luftfeuchte erreicht. Oberhalb
von 80% rel. Luftfeuchte kann Schimmelwachstum auf baulichen Oberfla-

chen nicht mehr sicher ausgeschlossen werden.
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4

Fotos und Abbildungen: Caparol Farben Lacke Bautenschutz

Abb. 1-4 (unten) : Vergleich der stationaren
Temperaturverteilung ohne (Abb. 1 und 2)
und mit Innendémmung (Abb. 3 und 4)

= —

LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Zur Vermeidung eines Schimmelproblems mussen die Warmebriickende-
tails mit Hilfe flankierender Warmedammung soweit thermisch entspannt
werden, dass die minimale Oberflachentemperatur oberhalb der kritischen
Marke von 12,6 °C liegt. Die entsprechenden MalRnahmen kdnnen mit Hil-
fe von Warmebriickenberechnungen dimensioniert und optimiert werden.
Im Bereich der in die AulRenwandkonstruktion einbindenden Wénde und
Decken sind hierfur in der Regel Flankendammungen mit Dadmmplatten
oder Dammkeilen im Anschlussbereich der einbindenden Bauteile erfor-
derlich (siehe Abb. 3 und Abb. 4 jeweils links). Da die Flankendammung
aus architektonischer Sicht haufig unerwiinscht ist, wurde bei Caparol der
IDS Thermowinkel entwickelt, mit dessen Hilfe bei vielen Konstruktionen
auf eine zusatzliche Flankenddammung in Form eines Dammkeils oder einer
ganzen Dammplatte verzichtet werden kann. Bei dem Produkt handelt es
sich um einen dammestoffkaschierten Aluminiumwinkel mit Putzarmie-
rungsgewebe zur oberflachenbiindigen Montage durch Einlassen in den Abb. 2
Bestandsputz.

Der Thermowinkel ist sehr gut geeignet, derartige Warmebrilicken soweit
zu entscharfen, dass der Mindestwérmeschutznachweis ohne zusétzliche
Flankenddmmung erbracht werden kann (siehe Abb. 3 und Abb. 4 jeweils
rechts). Der Thermowinkel ist — je nach Konstruktion - in der Lage, die
Oberflachentemperatur um 2,5 bis 3°C anzuheben, was in den meisten
Féllen ausreicht, um die Warmebriicke ausreichend zu entscharfen.

FAZIT

Wird ein Gebaude von innen geddmmt, sind in jedem Fall die Warmebrii-
cken, d.h. die Anschlussdetails der AuBenwande an Fenster sowie einbin-
dende Wénde und Decken beziglich der Einhaltung der Mindestwarme-
schutzanforderungen zu priifen und nachzuweisen. In der Regel macht die
Innenddmmung zusatzliche flankierende MalRnahmen erforderlich. Bei ein-
bindenden Wénden und Decken sind deshalb bislang Flankendammstrei-
fen oder Dammkeile zwingend erforderlich. Wird stattdessen der Thermo-

winkel in den Bestandsinnenputz der flankierenden Bauteile eingesetzt

und an die Innenddmmung angeschlossen, kann fiir viele Anwendungs- Auto ren

situationen auf diese Flankenddmmung verzichtet werden.

Fir konkrete Bauvorhaben wird empfohlen, einen auf die Konstruktion Dr.-Ing. Gregor A. Scheffler leitet das
abgestimmten Einzelnachweis zu erbringen. Anhaltspunkte und Beispiele Ingenieurbiro Dr. Scheffler & Partner
dazu enthalt der Warmebriickenkatalog von Caparol (1). Dartber hinaus ist in Dresden.

bei Anwendung einer Innenddmmung in jedem Fall auch der Feuchte- Heiko Riggert verantwortet bei Ca-
schutz zu beachten und nachzuweisen. parol den Bereich Innendammung.
Quelle: Informationen unter:

(1) Scheffler, G.A. 2014: Warmebriickenkatalog: Anwendungsdetails fiir den Capatect
IDS Thermowinkel.

www.ib-scheffler.de; www.caparol.de

2015 Leitfaden Innendammung
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TECHNISCHE GRUNDLAGEN

INNENDAMMUNG IN
DER FENSTERLAIBUNG

ENERGETISCHE KONSEQUENZEN VON

INNENDAMMASSNAHMEN

Randbedingungen Auflenklima: 8,=-5C R.. = 0,04 {m* KA\
Meonolith. Mauerwerk Innendammung an Wand (Dicke Fenster mit U, = 1,2 WKm?K)
beidseitig verputzt 60 mm} und Leibung (Dicke von 0 | schrittweise von der Mittellage nach
U, = 0,60 WIim?K) bis 20 mm), & = 0,045 WIimk) aulien verschoben

Mittelachse

Randbedingungen andere Bauteile:
Innenklima: g=+20"C
nur fir Fenster: R, = 0,13 (m* KW
Zur Ermittlung von w,
g=+20°C sowie Oberflachen- Oberflachen-
R, = 0,13 (m?KM) Temperatur Temperatur
B=+20°C Innenecke an Innenecke an
bei der Ermittlung R, = 0,25 (m* K/W) der Stelle 1: der _Stelle 2
von y und f., zur Ermittiung von f,, 8,,,in°C B521n°C

Abb. 1 Seitlicher Fensteranschluss

Seit Einfuhrung der Energieeinsparverordnung im Jahre 2002 missen
Marcus Hermes,  Warmebriicken am Bau in der Energiebilanz berlicksichtigt werden. Daher
Hartwig M. Kinzel  hat sich die Bewertung von Wérmebriicken in der Geb4udeplanung inner-
halb der letzten zehn Jahre nahezu flaichendeckend etabliert. Aufgrund der
hohen Zahl an Ausfihrungsvarianten der entsprechenden Einbausituati-

Neben der Dammung grof3fla- onen bestehen allerdings nach wie vor Unsicherheiten in der bauphysika-
chiger Bauteile wie Wand- und lisch abgesicherten Auslegung von Konstruktionsdetails. Bei Innendamm-
Deckenflachen geht es bei der In- MaRnahmen zeigen sich diese rund um die Fenstereinbausituationen.
nendammung um die DAmmung Dabei ergeben sich bei einem Fenstereinbau automatisch gleich drei unter-
von Fensterlaibungen. Die durch- schiedliche Bauanschlussdetails: seitlicher Anschluss, unterer Fenster-
gefuhrten rechnerischen Unter- bankanschluss und oberer Bauanschluss. Die Planungs- und Ausfiihrungs-
suchungen zeigen die Abhéangig- Unsicherheiten in diesem wichtigen Warmebriickenbereich eines

keiten der Fenstereinbaulage und  Gebaudes liegen u.a. auch an bislang fehlenden, allgemeingiiltigen Emp-
der Dicke der Innendammung in fehlungen, z.B. im Beiblatt 2 der DIN 4108 (1). Die vorliegende Untersu-
der Laibung auf den Transmissi- chung gibt daher einen Einblick in grundlegende Zusammenhéange im Fen-
onswarmeverlust und die Ober- sterbauanschluss-Bereich. Hierflr werden seitliche Einbauvarianten mittels
flachentemperatur der Innenecke.  der zweidimensional thermischen Simulation unter stationaren Randbedin-
Daraus ergeben sich Empfeh- gungen entsprechend den gliltigen normativen und gesetzlichen Vorgaben
lungen fur eine hygrothermisch untersucht und bewertet. Zusétzlich werden einige Details unter instatio-
abgesicherte Ausfuhrung der naren Randbedingungen hygrothermisch analysiert und erste Empfehlun-
Laibungsddmmung. gen fur Innenddmmungen in der Fensterlaibung formuliert.
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SEITLICHER FENSTERANSCHLUSS

Beim Fenstereinbau ergeben sich in der Regel zwei seitliche Fensterein-
baufugen. Der seitliche Anschluss besitzt bei Ublichen FenstergroRen

so den hdchsten Laufmeteranteil. Im Rahmen der vorliegenden Unter-
suchung wurde die seitliche Anschlusssituation in mehreren Varianten
betrachtet. Ausgehend von einer haufig anzutreffenden Altbausituation,
bildet ein beidseitig verputztes monolithisches Mauerwerk mit einer
Dicke von 300 mm die Startvariante. Der U-Wert der Aul3enwand betragt
U,,,=0,60 W/(m2K) und entspricht somit den Vorgaben der bis zum Jahr
1994 giiltigen zweiten Warmeschutz-Verordnung, die 1984 in Kraft trat.
Abb. 1 zeigt die AuRenwand und das im Bauanschlussbereich angekop-
pelte Fensterelement. Der Warmedurchgangskoeffizient des Fensters
betragt U, =1,2W/(m2K) und repréasentiert somit ein aktuelles Fenstersys-
tem mit Warmeschutzverglasung, wie es im Rahmen von energetischen
Gebaudesanierungsmafinahmen haufig eingesetzt wird. Dabei befindet
sich die Mittelachse des Fensterblendrahmens fiir die Startvarianten-Be-
rechnung genau in der Mittelachse des Mauerwerks. Die weiteren Einbau-
varianten ergaben sich durch schrittweise Verdnderung der Fensterposition
von der Mittellage in die nahezu aufRenbundige Lage. Diese letztgenannte
Fenstereinbaulage ist sehr weit verbreitet, was mit konstruktiv geometri-
schen Abhéngigkeiten bei vorhandenem Mauerwerks-Rollladenkésten in
bestehenden Gebauden zusammenhéngt. Zudem ist haufig zu beobach-
ten, dass bei Neubauten gestalterische Griinde zur Betonung der Gebau-
dearchitektur ebenfalls zu (nahezu) auf3enbiindig positionierten Fenster-
systemen fiihren.

Zusétzlich wurden durch InnendémmmafRnahmen weitere Einbaudetails
generiert. Dabei wurde die Dammstérke der Innendammung auf der Au-
Renwand mit 60 mm durchgehend bei den verschiedenen Fensterpositi-
onen als konstant angenommen. Die mehr als 30 Einbauvarianten wurden
abschlie3end durch eine zuséatzliche Variation der Dammstérke der Innen-
dammung in der Fensterlaibung komplettiert. Hierbei wird eine kapillarak-
tive Innendéammung auf Mineralschaumbasis angenommen. Die Warme-
leitfahigkeit betragt A=0,045 W/(mK). Aus konstruktiven Grinden (Abb. 2)
betrug die groi3te Dicke der Innenddammung in der Laibung 20 mm. Bei
diesem MaR erwies sich ein ungehindertes Offnen des Fensterfliigels bei
dem eingesetzten Standardsystem noch als maglich. Der seitliche Fenster-
bauanschluss wird warmetechnisch im Beiblatt 2 der DIN 4108 (1) néher
beschrieben. Im dortigen Planungs- und Ausfuhrungsbeispiel mit der Be-

Abb. 2 Fensterposition in der Fensterlaibung

2015 Leitfaden Innendammung

zeichnung ,,Bild 48* wird zudem der Re-
ferenzwert fir den langenbezogenen
Warmedurchgangskoeffizienten in Héhe
von P=0,05 W/(mK) angegeben. Davon
abweichende Planungsdetails (Alterna-
tivdetails) sind mit dem in ,,Bild 48* als
warmetechnisch gleichwertig einzustu-
fen, wenn der langenbezogene Warme-
durchgangskoeffizient des Alternativ-
details diesen Referenzwert nicht Giber-
steigt.

RECHNERISCHE UNTERSU-

CHUNG - STATIONARE THER
MISCHE SIMULATION

Die unterschiedlichen Fenstereinbauvari-
anten wurden mit einem zweidimensio-
nalen thermischen Rechenverfahren ge-
maf DIN EN ISO 10211 (2) berechnet.
Dabei wurde die entsprechende Soft-
ware verwendet (3). Bei allen Berech-
nungen wurden die Vorgaben zu den
Randbedingungen aus DIN 4108 und
DIN 4108-2 (4) berlicksichtigt. Die Be-
rechnungen liefern mit den entsprechen-
den Klimarandbedingungen aus Abb. 1
die Grundlage fur die Bestimmung des
langenbezogenen Warmedurchgangs-
koeffizienten gemaf DIN EN ISO 10211
und nach erneutem Berechnungsdurch-
lauf mit entsprechend abgeénderten
Waérmeiuibergangskoeffizienten die Ober-
flachentemperatur im Eckbereich zwi-
schen Fensterblendrahmen und Baukor-
per an zwei Stellen: diejenige im Eck-
bereich zwischen Fensterblendrahmen
und Innenddmmung (gemaf 4108-2
sollte diese Oberflachentemperatur

Transmissionswarmeverlust
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Fensterposition: Estlermung zur Mitielszhss in mm

Abb. 3Transmissionswarmeverlust
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‘Wand und Leibungsflache innen gedammt

Wand innen gedammi, Leibungsfiache ohne Innendammung Skala

Fensler-Einbaulage

Fenster (nahazu)
aulien blindig

Abb. 4 Erh6hung des Warmestroms durch Veranderung der Fenstereinbaulage

einen Wert von 8_=12,6 °C nicht unter-
schreiten) und diejenige zwischen Blend-
rahmen und Mauerwerk direkt unter der
Innenddmmung liegend (Abb. 1).

RECHNERISCHE UNTER-
SUCHUNG - INSTATIONARE

HYGROTHERMISCHE
SIMULATION

Die instationédre hygrothermische Simu-
lation einzelner Einbaudetails wurde mit
WUFI®2D durchgefihrt (5). Die Berech-
nungsperioden liefen Uber einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren. Als Aul3en-
klima wurden die Wetterdaten von Holz-
kirchen herangezogen. Das Innenklima
wurde gemaf DIN EN 15026 (6) auf
Basis der Auf3enklimadaten fur eine nor-
male Wohnraumbelegung generiert und
angesetzt. Die instationéren Berech-
nungen sollen Aufschluss daruber ge-
ben, ob die Einbaudetails, die mit dem
stationdren Verfahren kritisch bewertet
werden mussten, auch tatsachlich unter
Betrachtung der gekoppelt wérme- und
feuchtetechnischen Vorgange bei instati-
ondren Klimarandbedingungen ebenso
kritisch zu sehen sind und damit bei ent-
sprechender Durchfiihrung Bauschéden
erwarten lassen.

ERGEBNISSE — MONOLITHISCHE
AUSSENWAND UNGEDAMMT

In der Startvariante zeigt sich die monoli-
thische AuRenwand ohne Innenddmmung
und mittiger Fenstereinbaulage mit
einem langenbezogenen Warmedurch-
gangskoeffizienten mit ¢ =0,046 W/(mK)
im Bereich unterhalb des Referenz-

wertes aus DIN 4108 und entspricht somit der normativen und rechtlichen
Vorgabe. Die Oberflachentemperatur liegt mit 8, =13,2°C ebenfalls uber
dem Vorgabewert aus DIN 4108-2 in H6he von 12,6 °C. Abb. 3 zeigt den
Verlauf des l&ngenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten und Abb. 6
den Verlauf der Oberflachentemperatur fir den Fall ohne Innenddmm-MafR3-
nahme (0 mm Wandddmmung / 0 mm Laibungsddmmung, rote Kurve) bei
zunehmender Verschiebung der Fenstereinbaulage von der Mittellage zur
AuRenbindigkeit.

Es zeigt sich deutlich, dass mit zunehmender Entfernung zur Mittelachse
die langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten stetig ansteigen. Bei
einer Verschiebung nach au3en um 35 mm wird dabei der Referenzwert

P =0,050W/(mK) tberschritten. Bei nahezu aulRenbindiger Lage betrégt
die KenngrofR3e fur den Transmissionswarmeverlust =0,076 W/(mK). Die
Ergebnisse der Oberflachentemperaturermittlung weisen ebenfalls eine
Abhéngigkeit von der Mittelachsen-Entfernung auf. Dabei sinken mit zu-
nehmendem Abstand die Temperaturen im Inneneckbereich. Die Marke
von 12,6 °C wird bei einem Abstand zur Mittelachse von 60 mm erreicht,
bei 100 mm Entfernung betragt diese 8, =12,0°C.

ERGEBNISSE —WAND MIT INNENDAMMUNG OHNE

LAIBUNGSDAMMUNG

Die Ausflihrungsvariante mit einer 60 mm dicken Innenddmmung auf der
AuRBenwand bei gleichzeitig fehlender Innendammung in der Fensterlai-
bung (Variante 60 mm/ 0mm, gelbe Kurve) zeigt in allen Fensterpositionen
erhohte ldngenbezogene Warmedurchgangskoeffizienten. Die Werte flr

Y liegen dabei zwischen 0,084 W/(mK) fiir die Fenster-Mittellage bis hin zu
0,13 W/(mK) bei der nahezu au3enbiindigen Einbaulage. Die Oberflachen-
temperaturen weisen Werte zwischen 12,4 °C fir die Mittellage und
11,7 °C bei AulRenbundigkeit des Fensters auf. Abb. 4 veranschaulicht die
Erhohung des Warmestroms innerhalb des Wand-Fenster-Einbaubereichs
ohne Laibungsddmmung im Vergleich zur geddmmten Variante. Abb.5
verdeutlicht die einhergehende Verschiebung der Temperaturbereiche.

ERGEBNISSE —~WAND UND LAIBUNG MIT INNENDAMMUNG

Wird die Laibung der innen gedémmten Wand mit 10 mm Dammmaterial
(60 mm/10 mm, violette Kurve) versehen, so reduzieren sich die langen-
bezogenen Warmedurchgangskoeffizienten auf Werte zwischen
0,057WI/(mK) fur die Fenster-Mittellage bis hin zu 0,095 W/(mK) bei der
auRenbundigen Fensterposition. Eine weitere Erhéhung der Laibungs-
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Wand und Leibungsflache innen gedammt Wand innen gedammt, Leibungsfiache ohne Innendammung ISkaIa

Fenster-Embaukge
r'nihg

Fenster (nahazu)
aulian bindig

Abb. 5Verschiebung der Temperaturbereiche innerhalb der betrachteten Bauanschlusse

dammung auf 15 mm Dammstarke (blaue Kurve) erzeugt Werte zwischen ERGEBNISSE —- TEMPERATUREN
Y =0,046 W/(mK) und 0,080 W/(mK). Ab einer Ddmmstarke von 20mm in UNTERHALB DER

der Laibung werden langenbezogene Warmedurchgangskoeffizienten er- LAIBUNGSDAMMUNG

reicht, die mit Werten zwischen y=0,036 W/(mK) und 0,067 W/(mK) unter-

halb den Werten der ungedammten Ausgangsversion liegen. Abb. 3 zeigt, Fir die Oberflachentemperatur an der
dass fur diesen Fall (60 mm/20 mm, griine Kurve) der Referenzwert erst ab urspriinglichen Monitorposition (Stelle 1
einer Mittelachsen-Entfernung von 60 mm uberschritten wird. in Abb. 1), die jetzt durch die Laibungs-

Die Oberflachentemperaturen weisen fir die Einbauvariante 60 mm/10 mm dammung tberdeckt wird, ergeben sich
Werte zwischen 12,3°C fir die Mittellage und 11,8 °C bei Auenbindigkeit die Temperaturwerte wie sie in Abb.6

des Fensters auf. Bei der Einbausituation 60 mm/15mm erreichen die (linkes Diagramm) gezeigt sind. Die
Oberflachentemperaturen im Inneneckbereich Werte zwischen 12,1 °C und Oberflachentemperatur bei der Wand-
11,7 °C. Bei der Detailvariante mit 20 mm Laibungsddmmung liegen die version 60 mm/10 mm weist dabei Werte
Oberflachentemperaturen zwischen 12,0°C und 11,6 °C. zwischen 9,5°C fir die Mittellage und

www.jackon-insulation.com/jackocare

,Bei der Innendammung ist mir

JACKOCARE® verbindet optimale
Dammwerte mit groBen Vorteilen
fiir Verarbeiter:
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Temperatur (Stelle 1)

158

Temperatur (Stelle 2)

135

temperatur von der Fenster-

position an den Stellen 1 und
2 im Inneneckbereich geman
Abb. 1

Abb. 7 (Seite 21)
Verlauf der Grenzflachentem-

peratur und relativen Feuch-
te im Inneneckbereich an der
Stelle 1 gemafl Abb. 1

—
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Fensmrposition: Entfernung sur Mittelachse in mm

8,5°C bei AuRBenbindigkeit des
Fensters auf. Bei der Einbausituation
60 mm/15mm erreichen die Oberfl&-
chentemperaturen im Inneneckbereich
unterhalb der Laibungsdammung Werte
zwischen 8,5°C und 7,4 °C. Bei der De-
tailvariante mit 20 mm Laibungsdam-
mung liegen die Oberflachentempera-
turen zwischen 7,6 °C und 6,5°C.

ERGEBNISSE DER HYGRO-
THERMISCHEN SIMULATION

Die hygrothermische Simulation mit den
instationédren Klimarandbedingungen
offenbarte eine Schwankung der Ober-
flaichentemperatur in der Innenecke
(Abb.7) im Jahresverlauf zwischen
9,5°C und 29°C. Die relative Feuchte
liegt dabei zwischen 35% bis 68%. An
der Temperatur-Stelle 1 unterhalb der

20 mm dicken Laibungsddmmung zeigt
sich im Jahresverlauf eine Schwankung
zwischen 3°C an sehr kalten Winterta-
gen und 29°C an vereinzelten Hochsom-
mertagen. Gleichzeitig ist ein etwas ho-
heres Niveau der relativen Feuchte mit
Werten zwischen 52 % und 65% in der
Ecke an der Grenzflache (Unterseite der
Laibungsdammung) zu verzeichnen. Die
Feuchtewerte liegen damit deutlich un-
ter dem in (7) als kritische Grenze ange-
gebenen Wert von 95% r.F.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

— Die Effektivitat einer Innendammman-
nahme ohne Fensterlaibungsdam-
mung wird durch die sich einstellen-

den héheren Wéarmeverluste Uber die ungeddmmte Laibung deutlich
reduziert. Die Auswertung zeigt einen Anstieg des langenbezogenen
Waéarmedurchgangkoeffizienten z. B. im seitlichen Bauanschluss um
knapp 83%. Zur Reduzierung von y ist daher bei Innenddmm-MaRnah-
men eine Laibungsddmmung zwingend erforderlich. Die Untersuchung
zeigt, dass bei Innendammungen (60 mm dick) mit einer 20mm dicken
Laibungsddmmung das Warmedamm-Niveau der DIN 4108 Beiblatt
2-Referenzwerte wieder erreicht und zum Teil sogar unterschritten wird.

— Hohere Dicken der Laibungsddmmung sind rein energetisch wiinschens-
wert, aber selten mdglich, da die Fensterbeschlage der im Geb&ude ein-
gebauten Fenstersysteme in der Regel keinen weiteren Platz im Rand-
bereich bieten. Bei Fenstertausch im Rahmen der energetischen Sanie-
rung oder im Neubau bieten Rahmenverbreiterungen, die den Fenster-
blendrahmen in der Ansichtsbreite vergrof3ern, eine Mdglichkeit, dickere
Laibungsdammungen einzusetzen. Dies kann jedoch auch Nachteile mit
sich bringen. Der Grund: Rahmenverbreiterungen erhéhen den Rahmen-
anteil in der Bau6ffnung. Wegen des dadurch groBeren Anteils des Rah-
men-U-Wertes erfolgt eine Erhéhung des Fenster-U-Wertes bei gleich-
zeitiger Reduzierung des Lichteinfalls. Vor einer solchen MaRnahme
muss deshalb die energetische Gesamtbilanz betrachtet werden. Bei
geringem Platzbedarf in der Laibung kénnte daher auch der Einsatz von
Hochleistungsddmmstoffen sinnvoll sein.

— Die Fensterposition in der Bau6ffnung besitzt einen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Hohe der Transmissionswérmeverluste der jeweiligen Ein-
bausituation: Je weiter das Fenster aus der Mittellage nach auf3en ver-
schoben wird, desto hoher sind die Wérmeverluste. Bei der ungedamm-
ten Bauanschlussvariante ist eine Erhdhung um 65% zu verzeichnen.
Bei der Einbauvariante mit 60 mm Innenddmmung und 20 mm Laibungs-
ddmmung bewirkt der Unterschied zwischen Mittellage und AuRenbin-
digkeit gar einen Anstieg der Transmissionswarmeverluste im seitlichen
Bauanschluss um 86%. Die Untersuchung zeigt somit: Je groRer der
Abstand des Fensters von der Wandddmmung, desto groRer der War-
mebriickeneffekt durch die Fensterlaibung. Der gré3te Abstand bei in-
nengedammten AulRenwanden wird, wie gezeigt, durch die AulRenlage
der Fenster erreicht. Hinweis: Wird die AuBenwand mit auRenliegenden
Fenstern allerdings von aul3en geddmmt, so sind die Warmebriickenef-
fekte im Gegensatz zur Innenddmmung in aller Regel minimiert, da sich
die Fenster nun in direkter Nadhe zur Warmedammung befinden.

— Die Ergebnisse der Variantenberechnungen zeigen auRerdem: Je dicker
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die Laibungsddmmung und je weiter das Fenster aus der Mittellage Literatur
nach auf3en verschoben ist, desto niedriger ist die Oberflachentempera-
1 DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Warmeschutz

tur im Eckbereich zwischen Baukorper und Fenster. Dabei kénnen die
inneren Ecktemperaturen Werte unter 12,6 °C erreichen. Unterschreitet
eine Bauanschlusssituation diese Grenztemperatur, so erfillt dieses
Detail im Sinne der rechtlich verbindlichen DIN 4108 Teil 2 nicht einmal
die Mindestanforderungen an den Warmeschutz von Warmebrtcken.
Dies trifft fir den Grof3teil der hier untersuchten Einbaudetails zu. Die
instationére hygrothermische Analyse zeigt jedoch selbst bei hoher
Laibungsdammung und AuRenlage des Fensters keine Feuchteprobleme
fUr die untersuchten Einbaudetails an. Das bedeutet, die Vorgaben von
DIN 4108 Beiblatt 2 liegen hier weit auf der sicheren Seite, so dass eine
ingenieurméRige Behandlung von Planungs- und Ausfiihrungsdetails der
Innenddmmmalnahmen rund um das Fenster haufig sinnvoll ist. Bei
einer zukunftigen Erweiterung der DIN 4108 Beiblatt 2 sollte die Beurtei-
lung der Feuchteverhéltnisse mittels hygrothermischer Simulation

daher stérker beriicksichtigt werden.

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen gelten fir den hier untersuchten
Wandaufbau. Bei Wanden mit deutlich hdherem U-Wert, wie sie im Alt-
baubestand h&ufig anzutreffen sind, kdnnen sich deutlich unginstigere
Feuchteverhéltnisse ergeben. Auch die energetischen Konsequenzen von
Innenddmm-MaRnahmen ohne Laibungsdammung kdnnen dabei noch
gravierender ausfallen.
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VIEL POTENTIAL FUR

GUTES HANDWERK

Harry Luik ist Architekt, Stukkateur
meister, Gebaudeenergieberater, Sach
erstandiger und Vorstandsmitglied im
Fachverband der Stuckateure fiir Ausbau
und Fassade Baden-Wirttemberg. Sein
Betrieb in Reutlingen ist spezialisiert auf
ordentliche, zuverlassige und qualitats-
bewusste Arbeiten im Innenausbau und

w.luik-stukkateur.de

Sehr geehrter Herr Luik, Sie haben auf dem

1. Deutschen Techniktag Dammsysteme des Fachverbands

in Ihrem Vortrag ein Pladoyer fur die Méglichkeiten von
Innendammsystemen gehalten. Sie selbst planen als Archi-
tekt Innendammlésungen und fuhren Sie mit dem eigenen
Stuckateurbetrieb aus. Warum?

Nun, es gibt bei der energetischen Sanierung Anwendungs-
félle, in denen eine D&mmung von aul3en — hier haben sich insbesondere
Warmedamm-Verbundsysteme seit Jahrzehnten bewéhrt — entweder nicht
maoglich oder nicht sinnvoll ist. Hier auf eine Warmeddmmung zu verzich-
ten bedeutet, Potential fir Energieeinsparungen, hoheren Wohnkomfort
und ein gesundes Wohnklima zu verschenken. Das muss aber nicht sein.
Entgegen landlaufiger Bedenken funktionieren Innenddmm-Systeme nam-
lich doch. Durch die Vielfalt an mdglichen Losungen kdnnen sie auf den
jeweiligen Einzelfall sehr gut angepasst werden.

Bei welchen Projekte sehen Sie die besten Ein-
satzmoglichkeiten fur Innendammsysteme? Gibt es typische
Anwendungsfalle?

Klassische Einsatzgebiete fiir die Innenddmmung sind Fach-
werkgebdude, denkmalgeschiitzte und feingliedrig strukturierte Fassaden
oder einfach einzelne Raume, die warmetechnisch ein Problem haben. Sie
empfiehlt sich auBerdem, wenn eine auRenseitige Warmeddmmung an
einzuhaltenden Grenzabsténden, wie angrenzenden Birgersteigen, engen
Gassen oder Durchfahrten, schlicht nicht mdglich ist. Und nicht zu verges-
sen: Die Innendammung wird sehr haufig zur Bekdmpfung und Prévention
von Schimmelpilzbildung in Wohnrdaumen benutzt. Durch die Anhebung der
Oberflachentemperatur auf den AuRenwandflachen kann die Kondensat-
bildung auf ein unkritisches MaR verringert werden. Nebenbei besteht die
Madglichkeit, die Wandoberflachen mit sorptionsfahigen Dammstoffen und
Putzen feuchtetechnisch zu aktivieren. Und wenn Rdume nur gelegentlich
genutzt werden, ermdglicht die thermische Entkoppelung von der kalten
AuBenwand ein schnelles Aufheizen.

RENEEREHA Was sollte ein Handwerker beachten, der Innen-
dammsysteme ausfuhrt? Gibt es Aspekte, auf die er beson-
ders achten sollte?

Die Anforderungen an bauphysikalische Kenntnisse sind bei
Innenddmm-Systemen hoher als bei WDVS. Auch die Auswahl mdglicher
Konstruktionen, Ddmmstoffe und Oberflachen ist wesentlich groier.
Bereits in der Planung muss zwingend der Feuchtehaushalt des neuen
Wandaufbaus beachtet werden. Insofern sind Planung und Ausfiihrung im
Vergleich aufwéndig. Sie sollten daher nur von entsprechend qualifizierten
Fachunternehmern ausgefiihrt werden. Einige wichtige Grundregel bei der
Verarbeitung sind: die Sicherstellung einer regendichten Fassade; die Her-
stellung luftdichter Anschliisse zur Vermeidung von Konvektion, insbeson-
dere auch im Bereich von Durchdringungen und Installationen, sowie die



Dammung von Laibungen und Ubergéngen zu Decken und
einbindenden Wénden. Die ubrigen Details hangen wiede-
rum vom gewahlten Systemaufbau ab, wobei zwischen Kon-
densat tolerierenden (diffusionsoffenen), Kondensat be-
grenzenden (diffusionsbegrenzenden) und Kondensat ver-
hindernden (diffusionsdichten) Systemen unterschieden
wird.

RENIEEEEHA Wie gelingt es lhnen, Auftragge-

ber vom Nutzen einer Innenddmm-Malinahme
zu Uiberzeugen? Braucht es dazu nicht viel Uber-
zeugungsarbeit?

Im Fall vorhandener Schimmelschéaden an einer
ungeddmmten AuRenwand féllt die Argumentation leicht.
Denn egal ob die D&mmung von auf3en oder von innen auf-
gebracht wird: geddmmte Wandaufbauten wirken der
Schimmelpilzbildung entgegen. Weitere Argumente sind,
dass eine Wandddmmung nicht nur den Energieverlust tber
die AuRenwand verringert, sondern zugleich das Wohlbefin-
den, den Wohnkomfort steigert. Es fihlt sich einfach ange-
nehmer an, wenn von den Auf3enwénden keine ungemut-
liche Kalte ausgeht. Durch die geringeren
Temperaturdifferenzen im Raum werden schlie3lich auch
Zuglufterscheinungen wirkungsvoll minimiert. Wir verkaufen
also in erster Linie Wohnbehaglichkeit und ein gutes Raum-
klima mit der Warmedammung!

Mdchten Sie lhren Kollegen noch
etwas mit auf den Weg geben?

Aus meiner Sicht steckt in der Innendimmung
fur das Handwerk ein interessantes Potential, das bislang
nicht voll ausgeschopft wird. Weil eine dauerhaft funktionie-
rende Innenddmmung entsprechende Kompetenz in Pla-
nung und Ausfihrung verlangt, kann sich das gut speziali-
sierte Fachhandwerk mit seinem Fachwissen profilieren.

Sehr geehrter Herr Luik, wir bedan-
ken uns flur das Gesprach und wiinschen lhnen
weiterhin viel Erfolg bei der energetischen Opti-
mierung der Gebaudehiille!

Das Gespréch flihrte Ralf Pasker vom Arbeitskreis
IDSysteme im Fachverband WDVS e.V.

Download

Die Vortrage des 1. Deutschen Techniktags DAmm-
systeme konnen auf den Internetseiten des Fachver-
bands heruntergeladen werden:
www.heizkosten-einsparen.de.
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NORMEN UND RICHTLINIEN IM UBERBLICK

R der Planung und Ausfihrung von Innenddmm-Systemen
des Fachverbands Warmedammsysteme e.V., Baden-Baden

CIE O EEREITERY der Systemhersteller

JINWZ KR \Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden —
Teil 2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz

BIINREsLRel \WWarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden —
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungs-
verfahren und Hinweise fur Planung und Ausfiihrung

BIINREsL R \WWarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden —
Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

BIINRSLRY( \Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden —
Teil 7: Luftdichtheit von Gebauden — Anforderungen, Planungs- und
Ausfuihrungsempfehlungen sowie -beispiele

BIINRRLR ) \WWarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden —
Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedamm-
stoffe — WerkméRig hergestellte Warmeddmmstoffe

IBIINRANNEIEETS Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Wérme-
durchgangskoeffzient — Berechnungsverfahren

RIINRSNEESWarme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bau-
teilen und Bauelementen — Bewertung der Feuchtelibertragung
durch numerische Simulation

Warme- und feuchteschutztechnisches Verhal-
ten von Gebduden - Berechnung und Darstellung von Klimadaten —
Teil 3: Berechnung des Schlagregenindexes fiir senkrechte Ober-
flachen aus stiindlichen Wind- und Regendaten

ANV Gl END) | eitfaden fUr hygrothermische Simulations-
berechnungen

VAN ST G iRV B) Simulation warme- und feuchtetechnischer
Prozesse

ANVl GIERGEERLTID) Rechnerische Prognose des Schimmel-
pilzwachstumstrisikos

QAN El IR R e)lD) Innendammung nach WTA |:

Planungsleitfaden

LNV Gl R R0ETIB] Fachwerkinstandsetzung nach WTA | —
Bauphysikalische Anforderungen an Fachwerkgebéude

LAV ElGIElReRRTID) Fachwerkinstandsetzung nach WTA 'V —
Innenddmmsysteme
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ELEKTROINSTALLATION IN DER INNENDAMMUNG
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SCHWACHSTELLEN
VERMEIDEN

Funktionsprinzip Innenddmmungsdose:
Luftdichtheit (Abb. A), Warmedammung
(Abb. B), Feuchteregulierung (Abb. C),
Warmeleitfahigkeit (Abb. D)

Stefan Born

Mit der Innendammung geht zu-
meist auch die Modernisierung
der Elektroinstallation einher. Da-
her missen sich Bauherr, Archi-
tekt und Planer schon bei der
Entscheidung fur das Dammesys-
tem mit der Elektroinstallation

im Bestand, der Modernisierung
und einer Erweiterung dieser aus-
einandersetzen. Zumeist handelt
es sich um Gebaude im Bestand,
bei denen die Elektroinstallation
nicht mehr den modernen, zeitge-
mafRen Anforderungen entspricht.

Die Innenddmmung kommt meist dann zum Einsatz, wenn die Fassade
nicht geddmmt werden kann oder soll. Oft sind es &sthetische Griinde,
wie der Erhalt der Fassade, bzw. baurechtliche oder nutzungsbedingte
Aspekte, die fir ein Innendamm-System sprechen. Selten kann die beste-
hende Installation verwendet oder erganzt werden, in der Regel entschei-
det man sich fur eine Neuinstallation. Denn mitunter fehlt es im Gebé&u-
debestand an genugend Elektroinstallationsdosen und Geratetrdgern — wie
es die Mindestausstattung nach DIN 18015-2 bzw. der Ausstattungswert
RAL:RG 678 vorsehen. Unterschieden wird zwischen diffusionsdichten und
diffusionsoffenen, oftmals kapillaraktiven D&mmsystemen. In allen Syste-
men ist darauf zu achten, dass Warmebriicken und Luftdurchléssigkeiten
aufgrund der Elektroinstallation vermieden werden und die durch die Elek-
troinstallation entnommene Dammwirkung kompensiert wird. Anderen-
falls bedeutet bspw. eine installierte Gerate- oder Gerateverbindungsdo-
se eine punktuelle Schwéchung des Dammsystems. Luftundichtheiten
konnten z. B. aus den Bauteilfugen zwischen der Installations6ffnung und
dem Elektroinstallationsprodukt bzw. durch Offnungen nicht luftdichter
Elektroinstallationsprodukte resultieren. Auch die Dammstérke beeinflusst
die Wahl der Elektroinstallationsprodukte. Es miissen Warmebriicken ver-
mieden werden, die aufgrund des Eingriffes der Elektroinstallation in die

Fotos: Kaiser Elektro



Dammung bzw. je nach Dammstarke sogar bis ins Mauerwerk notwendig
sind. Der Eingriff bis in das Mauerwerk ist bei geringeren Dammstéarken
(<100 mm) oft notwendig, da die Abmessungen, insbesondere die Einbau-
tiefen der nach DIN 49073-1 genormten Geréteeinsatze eingehalten wer-
den mussen. Dabei ist die durch den Eingriff enthommene Ddmmwirkung
wiederherzustellen sowie die sichere Aufnahme von Schaltern, Steckdo-
sen und weiteren Gerateeinsatzen zu gewéhrleisten. Gegenuber diffusi-
onsdichten DAmmsystemen (z. B. Schaumglas) haben diffusionsoffene und
kapillaraktive Dammsysteme auf mineralischer (z. B. Perlite oder Calcium-
silikat) oder organischer Basis (z.B. Holzfaser, Zellulose, Kork) die Eigen-
schaft, Feuchtigkeit aufnehmen, zu verteilen und bei sich andernden Kkli-
matischen Bedingungen Uber den Zeitverlauf wieder abgeben zu kdnnen.
Diesen klimatischen Einflissen im direkten Umfeld sind auch die Elektro-
installationsprodukte ausgesetzt. Sie missen ebenso wie das Dadmmsys-
tem in der Lage sein, diese klimatischen Einflisse zu regulieren.

TYPISCHE FEHLER BEI DER ELEKTROINSTALLATION IN
DER INNENDAMMUNG

Bereits bei der Verldngerung bestehender Elektroinstallationsdosen kon-
nen die ersten Schwachstellen entstehen. Denn das Verlangern mit Verlan-
gerungsringen der eingesetzten Unterputzdosen im Baubestand resultiert
in einer durchgehenden Offnung, die sich bis in das Mauerwerk hinein
tragt und zum Kondenswasserausfall einladt. Neben den bekannten lang-
fristigen Folgen wie Korrosion der Klemmen kann Kondenswasser Ursache
eines Kurzschlusses sein. Auch das fachgerechte Verlangern der Leitungs-
fihrung muss sichergestellt sein (Zugangigkeit und Ausfihrung der
Klemmstelle). Je nach Ausfiihrung des Dammsystems sowie der Damm-
stérke ist eine weitere Nutzung der bestehenden Elektroinstallation aus
zuvor genannten Griinden nicht mdglich. Aber auch das Setzen sogenann-
ter Iso-Dosen-Sets stellt eine Schwachstelle dar. Sie bieten zwar keine
durchgehende Offnung bis in das Mauerwerk, schwéchen jedoch punktuell
die Dammwirkung der Innendammung, kompensieren sie nicht und sind
dartiber hinaus nicht luftdicht ausgefuhrt. Ist insbesondere bei geringen
Dammstarken eine Anpassung der Dose notwendig, reduziert sich der zur
Verfligung stehende Einbauraum, der dann ggfs. fir die Aufnahme von
Schalter- bzw. Steckdosen mit zusétzlichen Klemmen gem. DIN 49073-1
nicht mehr ausreichend ist. Eine Befestigung von Elektroinstallations-
dosen oder Geratetrdgern mittels Gips kann langfristig fatale Folgen ha-
ben, da Gips die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit zu binden, ohne sie wieder
freizugeben. Schimmelbildungen bzw. Bauschéden kénnten hier unange-
nehme Folgen dieser Vorgehensweise sein. Ebenso ist das Einschaumen
von Hohlwanddosen mit Polyurethanschaum abzulehnen. Hierdurch sind
weder die erforderlichen Auszugskréfte nach DIN 60670-1, noch die Luft-
dichtheit sichergestellt. Dartiber hinaus wird allzu héaufig versdumt, die
Auskleidung der Installationsoffnung im Mauerwerk mit Demmmaterial
vorzunehmen, um die Schwéchung des Dadmmsystems zu kompensieren.
Daher ist darauf zu achten, dass Elektroinstallationsprodukte verwendet
werden, die Uber eine sichere mechanische Befestigung verfligen mit den
nach DIN 60670-1 definierten Auszugskréften, die luftdicht ausgefiihrt sind
und die in der Lage sind, die verlorene Dammwirkung zu kompensieren
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und eine ungewinschte Feuchtean-
sammlung zu verhindern.

FUNKTION DER ELEKTRO-

INSTALLATION IN DER INNEN-
DAMMUNG

Der Platzbedarf von Geréateeinsatzen wie
Schalter oder Steckdosen mit oder ohne
Installationsklemmen wird durch die DIN
49073 geregelt. Daraus ergeben sich die
Abmessungen der Elektroinstallations-
produkte, die weiteren elektrotechni-
schen Anforderungen gerecht werden
mussen. Dazu gehéren nach DIN EN
60670 u.a. die Leitungs- oder Rohrriick-
haltung, der sichere Halt (Lage- und Ver-
drehsicherheit) sowie die Gluhdrahtpru-
fung. Da der innenseitige Putz die
luftdichte Ebene bildet, mussen Luft-
durchléssigkeiten durch die Elektroinstal-
lation vermieden werden, weil es sonst
zu einer Hinterstrémung des Dammsys-
tems kommen kann. Neben den energe-
tischen Verlusten besteht aul3erdem das
Risiko, dass durch thermische Konvekti-
on feuchtwarme Luft durch die Elektroin-
stallationsprodukte zum kalten Mauer-
werk gelangt. Kommt es hier unter be-
stimmten thermischen Voraussetzungen
zur Kondensatbildung, die eine Auffeuch-
tung des Mauerwerks zur Folge hat, bie-
tet dies zusatzlich Nahrboden fur Schim-
melpilzwachtum. Neben einer luftdichten
Ausflhrung sollte die durch die Elektro-
installation entnommene Ddmmwirkung
kompensiert werden. Dies gelingt in In-
nenddmmungsdosen z.B. durch eine in-

Innendam-
mungsdose
und Befesti-
gungsadapter
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Montage der Innenddmmungsdose

tegrierte, hochddammende Funk-
tionskomponente. Der hochwérmeleit-
fahige Kunststoff in der Innendose sorgt
dafir, dass die Raumwarme in die Dose
geleitet wird. Somit erhdht sich die in-
nenseitige Oberflachentemperatur und
reduziert die Temperaturunterschiede so,
dass sich keine Feuchtigkeit niederlas-
sen kann und es in Folge dessen gar zur
Korrosion an den Gerateklemmen oder
schlimmsten Falls zu einem Kurzschluss
kommen kann.

Darliber hinaus sorgt die feuchteregulie-
rende Funktionskomponente dafir, dass
selbst unter klimatischen Bedingungen
mit erhdhter Luftfeuchte und hohen
Temperaturunterschieden Feuchtigkeit
zwischengespeichert und diese bei sich
andernden klimatischen Bedingungen
wieder freigesetzt wird. Diese Eigen-
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schaft ist insbesondere bei diffusionsoffenen Systemen vorteilhaft. Innen-
ddmmungsdosen vereinen den notwendigen Platzbedarf, elektrotechnische
Sicherheit, die Anforderungen an Luftdichtheit, Warmeddmmung, Feuchte-
regulierung und gewaéhrleisten so die Funktionsweise des DAmmsystems
trotz eingebrachter Elektroinstallation.

INSTALLATION VON ELEKTROINSTALLATIONSPRODUKTEN

Zur Montage von Innenddmmungsdosen wird zunéchst der Befestigungs-
adapter an die Dammstérke angepasst (Abb. 1). Der Befestigungsadapter
verfugt Giber Befestigungslaschen, welche in 10 mm-Schritten angepasst
werden und entsprechend der Dammstéarke eingestellt werden kénnen.
Rastverbinder (Abb. 2) sorgen fir die sichere Kombination mehrerer Befes-
tigungsadapter neben- oder untereinander im Normabstand von 71 mm.
Bei Dammstarken kleiner als 100 mm ist zuvor eine Installationséffnung im
Durchmesser 82mm im Mauerwerk zu erstellen (Abb. 3). Ein Ausgleich in
Form einer Auskleidung der Installations6ffnung mit dem Ddmmmaterial
ist nicht erforderlich, da die Funktion der DAmmung spater von der Innen-
dammungsdose Ubernommen wird. Anschlie3end wird der Adapter aus-
gerichtet (Abb. 4) und die Leitungen durch diesen gefiihrt. Die Schraub-



befestigung mit der Wand sorgt fir den dauerhaft sicheren Halt
(Abb. 5). Nun wird passgenau die Leitungseinfihrung in der In-
nenddmmungsdose erstellt, die Leitungen in die Innendam-
mungsdose gefiihrt und die Elektroinstallationsdose mittels
Schraubbefestigung mit dem Befestigungsadapter verschraubt
(Abb. 6). Im Anschluss kénnen die Leitungen vorbereitend fiir
die Feininstallation abgemantelt werden und die Innendam-
mungsdose mit einem Signaldeckel zum Schutz der Elektro-
installation versehen werden (Abb. 7). Die Innenddmmung
kann nun um den Befestigungsadapter angepasst werden
(Abb. 8). Nach dem Anbringen des Dammmaterials und dem
Verputzen kann der Signaldeckel einfach gedffnet werden und
die Feininstallation von z.B. Schaltern oder Steckdosen vor-
genommen werden. So wird die Elektroinstallation von Innen-
dédmmungsdosen zum sicheren Systembestandteil der Innen-
démmung. Bei Ddmmstérken Uber 100 mm kénnen Geréte-Ver-
bindungsdosen Econ-Styro55 eingesetzt werden. Fir Anbau-
leuchten stehen zudem noch Mini-Gerétetrager mit universeller
Anschraubflache zur Verfugung, die fur die exakte Ausrichtung
von Anbaugeréten sorgen. Diese Produkte sind ebenfalls luft-
dicht ausgefihrt und werden Gber Schwenkschneiden im
Dammmaterial sicher befestigt.

SYSTEMINTEGRATION - GEPRUFT, GETESTET,
BESTANDEN

Eine umfangreiche Bauteilpriifung in Verbindung mit experi-
mentellen Untersuchungen und einer Simulation bei definierten
Differenzklimabedingungen der TU Dresden — Institut fiir Bau-
klimatik — bestatigt die Funktionsfahigkeit von Innenddmmungs-
dosen sowohl in diffusionsdichten als auch in diffusionsoffenen,
sogenannten kapillaraktiven Dammsystemen.

Solche Innendédmmungsdosen kénnen in Demmsystemen mit
A>0,03W/mK und Stérken von 30-100 mm eingesetzt werden
und schlieBen hygrothermische Schaden aufgrund der Elektro-
installation und der damit verbundenen Eingriffe in das Mauer-
werk bzw. Ddmmsystem aus.

Mini-Geratetrager

Autor

Dipl. Wirt. Ing. Stefan Born ist Leiter Produktmanage-

ment bei der Kaiser GmbH & Co. KG.

Informationen unter: www.kaiser-elektro.de
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PLANUNGSHINWEISE FUR INNENDAMMUNG

Fir die sichere Planung und Ausfiihrung einer Innendammung
sind folgende Punkte zu beachten:

Bestandsmauerwerk:

Das bestehende Mauerwerk entscheidet Uber die Beurteilung
des U-Werts und daraus resultierend tber die Dimensionierung
der Dammestéarke. Grundsatzlich muss das Bestandsmaterial
auch frei von Bauschaden wie z.B. Feuchte und Schimmel sein.
Eine mdgliche, aufsteigende Feuchte ist zu unterbinden.

Schlagregenschutz:

Ohne hinreichenden Schlagregenschutz kann zu viel Feuchte

in das Systeminnere gelangen und somit bauschadigende

Feuchteanhaufungen hervorrufen.

Ein ausreichender Schlagregenschutz ist in der Regel gegeben

bei:

— Sud- bis Ost-Orientierung

— zweischaligem Mauerwerk bzw. Mauerwerk mit
Vorhangfassade

— Waénden mit abschirmender Nachbearbeitung

— Sichtmauerwerk mit wasserabweisender Oberflache

— Mauerwerk mit funktionsfahiger Putzschicht

armebriicken:

Warmebriicken gelten als einer der gré3ten Schwachpunkte bei
der Innenddmmung. Durch einen erhéhten Wéarmestrom und
dadurch bedingte, niedrige innenseitige Oberflachentempera-
turen kann es an diesen kritischen Stellen zu Tauwasser- und
Schimmelbildung kommen. Im Bereich der Innenddmmung sind
die hauptséachlichen Schwachstellen Fensterlaibungen, einbin-
dende Decken, einbindende Wéande und Heizkdrpernischen.
Diese Stellen sind bei der energetischen Bemessung zu beriick-
sichtigen und bei der Ausfiihrung ggf. mit speziellen Lésungen zu
dammen.

Luftkonvektion:

Der Feuchteeintrag durch Konvektion ist nicht zu vernachlassi-
gen. Durch Konvektion kénnen nicht nur Warmeverluste, son-
dern auch grof3e Tauwassermengen entstehen. Daher ist zur
nachhaltigen Vermeidung von Bauschaden sicherzustellen, dass
es zu keiner Luftzirkulation zwischen Dammung und Bestands-
mauerwerk kommt.

Der Untergrund muss vor Beginn einer InnenddmmmafRnahme
entsprechend den Verarbeitungshinweisen des jeweiligen Sys-
tems vorbereitet werden.

Wasserfuhrende Installationsleitungen sind zu priifen und ggf.

an eine andere Stelle zu verlegen.

Quelle: Isover
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MONTAGE OHNE
DAMPFSPERRE

INSTALLATIONEN UND BEFESTIGUNGEN BEI DER
INNENDANMMUNG

Bei hohen Wanden werden die Dammplat-
ten nach dem Kleben zuséatzlich mit einem
Schraubdubel fixiert

Christian Schroder

Bei einem betrachtlichen Teil der
energetisch zu sanierenden Be-
standsbauten ist ausschliel3lich
eine Innenddmmung moglich.
Intensive bauphysikalische For-
schungen und innovative Pro-
duktentwicklungen haben in den
letzten Jahren zur wachsenden
Attraktivitat der Innendammung
beigetragen. Auch Montage-
details wie Installationen, Befes-
tigungen und das Vorgehen bei
hohenWanden stellen den erfah-
renen Fachunternehmer vor keine
Probleme.

Das Thema der Tauwasserbildung bei
Innenddmmungen lasst sich unter-
schiedlich l16sen. Die Konstruktion kann
von innen her gegen Wasserdampf ab-
gedichtet werden, z. B. bei DAmmungen
mit Polystyrol oder Mineralwolle plus
Dampfbremsen bzw. Folien. Hier ist
groRte Sorgfalt geboten, denn schon
leichte Beschadigungen der Folien kon-
nen die Konstruktion insgesamt stark
schwachen.

MONTAGE OHNE DAMPFSPERRE

Als Alternative bietet sich ein kapillaraktives Innendammsystem an. Anfal-
lendes Tauwasser kann durch die kapillaraktiven Eigenschaften des Materi-
als schnell wieder an den Raum abgegeben werden. Die besondere Eigen-
schaft dieses Systems liegt im diffusionsoffenen Aufbau der Wand, durch
den Feuchtelasten im Raum gespeichert und bei Entlastung wieder abge-
geben werden kdnnen. So l&sst sich auch beispielsweise durch Schlagre-
gen oder Wasserschéden bedingte Feuchtigkeit in der Konstruktion wieder
austrocknen. Bei einer solchen Dammung muss keine Dampfsperre mon-
tiert werden.

INNENDAMMUNG UND INSTALLATIONEN

Fur die Montage von Steckdosen und Schaltern gibt es mehrere Méglich-
keiten, vor oder nach dem Verkleben der Dammplatten. Fir eine nachtrag-
liche und sichere Verankerung der Einbaugerate mit entsprechenden Ge-
rate-Verbindungsdosen beispielsweise wird mit einem Hartmetallfraser die
Dammung passgenau und nur so tief wie notig gedffnet. Die Dosen wer-
den einfach eingedrickt und durch die Schwenkschneiden fixiert, die der
Dose sicheren Halt geben. Eine luftdichte Ausfuhrung der Steckdose ver
hindert, dass kalte Zugluft bei direkt gefuhrten Leitungen an das Mauer-
werk gelangt. AnschlieRend werden die Offnungen der zugeschnittenen
Dammplatten mit Fullmortel verfillt. Mehrere Hersteller bieten eine breite
Palette hochwertiger und schnell zu montierender Steckdosen an.

HOHE WANDE

Bei Wandhdhen tber 3,80 m wird eine Verdibelung der Dammplatten tber
die gesamte Wandhohe erforderlich. Sie erfolgt mit je einem Schraubdubel
in der Plattenmitte. Nach ausreichender Erhartung des Klebers kann mit
dem Bohren begonnen werden. Ein geeigneter Dubel wird in das Bohr-
loch eingesetzt und mit einem langsam drehenden Schrauber befestigt.
Die Dubel sind oberflachenbundig mit dem Dammestoff anzubringen. Die
Schraubvertiefungen werden mit Flllmortel geschlossen.



Quelle: IVPU - Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V.
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links:
Heizkorper werden mit
Spezialdubeln befestigt

unten:

Fur den Einbau von Steckdo-
sen in der Dammplatte wird
diese mit einem Hartmetall-
fraser passgenau geodffnet
und die Dose luftdicht ein-
gefuhrt

BEFESTIGUNGEN

Mini-Geréatetréger fir die nachtragliche In-
stallation in gedammten Wandflachen be-
stehen aus einer Ankerhillse mit Befesti-
gungskern. Fur die Ankerhtlse wird eine
Einbaudffnung entsprechend der Vorgaben
des Herstellers in die Dammung gefrast,
die Ankerhilse wird wandbiindig in die
Offnung gedriickt und dann der Befesti-
gungskern bis zum Einrasten eingedriickt.
Montagezylinder und Montagequader fir
leichtere Lasten gibt es u.a. von Dosteba.
Um Warmebricken bzw. Lucken im War-
meschutz zu verhindern, werden ther-
mische Trennmodule (z.B. von Fischer) ein-
gesetzt. Ein solches Modul unterbricht
den Warmefluss in der Verankerung mit
einem Anti-Kélte-Konus aus glasfaserver-
stérktem Hochleistungskunststoff. Der
Konus von Fischer ist selbstschneidend
und frést sich bei der Montage direkt
durch den Dammstoff. Sonderwerkzeug
wird hier nicht benétigt.

Autor

Christian Schroder ist Marketing
Manager bei Knauf Aquapanel.

Informationen:
www.knauf-aquapanel.com
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HIGH TECH MEETS

INNENDAMMUNG

Wolfgang Schlott

Wer sagt denn, dass ein Innen-
damm-System einfach nur eine
warmedammende Wirkung ha-
ben braucht? Wenn ohnehin eine
Innendammmalnahme geplant
ist, bietet sich die Mdglichkeit,
Uber die Senkung des Heizener-
giebedarfs und die Erhéhung des
Wohnkomforts hinaus das Wohn-
erlebnis weiter zu steigern. Wer
hat sich nicht schon daran ge-
stort, dass die Lautsprecher des
Surround-Heimkinosystems aus
dem eleganten Wohnambiente
stdrend herausstechen? Gibt es
keine andere L6sung? Es gibt sie.
Gezielter Einsatz von High-Tech
ermoglicht sogar die unsichtbare
Integration von Lautsprechern

in die Flache der von innen ge-
dammten AuBenwand oder in die
Dammung einbindender Decken
und Wande.

Flachenlautsprecher, wie z.B. der purSonic mini, bauen extrem flach auf
und lassen sich sogar in ein Innenddmm-System integrieren. Sie bestehen
frontseitig aus einer flachigen, ebenen, biegesteifen und &ulierst leichten
Membran - eine Kombination aus extrem druckfestem Polyurethan-Hart-
schaum mit beidseitig kaschierten Deckschichten u.a. aus Carbonfolien.
Auf der Ruckseite der Membran befinden sich elektromagnetische Spu-
len — Exciter genannt. Die Membran ist umlaufend kantenbiindig und voll-
flachig durch eine Backbox gedeckelt. Die Belastbarkeit der sogenannten
Soundboards reicht von 20 bis 400 W und mehr.

200

’ 2 -
——
. ' :}r.
K i s
. !

R

Die Elemente fur das Soundsystem zur Integration in die Innendammung

Leitfaden Innendammung 2015

Fotos: purSonic gmbh



Der Clou: Die Lautsprecher kdnnen mit einer Vielzahl von Beschichtungen
Uberarbeitet werden und stellen daher eine interessante Moglichkeit zur
Funktionsintegration dar, wenn der Wandaufbau im Zuge einer Innendam-
mung ohnehin angepasst wird. Dann ist der Mehraufwand fiir den Einbau e
des Lautsprechersystems dank leichter Montage tberschaubar.

Fiir den Einbau der Soundboards in Wande und Decken mit Innendam- b e 1

mung stehen verschiedene Lautsprechertypen und -formate zur Verfu- Q
gung. Sie ermdglichen eine optimale Anpassung an die Platzverhéltnisse o 1:‘,
und die verwendeten Innenddmm-Systeme. Bei der Wahl des Einbauortes frobbe.__ h

sind natirlich mogliche Einflisse auf die Bauphysik (Statik, Warmeschutz, =
Brandschutz, Schallschutz) zu beachten wie DINEN 4103 und DIN EN 4109.

Zudem sollten auch hier die generellen Empfehlungen und Hinweise der Py
Technischen Richtlinie fir Innendamm-Systeme des Fachverbands WDVS

eingehalten werden, um die dauerhafte Funktion des Dammsystems nicht

zu beeintréchtigen.

Neben Anwendungen im privaten Wohnbereich kénnen die integrierten Fro e i i
Flachenlautsprecher auch in dffentlichen bzw. sensiblen Bereichen ein- e —
gesetzt werden. Beispielhafte Anwendungsfelder sind die Einhaltung von

Hygienevorschriften und Sicherheitsanforderungen, der Schutz vor Vanda-
lismus oder die Einhaltung von Vorgaben des Denkmalschutzes. Auch in
akustisch schwierigen Umgebungen kann dabei eine gute Sprachversténd- Autor
lichkeit erzielt werden. Von der Hintergrundbeschallung bis hin zu Dolby

Beispiel fur den Einbau in die Innendammung

5.1 Heimkino er6ffnen sich mit der Integration innovativer Lautsprecher Wolfgang Schlott ist Vertriebsleiter der purSonic
in ein Innenddmm-System ganz neue Klangerlebnisse und Wohn(t)raum- gmbh, einem Unternehmen der puren Gruppe.
gestaltungen.

Informationen unter: www.pursonic.de

Im Einklang mit der
Natur zu leben
ist ein gutes Gefuhl.

Heute schon an die Welt von morgen denken -
Hochleistungsddmmstoffe aus PU-Hartschaum
Uberzeugen mit einer sehr guten Okobilanz und
sparen kostbare Energie. Objektiv vergleichen lohnt
sich. Mehr Wohn- und Lebensqualitat fiir uns und
unsere Kinder sorgen fir ein wirklich gutes Gefahl!

4

:
Fir ein gutes Gefluihl beim Bauen oder Sanieren:
www.daemmt-besser.de

Polyurethan
dammt besser

P e - .
f- ! R ‘ Sie finden uns unter PUonline
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WANDFLACHENHEIZUNGEN

Wasserfihrende Rohre auf der Innendam-
mung werden mit Lehmputz Giberdeckt

Alexandra Schmitt

Zu den Hauptzielen der energe-
tischen Sanierung von Gebau-
den zahlt neben der Heizkosten-
einsparung auch die Erhaltung
der Bausubstanz. Hilfreich ist da-
bei die Auswahl von Bautechni-
ken und Baustoffen, die sich in ih-
rem Zusammenspiel besonders
positiv auf das Bauwerk auswir-
ken. Ein gutes Beispiel hierfur ist
Lehm, der aufgrund seiner bau-
physikalischen Eigenschaften im
Fachwerkbau die Holzkonstruk-
tion schitzt und konserviert. Ein
ahnlicher Synergieeffekt findet
sich auch in der Kombination von
Innenddmmung und Wandheizung.

FUNKTIONSWEISE DER WANDHEIZUNG

Wandheizungen sind, wie Decken- oder Ful3bodenheizungen, Flachenhei-
zungssysteme, die mit Niedertemperatur betrieben werden. Sie arbeiten
nach dem Strahlungsprinzip, in der Wirkungsweise etwa vergleichbar mit
den Strahlen der Sonne oder einem Kachelofen. Die Infrarotstrahlung der
Wandheizung erwarmt vor allem die raumumschlieenden Flachen und die
im Raum befindlichen Objekte und sorgt so fiir eine gleichmaflige Wéarme-
verteilung im Raum. Die verschiedenen Flachenheizungssysteme geben zu
unterschiedlichen Teilen Strahlungs- und Konvektionswarme ab. Bei der
Wandheizung liegt der Anteil der Strahlungswéarme bei ca. 70% und sorgt
dafur, dass die Wandheizung ein besonders gleichméRiges, angenehmes
und gesundes Raumklima schafft.

SYSTEMVARIANTEN VON WANDHEIZUNG

Wandflachenheizungen kénnen entweder als wasserfihrendes System
oder als elektrisches System eingebaut werden. Das wasserfiihrende Sys-
tem ist am weitesten verbreitet. Das elektrische hingegen wird vorzugs-
weise in saisonal genutzten Raumen eingesetzt, da die Beheizung durch

Fotos: WEM Wandheizung GmbH



Strom meist kostenintensiver ist. Wasserfiihrende Systeme basieren auf
einem sauerstoffdichten Metallverbundrohr, wodurch das temperierte
Wasser geleitet wird. Sie werden zum einen als Unterputz-Ausfiihrung
(Nass-System) und zum anderen als Trockenbauplatten angeboten. Beim
Nass-System werden die Wandheizungsrohre mittels Halteschienen auf
dem Untergrund befestigt und mit Lehm- oder Kalkputzen eingeputzt.
Bei beiden Putzmaterialien haben sich die raumklimatischen und verarbei-
tungstechnischen Vorteile sowie ihre gute Warmeleitung bewahrt. Alter-
nativ werden Wandheizungen in Form von Trockenbauelementen ange-
boten. Diese bestehen aus stabilen Lehmbauplatten, in denen das Wand-
heizungsrohr eingebettet ist.

DIE WAHL DES WANDHEIZUNGSSYSTEMS

Welche Art Wandheizungssystem bei einem Projekt zum Einsatz kommt,
richtet sich nach den baulichen Gegebenheiten. Auf putzfahigen Innendédm-
mungen aus beispielsweise Calciumsilikatplatten, Schilfrohrplatten, Holzfa-
serddmmplatten oder auch auf Dammputzen kommt die Unterputz-Ausfiih-
rung zum Einsatz. Dabei werden Rohrregister oder ,,Endlos*‘-Rohrsysteme
mittels Halteschienen auf die Dammung aufgebracht. Die Rohrverlegung
kann vertikal oder horizontal erfolgen. Das Verputzen erfolgt in mehreren
Schichten und sollte die Uberdeckung des Rohres von 10 mm mdglichst
nicht Uberschreiten. Je dicker die Putzschicht oberhalb des Rohres ist,
desto triager wird das System. Um eine maglichst hohe Ubertragung der
Heizleistung von der Rohroberflache an die Putzoberflache zu erzielen, ist
ein besonderes Augenmerk auf die Auswahl der Putze zu legen. Die Anfor-
derungen an die Putze sind komplex: Die Beschichtungssysteme mussen
eine optimale Warmespeicherung sicherstellen, hoch diffusionsfahig sein

Beispiel eines Schichtenaufbaus auf einer Holzfaser-Innendammplatte

2015 Leitfaden Innendammung

und eine maximale Warmeleitfahigkeit
besitzen. Diese richtet sich nach der
héchstmoglichen Rohdichte, die eine
gute Wérmeleitung sicherstellt. Neben
einigen Kalkputzen bieten sich hier
besonders Lehmputze an. lhr besonde-
rer Vorzug: Sie kdnnen im Gegensatz zu
allen anderen Putzarten trockengeheizt
werden. Innenddmmungen mit Wand-
heizungen als Nass-System werden als
diffusionsoffene Aufbauten und ohne
Luftschichten ausgefuhrt. So ist ein
ungehinderter kapillarer Feuchtetrans-
port in alle Richtungen gegeben.

Bei flexiblen Innendammungen, z.B. aus
Hanf oder bei Holzfaserddmmung, wird
das Trockenbausystem aus fertigen
Wandheizungsplatten auf die Unterkon-
struktion oder die vollflichige Beplan-
kung aufgeschraubt und anschlieRend
diinnlagig verputzt. Die aus einer Lehm-
bauplatte mit integrierten wasserfiihren-
den Rohren bestehenden Klimaelemente
Ubernehmen hier die Warmeverteilschicht.
Aufgrund ihrer gepruften Leistungsdaten
kann die nétige Anzahl der Klimaelemente
optimal auf die erforderliche Heizleistung
abgestimmt werden. Nach der Installa-

Trockenbausystem auf Innendammung
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tion der Klimaelemente, die z.B. gezielt
in Aufenthaltszonen platziert werden,
entsteht ein einheitliches Wandniveau,
indem die restlichen Wandflachen mit
Ausgleichsplatten aus Lehm aufgefillt
werden. lhr Zuschnitt erfolgt fast staub-
frei, sie werden &hnlich wie Gipskarton-
platten durch Anritzen und Brechen ge-
teilt. Die fertige Flache wird zu guter
Letzt mit einem 2-lagigen, diinnen
Lehm- oder Kalkputz abgespachtelt, in
den ein Armierungsgewebe eingearbei-
tet wird. Die fertig montierte Flache aus
Wandheizungs- und Lehmbauplatten
eignet sich hervorragend als Untergrund
fir edle Feinputze und hochwertige An-
striche. Beim Einbau des Lehm-Wand-
heizungstrockenbau-Systems wird nur
minimal zusatzliche Baufeuchte in den
Baukdrper eingebracht, was gegeniber
Nass-Systemen ein entscheidender Vor-
zug ist.

BESONDERER NUTZEN DER
WANDHEIZUNG IN DER PRAXIS

Gerade in Verbindung mit Innendam-
mung zeigt die Wandflachenheizung ihre
besonderen Vorteile. Indem eine Wand-
heizung gleichméRig auf der Innendam-
mung verteilt wird, tGbernimmt sie hier
eine Art Sicherheitsfunktion: Durch die
Anhebung der Oberflachentemperatur
sorgt die Wandflachenheizung dafur,
dass die Konstruktion optimal trocken
bleibt und das Risiko einer dauerhaften
Durchfeuchtung des Bauteils deutlich
reduziert wird. Weiterhin hat ein von
allen Seiten gleichmaf3ig erwarmter
Raum keine kalten Ecken, in denen sich
Feuchtigkeit aufgrund von Kondensation
anlagert. So wird einer mdglichen
Schimmelbildung vorgebeugt. Schwie-
rige Anschlussbereiche bei Innendam-
mung sind u. a. einbindende Bauteile
oder komplexe Anschlussbereiche wie
z.B. Balkenkopfe, die durch die Tempera-
turabsenkung gefahrdet sind. Genau an
diesen Punkten wird das Wandheizungs-
rohr entlang geflhrt und die Warme so-
mit gezielt eingesetzt, um diese Tempe-
raturabsenkung zu verhindern. Zur
Sicherheit empfiehlt es sich, diese An-
schlusspunkte in Bezug auf ihr Feuchte-
verhalten gesondert berechnen zu las-
sen. Die geringe Reaktionszeit ist ein
weiterer Vorteil der Wandheizung im

Zusammenspiel mit Innenddmmungen. Da die Innenddmmung die Wand-
heizung vom Mauerwerk bzw. Baukdrper entkoppelt, fliel3t die Warme
nicht unndétig in den Untergrund, sondern steht dem Raum schnell zur
Verfligung. Durch das effektive Zusammenwirken von Innendémmung und
Wandflachenheizung wird die Behaglichkeit gesteigert. Das Warmeemp-
finden hangt im Wesentlichen von der Temperatur der Raumluft und der
mittleren Temperatur der Wandoberflachen ab. Je kélter die Oberflachen-
temperatur der Wénde ist, desto warmer muss die Raumtemperatur sein,
um sich noch behaglich zu fuhlen. Durch den Einsatz der Innendémmung
und die Beheizung der AuRenwénde kann also bei abgesenkter Raumluft-
temperatur eine hohe Behaglichkeit erreicht werden. Das Absenken der
Raumlufttemperatur um 1°C ermdglicht zudem eine Heizkostenersparnis
von bis zu 6 %. Eine weitere positive Folge der verringerten Lufttempera-
tur in Kombination mit der erh6hten Oberflachentemperatur der raum-
umschlieRenden Flachen ist die Reduktion von Liftungswarmeverlusten.

FLACHENBEDARF

Der Bedarf an Heizflache ist abhéngig vom verwendeten System, vom
Gebaudetyp, dem Ddmmstandard des Hauses und der Wasservorlauftem-
peratur. Wieviel Flachenheizung nétig ist und ob die vorhandene Wand-
flache ausreicht, lasst sich recht schnell errechnen. Durch gepriifte Leis-
tungsdaten der Wandheizung und eine genaue Kalkulation zeigt sich, dass
die in einem Gebaude zur Verfigung stehenden Flachen fast immer aus-
reichend sind, auch wenn noch Mdébel gestellt werden oder Wande durch
UmbaumaRnahmen wegfallen. So wird beispielsweise bei einem Altbau
mit einer moderaten Innendé@mmung oftmals nur ca. ein Drittel der Grund-
flache als Wandheizungsflache bendtigt.

AVARE

Durch Innend@mmungen und Wandflachenheizungen lassen sich erheb-
liche energetische Einsparungen erzielen. Auch wenn die U-Werte von
innen geddmmten Geb&uden meist nicht unter 0,5 W/m2K liegen, kénnen
die Transmissionswarmeverluste der Au3enwénde bis zu 70% und mehr
reduziert werden. Hierbei Ubernimmt die Wandheizung eine Schutzfunk-
tion, da durch die Anhebung der Oberflachentemperatur die Gefahr von
Kondensatbildung erheblich reduziert und die Konstruktion trocken ge-
halten wird. Nicht zu vergessen ist neben all diesen bauphysikalischen
Faktoren, dass die Malinahmen am Gebé&ude dazu dienen, das Umfeld
fur seine Bewohner lebenswert zu gestalten. Durch die Anhebung der
Oberflachentemperatur, die gleichmafige Warmeverteilung im Raum und
die optimal eingestellte Raumtemperatur wird ein behagliches und ge-
sundes Raumklima fur den Menschen geschaffen.

Autorin

Alexandra Schmitt ist Technikexpertin bei der WEM Wandheizung
GmbH und beschéaftigt sich mit technischer Entwicklung und Kun-
denberatung.

Informationen: www.wandheizung.de
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Das Beste fur lhr Haus WE4
KEIM Por

Mineralische Innendémmung

Behaglichkeit und angenehme Wérme in den eigenen vier Wénden gepaart
mit der Wertsteigerung der Immobilie und der Einsparung von Heizkosten
sind das Ergebnis einer energetischen Sanierung mit iPor.

Innendémmung mit iPor heiBt:

* mineralisch von der Platte bis zum Anstrich

* kapillar- und hydroaktiv - ganz natiirlich
und ohne zusétzliche Dampfsperre.

PREMIUM ist
bei uns Standard.
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RETROFITTING MIT

INNENDAMMUNG

Foto: Immovation AG, Kassel

Die Fassade der ehema-

ligen Salamander AG FASSADEN AUS MAUERWERK UND SICHTBETON

DirkVogt  Mit den dampf- und wasserdichten, nicht brennbaren und sehr robusten
FOAMGLAS®-Innendamm-Systemen wird auf jeden Fall eine breite Nut-
zungsvielfalt abgedeckt. Sie reicht vom Schwimmbad, Badezimmer bis zu
Wohn- und Geschéftsraumen. Die Verwendung eines nichtbrennbaren
D&mmstoffes ist nicht nur fir Wohn-, Hotel- und Gaststattenrdume, Event-
bauten und offentliche Gebaude Vorteil; auch hohe Treppenhéuser sowie
Flucht- und Rettungswege sollten so ausgestattet werden. Der Planer
muss eine Innendammung unter Berlicksichtigung der individuellen Eigen-

Energetische Ertiichtigungen von  schaften der vorhandenen Bausubstanz, der vorgesehenen Nutzung sowie

Bestandsgeb&uden gewinnen der sicherzustellenden raumseitigen Oberflacheneigenschaften wahlen.
zunehmend an Bedeutung. Da- Hierzu sind im Vorfeld eine Reihe von Untersuchungen erforderlich, ohne
mit verbunden ergibt sich immer die eine derartige Entscheidung nicht mdglich ist. Nachfolgend werden die
mehr die Notwendigkeit von bauphysikalischen Wirkungen, die unterschiedlichen Prinzipien, die Anfor-
Innendamm-MaRRnahmen. Hier derungen an die BestandsauRenwande, die notwendigen bauphysika-
hat sich in den letzten Jahren lischen Nachweise sowie das notwendige Vorgehen bei der Planung von
viel getan. Innenddmm-MaflRnahmen vorgestellt.
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BAUPHYSIKALISCHE WIRKUNG VON INNENDAMMUNGEN

Bevor man sich mit den notwendigen Untersuchungen und dem Vorgehen
bei der Planung von Innenddmm-MaRnahmen auseinandersetzt, muss
man sich grundsétzlich mit der bauphysikalischen Wirkung von Innendam-
mung befassen. Betrachtet man hierbei eine klassische, monolithische
Mauerwerkswand, die beidseitig verputzt ist, ist festzustellen, dass sich
durch die raumseitige Anordnung einer Warmeddmmung die Temperatur-
beanspruchung der Wandkonstruktion verandert.

TEMPERATURVERHALTEN

Im Sommer kann sich die Wand mit Innenddmmung starker erwarmen, da
die durch solare Einflisse erwérmte Wand aufgrund der Innendammung
weitestgehend nur noch Warme nach auBen und nicht mehr nach innen
abgeben kann. Ebenso steht die massive AuBenwandkonstruktion, bedingt
durch die raumseitige Warmedammung, nicht mehr mit ihrer Warmespei-
cherfahigkeit zum Ausgleich von Raumtemperaturspitzen im Sommer zur
Verfligung. Umgekehrt ist es im Winter. Hier erfahrt die Wandkonstruktion
vom beheizten Raum aus nicht mehr die urspriingliche Erwéarmung, wenn
raumseitig eine Warmedammung angeordnet ist. Die raumseitige Anord-
nung einer Warmedammung ermdglicht jedoch ein wirtschaftliches, nur
phasenweises Beheizen der Rdume.

FEUCHTEVERHALTEN

Neben dem veranderten Temperaturverhalten kénnen die Wandkonstruk-
tionen auch ein veréndertes Feuchteverhalten zeigen. Dies héngt u.a. von
der Art und Qualitat des Witterungsschutzes der Fassade ab. Im Falle einer
Bewitterung, d.h. einer Regen- oder Schlagregenbeanspruchung, muss je
nach Art und Qualitat des Witterungsschutzes mit einer Befeuchtung der
oberflachennahen Zonen oder sogar tieferer Mauerwerkszonen gerechnet
werden. Bei raumseitiger Warmeddmmung ist im Regelfall nur eine Aus-
trocknung des Mauerwerks nach auRen moglich. Die raumseitige Warme-
dammung kann in Abhéngigkeit von ihren Eigenschaften eine Austrock-
nung zum Innenraum hin einschrénken. Nun l&sst sich hierzu natlrlich
auch aussagen, dass bei intakter Fassade die Menge Wasser, die nach
aul3en austrocknet, im Regelfall wesentlich gréRer ist als die, die nach
innen austrocknet. Dies begrlindet sich durch einen im Regelfall gerin-
geren Weg zur Aul3enoberflache als zur Innenoberflache und durch die
Austrocknung begtinstigenden Klimabedingungen (Wind und Sonnenein-
strahlung). Wie sich zeigt, kommt also dem Witterungsschutz oder dem
Zustand der Fassade, die raumseitig warmegeddmmt werden soll, eine
groRere Bedeutung zu. Hier sind bei der Bewertung des vorhandenen
Witterungsschutzes sowie bei der Auslegung eines kunftigen Witterungs-
schutzes die Anforderungen der DIN 4108 Teil 3 zu berucksichtigen.

WARMEBRUCKEN VERMEIDEN

Neben diesen grundsatzlichen Verhaltensweisen des aus Sicht des Bau-
physikers ungestorten Bauteilquerschnitts missen insbesondere bei In-
nenddmmungen Warmebricken betrachtet werden. Denn Uberall dort,

wo die Innendammung endet, besteht die Gefahr, dass Schaden in Form
von Schimmelpilzbildung oder Tauwasseranfall auftreten kénnen. Die Ursa-
che hierfiir liegt in sogenannten Ubergangseffekten begriindet, die dort,
wo die Innenddmmung aufhort, zu Temperaturabsenkungen fuhren kon-
nen. Dies betrifft alle Warmebricken wie Fensterlaibungen, Fensteran-

2015 Leitfaden Innendammung

schlusse, Deckenanschlusse, Trenn- Die Loft-Woh-
. nungen im
wandanschliisse usw. Salamander-

Aufgrund seiner Druckbelastbarkeit und
Verformungsfreiheit kann FOAMGLAS®
direkt und dauerhaft belastet werden.
Somit wurde die Befestigungs- und An-
schlusssituation der inneren Trennwénde
an die durchgéngige und dampfdichte
Warmedammeschicht problemlos ermdg-
licht und das Warmebriicken- bzw.
Schimmelpilzrisiko auf ein Minimum
reduziert. Der Dammstoff kann durch die
leichte und anpassbare Verlegung seine
Vorteile ausspielen und auch in schwie-
rigen Detailsituationen, wie z.B. bei
Verspriingen oder Absétzen des Unter-
grunds, einen dauerhaften und
lickenlosen Wéarmeschutz garantieren.

ANFORDERUNGEN AN
BESTANDSAUSSENWANDE

Wie oben ausgefihrt, muss sicherge-
stellt werden, dass die AuRenwandkon-

Areal wurden
mit Innendam-
mung saniert
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AUSFUHRUNGSGRUNDLAGEN

Das denkmalgeschitzte Treppenhaus im Hauptgebaude der Salamander AG wurde sorgféltig restauriert

struktionen, die raumseitig warmege- satzlich notwendig, den vorhandenen Durchfeuchtungsgrad der Auf3en-
dammt werden sollen, einen ausrei- wandkonstruktion und ggf. vorhandene Schadsalzkonzentrationen und de-
chenden Witterungsschutz besitzen. ren Ursachen zu ermitteln. Sowohl erhéhte Durchfeuchtungsgrade als auch
Hierzu mussen entsprechende Unter- erhdhte Schadsalzlasten kdnnen entscheidend fiir die Wahl eines geschlos-

suchungen, seien es visuelle, messtech- senzelligen Dammestoffs fur die raumseitige Nachriistung sein.

nische oder auch Untersuchungen durch

Es gilt das Motto ,,Innen schauen und

auf3en suchen!** Unabhéngig davon ist Die Bemessung der Dd&mmschichtdicke fuir innen muss nicht primar unter
es bei geschadigten AulRenwénden zu- Berlicksichtigung der Energieeinsparung, sondern unter Berucksichtigung

INNENDAMMSYSTEME

"l v Wanddammung mit Gipsputz Massivwand (Beton/Mauerwerk)

; Voranstrich

FOAMGLAS® Platten T4+, geklebt mit
PC® 56

Gipsputz mit Armierungsgewebe, ca.
15 mm dick

Deckenddmmung mit Plattendeckung Betondecke

und Schwinghénger Voranstrich

Mechanische Sicherung PC® Anker F
Schwinghénger mechanisch befestigt
FOAMGLAS® Platten T4+, geklebt mit
PC® 56

Metallunterkonstruktion
Plattendeckung

Bodenddammung auf Ausgleichsschicht Betonplatte

mit Trockenbauplatten Ausgleichsschicht FlieRspachtel
FOAMGLAS® FLOOR BOARD, lose
verlegt

Trockenbauplatten

Bodenbelag
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der Auswirkungen auf das Bauwerk erfolgen. Hier kann weniger mehr sein.
Ausgangspunkt fiir die Bemessung der Warmedammeschichtdicke miissen
die Ab- und Anschlusspunkte der Innenddammung und die damit verbun-
denen Wéarmebruckeneffekte sein. Vor dem Hintergrund der mdglichen
bauphysikalischen Probleme wird die Novelle der Energieeinsparverord-
nung voraussichtlich auch keine Bauteileinzelanforderungen hinsichtlich
nachtréglich innenseitig zu dammender Bauteile mehr enthalten.

WELCHE BAUPHYSIKALISCHEN NACHWEISE SIND
ZU FUHREN?

Fir dampfdichte Systeme, wie z.B. bei Verwendung von Schaumglas,
missen aufRer den Nachweisen von Wérmebriicken zur Minimierung des
Ubergangseffekts keine weiteren bauphysikalischen Nachweise gefiihrt
werden.

Dammung von Unterziigen und Decken

it nich h las-D& -
REVITALISIERUNG EINES INDUSTRIEDENKMALS Matton o oaren Sehaumglas-bamm

Unter dem Namen ,,J. Sigle & Cie* wurde die Salamander AG 1885 ge-

grindet. ,,Lurchi’ die Symbolfigur der Salamander AG, war die innovative billigere Lésung aus, da er in absehbarer
Marketingidee auf dem Weg von einer Schuhwerkstatt zu einem weltweit Zeit nicht zu Sanierungen gezwungen
tatigen Schuhkonzern. Es war eine baden-wirttembergische Erfolgsge- werden wollte. Mit den hier ausgefuhr-
schichte. Nach 1967 wechselte der traditionsreiche Stammesitz mehrfach ten 15 mm Gipsputz auf FOAMGLAS®
den Besitzer. Ende 2009 erwarb eine Projektgesellschaft der Immovation Dammung sind Diibelarbeiten zum An-

AG Unternehmensgruppe, Kassel, den historischen Gebaudekomplex. Mit bringen von Bilderrahmen usw. auch fur
der Revitalisierung des Salamander-Areals als noble Wohn-, Geschéfts- und Mieter moglich.
Dienstleistungsimmobilie wird nun eine neue Erfolgsgeschichte geschrie- Man sollte sich immer fragen, ob man
ben. Die Mischung aus Loft-Wohnungen, Schuh- und Modeladen lasst eine  dauerhatft sicherstellen kann, dass die
neue Urbanitét in dem ehemaligen Industriestandort entstehen. Hochwer- bei einzelnen Systemen vorausgesetz-

tige Baustoffe und der Einsatz energieeffizienter Innenddmmung setzen ten Oberflachenbeschaffenheiten Be-
hohe Qualitatsstandards. Sie machen diese vornehme Industriearchitektur stand haben werden. Bei den neuen

— mit zum Teil denkmalgeschutzten Gebauden — besonders attraktiv, um- Loft-Wohnungen hat sich die Immova-
weltfreundlich und zukunftssicher. tion AG daher mit FOAMGLAS® fir eine

robuste, langlebige, nicht brennbare und
schieden.

Bei ihren Objektentwicklungen setzt die Immovation AG auf Stabilitdt und

Nachhaltigkeit. Aufgrund der langfristigen Nutzung des Investors in Bezug

auf die Vermietung von hochwertigen Wohnungen, wurde hier auf FOAM-

GLAS® als okologisch wertvolle Innendammung gesetzt. Rein minerali-

sches Schaumglas ist auch unter den Gesichtspunkten des Denkmal-

schutzes ein bevorzugter Dammstoff. Der Investor sprach sich gegen eine

BAUDATEN

Objekt Salamander-Areal, Stammheimer Stral3e,
70806 Kornwestheim

Bauherr Immovation Immobilien Handels AG, DrusetalstraRe 31,
34131 Kassel

Autor

Dirk Vogt ist Leiter der Abteilung

Planer muellerotte architektur, Stammheimer StraRe 10,
70806 Kornwestheim

Verarbeiter IDEWA Baugesellschaft mbH, Neue Hausener Str. 1,

99310 Wipfratal Marketing & Technik bei Deutsche
Material Innenddmmung mit Gipsputz: Wéande, Decken FOAMGLAS® GmbH.
FOAMGLAS® T4+, 80 mm; 60 mm; 40 mm
FLEIES SIEER Informationen unter:
© : - i
Systemberatung Deutsche FOAMGLAS® GmbH, Regionalbiro, Schocken www.foamglas.de

riedstraf3e 4, D-70565 Stuttgart-Vaihingen, info@foamglas.de
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ANWENDUNGSBEISPIELE

WOHNEN FUR DIE

WISSENSCHAFT
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Die Bausubstanz besteht
aus Mauerwerk und Holz-
balkendecken

Im Alten Zd6lInerviertel in Wei-
mar werden verschiedene Be-
standsgebaude, teilweise aus
den 1920er-Jahren, saniert und
durch neue Gebaude - darunter
auch ein Kompetenz- und Bera-
tungszentrum fir sinnesbehin-
derte Menschen (KBZ) — ergénzt.
Im ersten Bauabschnitt wurden
drei von sechs Sanierungen auf
der Schwabestral3e fertig ge-
stellt. Darunter befindet sich auch
das Gebaude mit der Hausnum-
mer 11, in dem die Innendam-
mung mit Hilfe von rund 560 m?
TecTem® Insulation Board Indoor
realisiert wurde.

HISTORISCHES VIERTEL ALS FORSCHUNGSPLATTFORM

Zum Bestand des Alten ZdlIinerviertels gehdren zwei Schulen und zwei
Kindergarten aus den 1960er- und 1970er-Jahren, die im Besitz der Stadt
Weimar sind, sowie eine Villa aus dem Jahr 1900 und acht Wohngebaude
aus den 1920er-Jahren, sechs davon an der Schwabestral3e, die der Wei-
marer Max-Z6lIner-Stiftung gehdren. Fir die Objekte in ihrem Besitz ist die
Stiftung Bauherr. Sie war in der Konzeptionsphase des Bauprojektes An-
tragsteller und hatte auch die Projektkoordinierung Ubernommen. Die Max-
Zoliner-Stiftung geht auf den im Jahr 1896 verstorbenen Okonomen Max
Z6lIner zurick, der als ,Wohltater der Blinden und Taubstummen des Lan-
des* bezeichnet wurde. Stiftungszweck ist demnach auch heute die Férde-
rung sinnesbehinderter Menschen. ,,Im Jahr 2004 hat die Stiftung die Im-
mobilien von der Stadt zuriick Ubertragen bekommen. Seitdem haben wir
daran gearbeitet, das Areal im Sinne unserer Stiftung umzugestalten;* er-
lautert Geschéftsfuhrer Martin Molders. Es sollten Wohnungen entstehen,
die besonders fur die Bedurfnisse von Blinden oder Gehdrlosen geeignet
sind. ,,Diese Wohngeb&ude galt es, unter der MaRgabe des Denkmal-

Foto: Knauf Aquapanel GmbH/Ekkehard Reinsch



schutzes, aber auch der Barrierefreiheit sowie gréRtmdglicher Energieeffi-
zienz zu sanieren’; so Mélders. Die sechs denkmalgeschitzten Hauser an
der Schwabestral3e sind technisch auf dem gleichen Stand: entstanden
zwischen 1920 und 1925 aus verputztem Ziegelmauerwerk, die Mansard-
bzw. Walmdéacher gedeckt mit Tonziegeln. Als besondere Gestaltungs-
elemente weisen sie Erker, Risalite und Gesimse auf. Die Geschosse ver-
flgen Uber Holzbalkendecken, die Kellerdecken sind Betondecken mit
Stahltrdgern und Ziegeleinlage. Kein Haus war energetisch erttichtigt, eini-
ge standen leer oder hatten Feuchteschéden. Die Folge: immenser Sanie-
rungsbedarf. So herausfordernd dieser Status Quo fur den Besitzer war,
boten die Geb&ude gleichzeitig auch eine interessante Chance: Schlief3lich
sind sie faktisch baugleich — und bilden so die ideale Plattform fir ein Mo-
dellprojekt. Verschiedene Innenddammsysteme kdnnen so im Langzeitver-
such getestet und auch miteinander verglichen werden.

Die gesamte Entwicklung des Alten ZdlInerviertels wird im Rahmen der
Forschungsinitiative EnEff:Stadt durch das damalige Bundesministerium
flr Wirtschaft und Technologie (heute: Bundesministerium fur Wirtschaft
und Energie (BMWi)) geférdert. Angefangen mit der Erstellung eines Ener-
giekonzepts von Juli 2010 bis Juni 2013 befindet sich das Projekt nun in
der Umsetzungsphase, die bis 2016 geplant ist. Die wissenschaftliche Be-
treuung der energetischen Wohngeb&udesanierung wird vom Institut fir
Bauklimatik der TU Dresden geleistet, das sich um das Ddmmkonzept und
die anschliel3ende dritte Projektphase, das langerfristige Monitoring, kiim-
mert. Dabei wollen die Wissenschaftler u.a. umfangreiche Daten in Bezug
auf die Innenddammung der Geb&ude mit unterschiedlichen Materialien
sammeln.

WOHNRAUM FUR SINNESBEHINDERTE

Die architektonische Planung hat das Biiro Sigma Plan in Weimar uber-
nommen, das schon seit langerer Zeit mit der Max-Z6llner-Stiftung zusam-
menarbeitet. Torsten Bude ist Gesellschafter des Biros und leitet das Pro-
jekt: ,,Mit dem Bauen fir Sinnesbehinderte haben wir schon Erfahrungen
gemacht. Eine der besonderen Herausforderungen war es jedoch, diese in
Einklang mit der alten Bausubstanz und den neuen Dammsystemen zu

AbschlieRend wurde ein mineralischer Feinputz auf Kalkbasis aufgetragen
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Komplett mineralische und diffusions-
offene Raumwaéande

bringen!* So war z.B. die Beheizung der
neun, zwischen 50 und 90m? grof3en
Wohnungen nicht mit einer FuBboden-
heizung zu realisieren, da dadurch die
durchgangige Barrierefreiheit beeintrach-
tigt worden ware. ,,Aufgrund der rela-
tiv kleinen Grundrisse waren auch Wand-
heizungen schwierig, so dass wir uns
letztlich fur Deckenstrahlplatten ent-
schieden haben‘ so Bude. Zu den weite-
ren Besonderheiten, die den adaquaten
Wohnraum fur Sinnesbehinderte aus-
machen, zéhlen etwa Klingelanlagen

mit Kameras, eine erhdhte Anzahl von
Steckdosen und Rauchmeldern sowie
optische und haptische Leitsysteme so-
wohl in den Hausern als auch in den Au-
Benanlagen. Um groRtmaogliche Ener-
gieeffizienz zu erreichen und gleichzeitig
den Erfordernissen des Forschungspro-
jekts gerecht zu werden, wurde auler-
dem eine kontrollierte Wohnraumluftung
eingebaut. ,,Besonders interessant war
flr uns als Biiro aber die Detailplanung
und Umsetzung der Innenddmmung im
Bereich der alten Holzbalkendecken®; er-
zahlt Torsten Bude. ,,Wir haben in Haus
Nummer 11 intensiv mit TecTem® gear-
beitet und durch das Innenddmmsystem
einen echten Know-how-Zuwachs erhal-
ten:*

DAMMSYSTEM MIT VIELEN
VORTEILEN

Je nach Wand und Anforderung wurden
verschiedene Dammstérken im Geb&ude
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ANWENDUNGSBEISPIELE

Auch die charakteristischen Rundbogenfenster im Giebel wurden mit Innendammung gedammt

DAMMSYSTEME

Innenddmmung

TecTem® Insulation Board Indoor inkl. der Komponenten des TecTem® Systems,
als Oberflache TecTem® Glétte, ein mineralischer Feinputz auf Kalkbasis

Einblasdammung

Dammung Ziegeldecke iber dem Kellergeschoss: 90 mm mineralischer Dammstoff WLG 035,
Dampfbremse oberhalb der Ziegeldecke, 60 mm Tektalan unterhalb der Decke

Sanierung und Weiterentwicklung des innerstadtischen Areals ,,Altes Zéllnerviertel* durch den Eigentiimer

der stadtischen Gebaude, die Stadt Weimar, und den Eigentimer der denkmalgeschiitzten Wohngebaude, die
Max-Zollner-Stiftung, insgesamt ca. 05 barrierefreie Wohneinheiten, Wohnflache ges. rund 10000 m?

Sanierung eines Bestandes von 2 Schulen und 2 Kindergérten sowie 6 denkmalgeschiitzten Wohngebauden
auf der Schwabestral3e.

Entwicklung eines Nahwarme-Niedertemperaturnetzes zur Warmeversorgung des gesamten ,,Alten Zoliner-
viertels* mit einem hohen Anteil an regenerativer Energie (Geothermie).

Neubau eines Kompetenz- und Beratungszentrums fir sinnesbehinderte Menschen im ,,Alten Zdélinerviertel*

Neubau weiterer Wohneinheiten im Quartier mit Einbindung in die Nahwarmeversorgung. Wissenschaftliches
Pilotprojekt der TU Dresden zur Datenerfassung in punkto Energieeffizienz und Dammsysteme, dazu modell-
hafte Ausstattung der Gebdude der Max-ZdlIner-Stiftung mit verschiedenen Innenddmmsystemen.

Forderung durch das Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie im Rahmen der Initiative EnEff:Stadt.
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eingesetzt. Mit der technischen Umset-
zung war die wirbauen-aus Ltd. aus
Pdssneck beauftragt, die mit bis zu vier
Trockenbauern vor Ort war. ,,Besonders
wichtig war die héchstmdgliche Prazisi-
on bei den Arbeiten’, erzahlt Projektleiter
Frank Mehlhorn, ,,die jeweiligen Vorga-
ben zu den Dammstérken kamen direkt
von den Wissenschaftlern der TU!* So
flhrte das Team die Innendammung
der Au3enwénde im EG und 1 OG mit
100 mm dicken Dammplatten aus, wéh-
rend im 2.0G und an der Zwerchgiebel-
front Dammplatten mit 80 mm Stérke
eingesetzt wurden.

Das TecTem® Dammsystem wurde vom
Institut fir Bauklimatik vorgeschlagen,
da die Dd&mmplatten mit einer Warme-
leitfahigkeit von A=0,045 W/mK zum
einen sehr gute thermische Kennwerte

aufweisen und somit Warmeverluste deutlich reduzieren. Zum anderen ha-
ben die aus vulkanischem Glas, sogenanntem Perlit, hergestellten Platten
die Eigenschaft, anfallendes Kondensat aufzunehmen und zeitverzégert
wieder abzugeben. Auch mégliche Feuchtespitzen der Raumluft werden
zuverlassig abgepuffert. Das gesamte System ist diffusionsoffen und kapil-
laraktiv. AuRerdem ist TecTem® mit dem pH-Wert 10 gegen Schimmelpilz
resistent.

Die Verarbeiter der wirbauen-aus Ltd. legten zuerst die alte Bausubstanz
vollstandig frei. Um die Platten optimal zu montieren, ist ein ebener Unter-
grund ndétig. Deshalb wurde im néchsten Schritt der zum System geho-
rende Grundputz aufgebracht. Nach dem vollsténdigen Durchtrocknen des
Ausgleichputzes erfolgte dann die Montage der Dammplatten: Dazu wurde
der diffusionsoffene Klebespachtel vollflachig auf die Platten aufgetragen
und mit einer Zahntraufel durchk&mmt. AnschlieRend wurden die Damm-
platten in waagerechten Reihen im Verband mit einem Mindestversatz von
20cm angesetzt. Die Verarbeiter achteten darauf, dass die Dammplatten
dicht gestoRen wurden und kein Kleber in die Fugen gelangte. ,,Die Hand-
habung des Materials ist einfach, Stiicke kdnnen mit dem Fuchsschwanz
gesagt werden’, erzéhlt Frank Mehlhorn. ,,So konnten wir auch kleinteilige
Flachen, wie z. B.Fenstergauben, gut bearbeiten*' Zur Verbesserung der



Die Fassaden der Gebaude sind denkmalgeschitzt

Haftfahigkeit wurde die Flache mit TecTem® Grundierung vorbehandelt.
Nach Trocknung der Grundierung, in der Regel nach drei Stunden, konnten
die Verarbeiter der wir-bauen-aus Ltd. mit der Armierung beginnen. Sie tru-
gen den TecTem® Innenputz in Bahnenbreite des Gewebes auf. Danach
durchkdmmten sie das Material mit der Zahntraufel. AnschlieBend legten
sie TecTem® Gewebe ins obere Drittel des Putzes in Bahnen mit 10cm
Uberlappung ein und iiberzogen die Flache noch einmal diinn mit TecTem®
Innenputz. Da der Bauherr eine geglattete Oberflache wiinschte, brachten
die Verarbeiter als Oberputz einen mineralischen Feinputz auf Kalkbasis
auf, die TecTem® Glatte. So ergibt sich eine Wand aus konsequent minera-
lischen, diffusionsoffenen Baustoffen. Das Resultat: eine effiziente, natirli-
che und gleichzeitig feuchtigkeitsregulierende Innendammung mit entspre-
chend positiven Auswirkungen auf das Raumklima. Weitere MaRnahmen
umfassten die DA&mmung der obersten Geschossdecke mit Einblasdam-
mung. Die Ziegeldecke tiber dem Kellergeschoss wurde mit 90 mm mine-
ralischem Dammestoff in der WLG 035 und einer Dampfbremse oberhalb
der Ziegeldecke sowie 60 mm Tektalan Deckenddmmung von Knauf Insula-
tion unterhalb der Decke energetisch ertuichtigt.

DAS VERKABELTE HAUS

Wéhrend der Dammarbeiten waren regelmaRig die Wissenschaftler der
TU Dresden auf der Baustelle. SchlieBlich galt es, umfangreiche Sensorik

BAUDATEN

Objekt Wohngebaude aus den 1920er-Jahren im Z6linerviertel
Weimar, Schwabestrale 11

Beschreibung Sanierung eines denkmalgeschiitzten Hauses aus den
1920er-Jahren, Schaffung von 9 barrierefreien Wohnungen

von 50-90 m?, optimal angepasst an sinnesbehinderte

Menschen
Bauherr Max Zollner Stiftung, Weimar
Planer Sigma Plan Interdisziplinére Bauplanung Weimar GmbH

wirbauen-aus Ltd., P6Rneck

TU Dresden, Institut fur Bauklimatik (IBK)/ Institut fur
Energietechnik (IET), Dipl.-Ing. Andreas Séhnchen (IBK)

Innendammung

Wiss. Begleitung

Technische Beratung Knauf Aquapanel, Matthias Drechsler
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zu installieren und zu vernetzen. ,\Wir
haben Temperatursensoren, Temperatur-
Luftfeuchte-Sensoren und Wéarme-
stromplatten fiir die Erfassung des War-
medurchgangs eingebaut’’ erklart
Andreas Sohnchen vom Institut fur Bau-
klimatik (IBK). ,,Die Sensoren befinden
sich auf den Innen- und AuBenoberflé-
chen der Au3enwénde, aber auch zwi-
schen der Dammung und dem Aus-
gleichsputz:* Des Weiteren gibt es an
jedem Fenster Kontakte, die Offnungs-
zeit und -dauer registrieren und somit
auch das Nutzerverhalten in die Auswer-
tung einbeziehen. AulRerdem wurden
Zé&hler fur die Erfassung der Energiebe-
darfswerte, wie Warmwasser und Heiz-
wéarme, sowie Netzwerktechnik fur die
Datenerfassung und -tibermittlung instal-
liert. Um gesicherte Erkenntnisse zu ge-
winnen, ist eine Betrachtung tuber meh-
rere Jahre hinweg nétig. ,,Das liegt z. B.
an der Restfeuchte nach dem Umbau,
die erst austrocknen muss, aber auch an
Schwankungen im Nutzerverhalten oder
Abwesenheitszeiten, wie Urlaub, die
erst langfristig erfasst werden mussen’
so Séhnchen. Dennoch geht das For-
scherteam davon aus, schon 2015 erste
Zwischensténde publizieren zu kénnen.
Bis dahin werden sich die ersten Be-
wohner des neuen ,,Alten Zéllnervier
tels* in ihren besonderen ,,Forschungs-
wohnungen* schon gut eingelebt haben.
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PERFEKTES TIMING

DANK SILOLOGISTIK

1 = ST

Zur Vermeidung von Warmebrticken wurden auch die Zwischenraume der Holzbalkendecke und Teile der Decken mitgedammt

Das Landratsamt Erzgebirgskreis
in Annaberg-Buchholz ist die zen-
trale Behorde eines der gré3ten
Landkreise in Sachsen. Zwischen
Chemnitz und Zwickau gelegen
umfasst er nahezu das gesamte
West- und Mittelerzgebirge; rund
360.000 Menschen leben hier.
Neben einem sechsgeschossigen
Neubau an der Paulus-Jensius-
Stral3e stand im Rahmen eines
grofReren Modernisierungs- und
Standortkonzeptes auch die
Sanierung des aus den 1930er-
Jahren stammenden Bestands-
gebaudes an.
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Die Sanierung und Rekonstruktion des Verwaltungsgebaudes beim
Landratsamt Annaberg-Buchholz stand unter hohem Zeitdruck. Auf-
gabe war es, das Bauvorhaben innerhalb eines Jahres komplett
durchzufthren und erfolgreich abzuschlieBen. Zum Umfang der
MafRnahmen zéahlte auch die energetische Ertiichtigung des Gebau-
des, u.a. durch eine Innendammung. Laut 6ffentlicher Ausschrei-
bung waren rund 2000 m? Innendammung an den Auf3enwanden
des Gebaudes mit Mineralddmmplatten WI, Baustoffklasse A,
WLG 042 zu montieren.

Da es sich bei der Rekonstruktion des Verwaltungsgebaudes um
einen Altbau mit Holzdeckenkonstruktion handelte, waren vor
Beginn der Arbeiten detaillierte Berechnungen und ausfiihrliche
Nachweise zu Warmebriicken und Temperatur- bzw. Feuchteverlauf
zu erbringen. Von Warmebriickenberechnungen uber eindimensio-
nale Feuchteberechnungen nach dem WUFI-Verfahren bis hin zu
den dreidimensionalen Berechnungen der Balkenkopfauflager nach
dem Delphin-Verfahren wurden alle erforderlichen Nachweise
durch maxit erbracht.

Verarbeitet wurden die maxit Mineralschaum-DP inndoor D&mm-
platten, die sich durch ihre besondere Diffusionsoffenheit auszeich-
nen, mit dem dickschichtigen, mineralischen Spezialmoértel fur das
Innenddmmsystem, dem maxit multi 307 indoor. Durch das aus-
fuhrende Fachunternehmen, die Protect Bau Stemmler aus Schon-
brunn, wurde dariiber hinaus der maxit therm 75 Warmedammputz
an die Mineralschaum-Dammplatten angearbeitet. Zur Vermeidung
von Warmebrlicken wurden im Altbaubereich ebenfalls die Zwi-
schenrdume der Holzbalkendecke sowie Teile der Decken und
Zwischenwénde mit gedammt.

Die knapp bemessene Bauzeit zur Ausfihrung der Innenddmmung
stellte Lieferanten und Fachunternehmer vor grof3e Herausforde-
rungen. Der Bauablauf in den einzelnen R&umen musste zligig von-
statten gehen, die Transportwege fiir das Material waren lang und
der Zugang zum Gebé&ude nur an wenigen und ausgesuchten Stel-
len moglich. Mit der professionellen maxit Silologistik im Zusam-
menspiel mit der entsprechenden Maschinentechnik wurde die
MaRnahme erfolgreich bewerkstelligt. WerksméRig vorgemischt
und fur das Bauvorhaben optimal rezeptiert wurde das benétigte
Material in Trockenmortelsilos per Silosteller am Objekt platziert,

an das Brauchwassernetz angeschlossen und per Schlauchleitung
direkt an den Ort der Verarbeitung gefordert.

Verarbeitet wurden Mineralschaum-Dammplatten mit hoher
Diffusionsoffenheit
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WOHNEN IM DENKMAL

Der Stadtteil West in Frankfurt/
Oder ist als Wohnumfeld be-
gehrt. Autarke Infrastruktur, ver-
kehrstechnisch giinstige Anbin-
dung und viel alter Baumbestand
machen das Wohnen und Le-
ben in diesem Quartier attraktiv.
Hier befindet sich das Areal der
,,Roten Kaserne*: ein Gebaudeen-
semble, verteilt auf einer Flache
von rund 190 ha, das seit 2011
saniert und in moderne Wohn-
einheiten umgewandelt wird.
1888 als Stutzpunkt eines Artil-
lerie-Regiments erbaut, unterlie-
gt die Rote Kaserne dem Denk-
malschutz. Zur energieeffizienten
Ertichtigung der Gebaudehiille
kam daher nur ein leistungs-
fahiges Innendammsystem in
Frage.

Wer die urspringlich militérisch gepragten Geb&udebezeichnungen hort
und die roten Klinker- und Backsteinfassaden sieht, kann nachvollziehen,
warum das historische Areal der Roten Kaserne in Frankfurt/Oder unter
Denkmalschutz steht: Reitstall, Reithalle, Mannschaftshaus I-I11, Villa,
Stabshaus - sie alle bilden eine einzigartige Kulisse fur den seit 2011 er-
stellten modernen Wohnraum. Neben Miet- und Eigentumswohnungen
entstanden und entstehen Einrichtungen fir altersgerechtes Wohnen so-
wie Raume fiir Wohngemeinschaften, die speziell auf die Integration be-
hinderter Menschen ausgerichtet sind. ,,Die historischen Gebaude mit ih-
rem Baumbestand pragen das Ortsbild und erzeugen an dieser Stelle im
Stadtgebiet eine Identitét, die durch die Sanierung und Neunutzung lang-
fristig erhalten wird*; erlautert Bauherr Michael Schonherr die Herausforde-
rungen des Langzeitprojekts. ,,Der Baumbestand und das Platzgefliige im
Innenbereich der Anlage sorgen fiir eine hohe Aufenthaltsqualitat in die-
sem Quartier. Diesem Anspruch und dem historischen Charakter hatten
sich alle SanierungsmafRnahmen unterzuordnen:*

INNENDAMMUNG GEGEN DEN WARMEVERLUST

Um die AuRenwéande der Gebaude mit einer zeitgemalen DAmmung aus-
zustatten und sie zu KfW-Effizienzhausern 55 umzuwandeln, blieb nur eine
Variante: die Dammung von innen. ,,Im ersten Bauabschnitt haben wir mit
einer Vorsatzschale und einer darin integrierten Dammung aus 200 mm
Mineralwolle begonnen — wirksam, aber vergleichsweise aufwandig.

Fotos: Saint-Gobain Rigips GmbH



In einem Gespréch mit dem Fachberater
der Firma Rigips haben wir die Innen-
ddmmldsung RigiTherm kennengelernt
und zun&chst versuchsweise eingesetzt’’
berichtet Bauleiter Frank Tenbusch.
,»Schon nach wenigen Tagen waren un-
sere Mitarbeiter im Umgang mit dem
System so gelibt, dass die DaAmmung
der Wénde doppelt so schnell vonstatten
ging wie mit den Vorsatzschalen. Nach
diesen Erfahrungen war es fiir uns nahe-
liegend, fir alle Gebaude auf diese L6-
sung von Rigips zu vertrauen:*

In einem ersten Schritt bereitete das
Team um Frank Tenbusch die Raumin-
nenseiten der 400 mm dicken Aul3en-
mauern mit einer Grundierung auf die
Montage der Ddmmplatten vor. Die ge-
wahlten RigiTherm 032-Verbundplatten
in 140 mm Dicke bestehen aus einer
hochwérmeddammenden EPS-Damm-
schicht der WLG 032, kaschiert mit einer
12,5mm dicken Rigips Bauplatte RB.

DIEVORTEILE LIEGEN IM SYSTEM

,»Zum Verkleben der Dd&mmplatten emp-
fiehlt Rigips das Punkt-Wulst-Verfahren,
weil damit besonders sicher und effizi-
ent Luftkonvektion hinter den Platten
vermieden wird. Fir die bauphysikalische
Sicherheit von Innendémmsystemen
eine entscheidende Bedingung. Zudem
kdnnen mit dem leicht anzumischenden
Systemmodrtel Rifix ThermoPlus auch
problemlos Untergrundunebenheiten

Ankleben mit Punkt-Wulst-Verfahren

2015 Leitfaden Innenddmmung

von bis zu 20mm ohne Ausgleichsspachtelung an der Wand nivelliert wer-
den. Entscheidender Vorteil der RigiTherm-Ldsung sind die optimal aufei-
nander abgestimmten Systemkomponenten. So gehért neben der Rigi-
Therm 032-Verbundplatte auch eine ThermoPlatte zum System. Sie ist je
nach Anforderung nur 20 oder 30 mm dick und wird als Dammplatte fur
warmebrickengeféhrdete Bereiche eingesetzt, z. B. auf Fensterlaibungen,
einbindenden Wénden und Decken oder in Heizkérpernischen. Auch bei
Fensterrundbégen, wie sie in vielen Gebauden der Roten Kaserne anzu-
treffen waren, konnten die schlanken Platten problemlos der runden Form
angepasst und verarbeitet werden’’ so Frank Tenbusch. Die Rigips Thermo-
Platte besteht aus einem warmedammenden Polystyrol-Hartschaumkern,
der beidseitig zementkaschiert und mit einem Gewebe versehen ist. Der
Zuschnitt kann mit einem handelsublichen Cuttermesser erfolgen. Fur die
Auskleidung von Rundungen wurden die D&mmplatten in Frankfurt einfach
auf der Innenseite quer zur Verlegerichtung circa alle 200 mm eingeritzt.
Ergéanzt wird die ThermoPlatte vom ThermoProfil: Diese U-férmige Kunst-
stoffleiste wird auf die AuRenkante der Dammplatte gesteckt, die spater
den Fensterrahmen beriihrt, und bildet einen bauphysikalisch sicheren und
optisch sauberen Anschluss.

LUFTDICHTER ANSCHLUSS DER HOLZBALKENDECKE

Die Vorteile einer gepriiften Systemldsung spielten dem Ausbauteam auch
an anderer Stelle entscheidend in die Hande. Teile des Mannschaftshauses
I und Il verfigten Uber Holzbalkendecken, was beim Einbringen einer In-
nenddmmung Probleme mit sich bringen kann. ,,Durch eine Innendam-
mung wird der Energiestrom durch die Wand nach au3en um circa 70%
reduziert, das Mauerwerk wird insgesamt kélter. Das bleibt in der Regel
nicht ohne Folgen fiir den Feuchtegehalt aller in Zusammenhang stehen-
den Bauteile, also auch fir die in den AuRenwéanden aufliegenden Holzbal-
kenkdpfe’, beschreibt Adam Bialas, Innenddmmexperte bei Rigips, die bau-
physikalischen Zusammenhange. ,,Durch eine fir diese bauspezifische
Gegebenheit ungeeignete Innenddmmldsung kann die Feuchtigkeitszunah-
me kritisch werden, wodurch die Holzbalken langfristig geschadigt werden
kdnnten. Entsprechend missen bei der Sanierung solcher Rdume einige
Bedingungen erflllt sein: Das Mauerwerk darf nur den bautblichen

w1
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Die ThermoPlatte wurde eingeritzt und fur die Laibungen zurechtgebogen
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Luftdichter Anschluss ans Mauerwerk

Feuchtegehalt aufweisen und es muss
ein ausreichender Schlagregenschutz
vorhanden sein. Darliber hinaus darf die
Holzfeuchte der bestehenden Holzbal-
ken einen bestimmten Holzfeuchteanteil
nicht tberschreiten. Die Balkenkdpfe
mussen luftdicht zum Mauerwerk hin
abgedichtet sein, um Luftkonvektion zu
verhindern. Die Oberflaichentemperatur
in den Gefachen zwischen den Balken
darf nicht zu stark absinken. Je nach
bauspezifischen Gegebenheiten bieten
wir unseren Kunden zudem eine Pri-
fung aller moglichen Einbauvarianten
an’*

Fur Frank Tenbusch und seine Kollegen
begann die Arbeit in den Rdumen mit
Holzbalkendecken zunéchst mit dem
Offnen der Deckenbekleidung an den
Randbereichen, um die Holzbalken frei-
zulegen. Die dann durchgefiihrte Holz-
feuchtemessung ergab, dass die Balken
einen Feuchtegehalt von weit unter den
maximal zulassigen 20 Masseprozent
aufwiesen und damit in tadellosem und
trockenem Zustand waren. Nachdem die
Auflagehdlzer fir den Einschub an den
Balken zuriickgeschnitten waren, er-
folgte der luftdichte Anschluss der Holz-
balken an das Mauerwerk mit einer uni-
versell einsetzbaren Abdichtungsmasse
(ISOVER Vario DoubleFit). ,,AnschlieBend
haben wir das Mauerwerk zwischen den
Balken wie alle anderen Wandflachen
grundiert. Dann wurde die ThermoPlatte,
die wir auch fir die Dd&mmung der Fens-

Die Innendammplatten werden spater oberflachenfertig verspachtelt

terlaibungen genutzt haben, in die Gefache verlegt, bevor der Deckenraum
wieder verschlossen wurde’ so Frank Tenbusch.

HISTORISCHE BAUSUBSTANZ KONSTRUKTIV GESCHUTZT

Durch den Einsatz der RigiTherm 032-Verbundplatte in der Flache und der
ThermoPlatte in den Gefachen der Holzbalkendecken ist die Konstruktion
doppelt geschitzt: Zum einen besitzt die Verbundplatte eine diffusions-
bremsende Wirkung, die die Massivwand vor zuséatzlichem Feuchteeintrag
von der Rauminnenseite schiitzt. Zum anderen sorgt die wesentlich
schlankere ThermoPlatte dank ihres geringen und exakt abgestimmten

s, Wertes dafir, dass noch gentigend Raumwarme an das angrenzende
Mauerwerk und die Balken gelangt. So werden diese trocken gehalten und
konstruktiv vor Holzfeuchte geschiitzt. Ein weiterer Vorteil auch fir die
nachfolgenden Gewerke: Aufgrund der dampfbremsenden Wirkung des
RigiTherm-Systems sind der Oberflachengestaltung keine Grenzen gesetzt
— der Auftrag von Farben oder Tapeten lasst die bauphysikalische Sicherheit
unangetastet.

,von der so optimal geschiitzten Bausubstanz bekommen die Mieter und
Eigentimer eigentlich gar nichts mit. Fur sie ist der Wohnkomfort gut ge-
dammter Innenrdume naturlich viel entscheidender’’ erlautert Bauherr
Michael Schonherr. ,,So bendétigen die R&ume nur kurze Aufwdarmezeiten
und bieten - in Verbindung mit modernen, 3-fach-verglasten Fenstern — ein
hohes Maf3 an Behaglichkeit. Gleichzeitig vermindert die Innendammung
die Verluste wertvoller Heizwéarme entscheidend und sorgt fiir Uberschau-
bare Energiekosten. Die vergleichsweise niedrige ,,zweite Miete* fur die
Bewohner der Roten Kaserne verleiht diesem historischen Quartier sicher
lich noch zusétzliche Attraktivitat:

BAUDATEN

Bauherren Wohnpark West GmbH & Co. KG, Frankfurt/Oder
Architektin Ines Zoschke, Sankt Augustin

Ausbaubetrieb Schénherr + Fritsch Bau GmbH, Frankfurt/Oder
Fachberater Michael Zettelmann, Saint-Gobain Rigips GmbH
Trockenbausysteme
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SANIERT, GEDAMMT UND

UMGENUTZT

JUGENDZENTRUM, HOMBURG/EFZE
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ENTSCHIEDEN PRO ERHALT

Sanierung und Umnutzung oder Abriss und Neubau? So oder so, in beiden
Fallen wéren von der Stadt Homberg als Eigentiimerin der Liegenschaft
erhebliche Kosten fur das Auskoffern und Deponieren des kontaminierten
Erdreichs sowie fir die ordnungsgeméRe Entsorgung aller betriebsbedingt
schadstoffbelasteten Bauteile zu tragen gewesen. Die reinen Entsorgungs-
aufwendungen konnten bei einer Kosten-Nutzen-Gegenuberstellung daher
aul3er Ansatz bleiben. Ob das historische Bauwerk fiir nachfolgende Gene-
rationen zu erhalten oder durch einen Neubau zu ersetzen sei, hing somit
vom politischen Willen der Magistratsmitglieder ab. Fur den Erhalt des
sehenswerten Ziegelbaus der ehemaligen Gaswerke hatte sich vor allem
die Bauverwaltung der nordhessischen Kreisstadt stark gemacht, um das
stillgelegte Gaswerk vor dem Abriss zu bewahren und einer neuen Nut-
zung als stadtisches Jugendzentrum zuzufiihren. Inrer Uberzeugung nach
waren die dafur erforderliche Schadstoffsanierung und die bauliche Ertlich-
tigung nicht nur mdéglich, sondern fiir die Kommune unterm Strich auch
deutlich preiswerter als ein wie auch immer gearteter Neubau an gleicher
Stelle. Letztlich setzte sich die Kraft der besseren Argumente durch, wofr
auch die Ergebnisse der Kontaminationsanalyse nebst Sanierungsempfeh-

2015 Leitfaden Innenddmmung

Putzfelder strukturieren die Ziegelfassade

Der Abriss war praktisch schon
beschlossene Sache, doch buch-
stablich im letzten Augenblick
entschied sich der Magistrat der
Kreisstadt Homberg/Efze um: Das
1904 errichtete ehemalige Gas-
werk am Davidsweg sollte nun
doch von Grund auf saniert, zeit-
gemafr gedammt und zu einem
offentlichen Jugendzentrum um-
gebaut werden. Die Planungs-
aufgabe wurde der stadtischen
Bauverwaltung Ubertragen. So
geschehen im Jahr 2012. Heute
sind die Homberger Birger froh,
Uber einen attraktiven Treffpunkt
fur die Jugend zu verfiigen, des-
sen Anziehungskraft tGber die
Stadtgrenzen hinaus in den
Schwalm-Eder-Kreis reicht.
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lungen von Dr. Alfons M. Wiisteneck
ausschlaggebend waren: Der Diplom-
Chemiker, der das Bauamt der Kreis-
stadt Homberg in naturwissenschaftlich-
technischen Fragen berat, hatte recher-
chiert, dass im brandenburgischen Neu-
stadt an der Dosse ein nahezu iden-
tisches Gaswerk steht. Das Ergebnis
seiner Untersuchungen, mit welchen
Schadstoffbelastungen in einem solchen
Gebé&ude zu rechnen sei und wie in Neu-
stadt mit der Bausubstanz verfahren
wurde, lie3 er in seine Empfehlungen
zur Sanierung des Homberger Gaswerks
einflielRen. Bei weiteren Recherchen ent-
deckte man, dass sich auch im hessi-
schen Hunfeld ein ahnliches Gaswerk
befindet: Das betagte Bauwerk war mit-
samt seiner technischen Ausstattung
nach der Sanierung in ein Museum fur
moderne Kunst umgewandelt worden.

HISTORISCHE BAUSUBSTANZ
BEWAHRT

Die Entscheidung des Homberger Ma-
gistrats, aus dem ehemaligen Gaswerk
nach erfolgreicher Sanierung ein Jugend-
zentrum zu machen, erlautert Heinz
Ziegler, Abteilungsleiter in der Bauverwal-
tung der Stadt Homberg: ,,Das Jugend-
zentrum ist fur uns der Abschluss im

Forderprogramm Soziale Stadt, die der Zusammenfihrung aller bisherigen
Jugendzentren an verschiedenen Standorten dient. Zugleich ist das Geb&u-
de nach dem Haus der Tourismusférderung und dem ehemaligen Amtsge-
richt bereits das dritte 6ffentliche Objekt mit Innenddmmung in unserer
Fachwerkstadt:*

,,Man musste allen Beteiligten fir ihre Weitsicht und Beharrlichkeit eigent-
lich einen Orden verleihen oder sie zu Ehrenbirgern machen®, freut sich
Malermeister Gerhard Apel aus der Nachbargemeinde Borken uber die
gluckliche Wendung: Sein Betrieb hat sich auf Fassadensanierung, Warme-
déammung und Instandsetzungsarbeiten spezialisiert und verfugt tber die
nétige Qualifikation und Erfahrung, um Geb&ude von der GréRRe eines Gas-
werks fachgerecht zu dammen und nach historischem Vorbild zu gestalten.
Bei der Produktwahl kann Apel, der zum Kreis der Carbon Partner z&hlt
und sich zu besonderer Ausfiihrungsqualitat verpflichtet fuhlt, stets auf
den Sachverstand eines versierten Beraters vertrauen: Maler- und Lackie-
rermeister Frederik Becker, als Verkaufsberater fir den Farbenhersteller
Caparol in Nordhessen unterwegs, hat Apel zwecks energetischer Ertlichti-
gung der betagten Ziegelmauern des Homberger Gaswerks zur Applikati-
on des Innendammsystems Capatect IDS Mineral geraten. ,Tadellos, das
wandbundige Setzen der kapillaraktiven Dammplatten und das vollflachige
Beschichten der geddmmten Flachen mit dem von Caparol entwickelten
IDS Meistermortel gehen reibungslos von der Hand. Alles passt perfekt
zusammen - eine Innenddmmung wie aus einem Guss‘, berichtet Maler-
meister Apel. Im Auftrag der Stadt Homberg/Efze war der versierte Maler-
betrieb nach Abschluss der Schadstoffsanierung vom Herbst 2013 bis ins
Frihjahr 2014 damit befasst, die Umfassungswande des Gebaudes raum-
seitig mit den mineralischen Innendammplatten zu versehen und die fassa-
denseitigen Gefachfelder auf3en nach historischem Vorbild neu zu verput-
zen. ,,Die kapillaraktiven Ddmmplatten tragen nachhaltig zur Verbesserung
der Warmedammung sowie zur Entfeuchtung der 110 Jahre alten, stark in
Anspruch genommenen Bausubstanz bei. Darliber hinaus schaffen sie eine
bundige Wandflache, die sich umso besser verputzen oder anderweitig diffu-

Bis in die Giebelspitze kamen bei der Sanierung Innendamm-Systeme zum Einsatz



Der IDS Meistermdrtel verbindet Mauerwerk und Dammplatten und dient zur Armierung und Oberflachenbeschichtung

sionsoffen beschichten lasst. Das Ergebnis garantiert ein ausgeglichenes
Raumklima und ist auRerdem traumhaft schén anzusehen’; begriindet
Caparol Verkaufsberater Frederik Becker seine Empfehlung.

INNENDAMMUNG ALS BEITRAG ZUR BAUKULTUR

Heiko Riggert, Produktmanager Innendamm-Systeme bei Caparol Farben
Lacke Bautenschutz im sudhessischen Ober-Ramstadt, registriert eine zu-
nehmende Nachfrage nach Innenddmmungen. Fir ihn hat dieser Trend
Signalcharakter: ,Wo Fassaden z.B. aus Grinden des Denkmalschutzes
nicht verandert werden durfen und trotzdem ein besseres Energiebedarfs-
niveau erzielt werden soll, sind Capatect Innenddmmsysteme erste Wahl.
Raumseitig auf den Umfassungswanden vollflachig verklebt, entfalten die
mineralischen Dammplatten ihre warmedammende und zugleich feuchte-
regulierende Wirkung. Das Ergebnis ist ein Wohlfiihlklima, das die meisten
Menschen als sehr behaglich empfinden:* Diese Wirkung ist laut Heiko
Riggert auch darauf zurtickzufuhren, dass die kapillaraktiven mineralischen
Déammelemente ein Zuviel an Raumluftfeuchte absorbieren und zeitver
setzt wieder verdunsten lassen. Schimmelbildung wird auf diese Weise
nachhaltig vorgebeugt, was ein wichtiger Beitrag zur Raumlufthygiene und
zur Gesunderhaltung der Personen im Raum oder Gebd&ude ist.

BAUDATEN

Objekt Ehem. Gaswerk Homberg/Efze, 34576 Homberg/Efze

Bauherr Magistrat der Stadt Homberg/Efze, Bauverwaltung Ill a,
34576 Homberg/Efze

Dipl.-Ing. Arch. Jochen Gontermann
Bauverwaltung Abt. Ill, 34576 Homberg/Efze

Naturwissenschaftlich- | Dr. Alfons M. Wisteneck, 34576 Homberg-Lembach
technische Beratung

Architekt

Malerarbeiten/
Innenddmmung

Gerhard Apel, Malermeister, 34582 Borken

Technische Beratung Frederik Becker, Maler- und Lackierermeister,

34130 Kassel

Risikobewertung Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Ulrich Ewers,
c/o Institut fur Umwelthygiene und Toxikologie an der

Ruhr-Universitat Bochum
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IM SYSTEM GEGEN
WARMEBRUCKEN

Als Uberaus hilfreich erweist sich auch der
IDS Elektroquader: Als vorgeddammte
Elektroinstallation hilft er, Warmebriicken
zu vermeiden, wo es einer besonders
umsichtigen Planung der technischen
Gebé&udeausristung und nicht minder
sorgféltigen handwerklichen Ausfiihrung
der Elektrovorinstallation bedarf. Eine
weitere Besonderheit ist der IDS-Ther-
mowinkel, der vom Verarbeiter flachen-
biindig in den Innenwandaufbau integriert
wird und potentielle Warmebriicken an
Bauteil-Ubergéngen ohne den bislang
Ublichen Ddmmkeil beseitigt und so
nachhaltigen Schimmelschutz bewirkt.
Beide ins Innendamm-System integrier-
baren Komponenten dienen der Vermei-
dung von Energieverlusten durch War-
mebriicken — der IDS Thermowinkel am
Ubergang von einbindender Innenwand
und Massivdecke zur geddmmten AulRen-
wand, der vorgedammte IDS Elektroqua-
der durch Einbindung an vorgesehener
Stelle in den aufgedammten Wandbild-
ner. Das Wissen um solche Mdoglich-
keiten kann fur Architekten und Planer
in der Praxis auRerst hilfreich sein, um
Detailfragen bei gleichgelagerten Sanie-
rungsvorhaben schnell, sicher und wirt-
schaftlich zu l6sen.
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Die denkmalgeschitzten
Zollh&user in Plagwitz

In Leipzig wurden ehemalige
Zollhduser vom Ende des 19.
Jahrhunderts unter strengen Auf-
lagen des Denkmalschutzes zu
modernen Wohnungen ausge-
baut. Im Zuge der energetischen
Modernisierung erhalt das Be-
standsmauerwerk aus Klinker-
steinen eine Innenddmmung,

die ohne Dampfsperre ausge-
fuhrt wurde und anschlieRend
den Standard eines KfW-Effizi-
enzhauses 70 erreicht. Die Innen-
dammung mit Multipor Mineral-
dammplatten sorgt auRerdem fir
behagliche Wohnatmosphéare und
angenehmes Raumklima.

Einst boomender Industriestandort, verfiel der Leipziger Stadtteil Plagwitz
nach der Wende zusehends: 90% der damals dort ansédssigen Unterneh-
men hatten keine Chance auf dem Weltmarkt. In der Folge lagen weite
Teile schlie3lich brach. Mittlerweile besinnen sich die Stadtentwickler je-
doch wieder auf die Qualitaten des innenstadtnah gelegenen und gut an
das stéadtische und regionale Verkehrsnetz angebundenen Gebietes. Mit
der Ansiedlung von mittelstéandischen Unternehmen und Existenzgriindern
aus den Bereichen Kultur- und Kreativwirtschaft, der Restaurierung und Sa-
nierung von Stadth&usern und alten Industrieimmobilien, sowie mit einer
lebendigen Gastronomie- und Kulturszene erlebt das Viertel derzeit einen
Aufschwung. Préchtig wiederhergestellte Grunderzeitfassaden zeugen
heute nicht nur von der industriellen Kraft, die hier einst pulsierte, sondern
machen Plagwitz auch zu einem interessanten Wohnquartier. Gesteigert
wird die Wohnqualitét durch die Lage am Karl-Heine-Kanal sowie durch die
geplante Entwicklung eines Naherholungsgebiets im Stadtteilpark Plagwitz
auf einer 300.000 m2 grof3en Brache rund um den ehemaligen Giterbahn-
hof. Mittendrin gelegen sind die denkmalgeschutzten alten Zollschuppen,

Fotos: Multipor



die von der Atrium Baubetreuungsgesellschaft mbH, deren Tatigkeits-
schwerpunkt u. a. die hochwertige Sanierung denkmalgeschitzter Geb&u-
de ist, zu Stadthausern ausgebaut wurden. Entstanden ist Wohnraum von
héchst individuellem Charakter. Die Gré3e der Wohnungen wurde indivi-
duell auf den Bedarf der Bewohner zugeschnitten, richtet sich jedoch auch
nach dem vorgegebenen, historischen Raster der AuRenwande des 150 m
langen Gebaudeensembles, das in insgesamt 22 Segmente mit einer Ge-
samtwohnflache von 2.800 m2 unterteilt ist. ,,Der Wohnwert;* beschreibt
Michael Suhr, Geschéftsfuhrer der Atrium Baubetreuungsgesellschaft,
»entspricht in dem langgestreckten Geb&udeteil einem Reihenhaus, im
Kopfbau einer Eigentumswohnung:

TERRASSE AUF DER LADERAMPE

Dort, wo einst Pferdefuhrwerke zum Entladen vorfuhren, ist heute der Ein-
gangsbereich. Die ehemalige LadestralBe wurde zur WohnstrafRe mit Park-
moglichkeiten — zwei Parkplatze pro Wohneinheit — so dass jeder Bewoh-
ner bis vor seine Haustir fahren kann. Die Laderampe der gegeniiber-
liegenden Westseite, wo friher die von Dampfloks gezogenen Glterziige
beladen wurden, ist heute Uberdachte Terrasse. Der tiefer gelegene Schie-
nenbereich wurde zum Privatgarten umgestaltet. Da die Wohnungen nicht
unterkellert sind, stehen Container als Kellerersatz auf dem an das Geb&u-
de anschlieBenden Bahnsteig zur Verfiigung. ,,Eine Lésung, die auch dem
Charakter der Anlage als ehemaligem Guterumschlagplatz entspricht;*
meint Michael Suhr. Die Hélfte der Bahnsteigflache wird moderat in Ord-
nung gebracht und den Eigentlimern als Experimentierflache tberlassen.
,.Uber unsere Planung hinaus:‘ erklart der Unternehmer, ,,bleibt den Be-
wohnern hier Platz zur Realisierung eigener Ideen!* Man habe das Objekt
nicht bis ins letzte Detail durchplanen wollen.

Die Wohnungen selbst profitieren von einer lichten Raumhdhe von 6m, in
die bei Bedarf eine Zwischenebene eingezogen werden kann. Auch hier
folgte der Ausbau — im Rahmen des statisch Machbaren — den Vorstel-
lungen der Kaufer. ,Viele Familien;* berichtet Michael Suhr, ,,haben sich fur
eine offene Galerielésung entschieden. Aber es gibt auch die kinderreiche
Familie, die im Obergeschoss drei Kinder- und ein Elternschlafzimmer un-
terbringen wollte!* Eine in Absprache mit dem Denkmalschutz vorgenom-
mene Anderung der Dachkonstruktion im Stil eines Industrie-Sheddachs
sorgt fur hohen Wohnwert durch gut belichtete Innenrdume. ,,Der Denk-
malschutz war in diesem Fall sehr aufgeschlossen und pragmatisch;* erin-
nert sich Michael Suhr, ,,wir konnten diese Veranderung realisieren, weil
die Dachform typisch ist fir Industriebauten des spaten 19. Jahrhunderts:*

MODERNES ENERGIEKONZEPT

Ein modernes Energiekonzept vervollstandigt die Planung. Durch eine In-
nenddmmung mit 200 mm dicken Mineralddmmplatten, automatische Be-
und Entliftung, entsprechend dem Passivhaus-Standard zertifizierte Fens-
ter und Tren sowie ein Blockheizkraftwerk erreicht das Geb&ude den
Standard eines KfW-Effizienzhaus 70. ,,Das energieeffiziente Bauen mit
intelligenten Dammestoffen;* meint Suhr, ,,ist ein wichtiger Bestandteil un-
seres Konzeptes zur Nebenkostenoptimierung:* Dabei werden im Rahmen
der Planungen sdmtliche Nebenkosten auf Einsparmdglichkeiten Gberpruft.
,Wenn z.B. ein Regenwasserauffangbecken vorhanden ist;* erklért er das
Konzept, ,,und das gesamte Wasser aus der Dachentwasserung dort ein-
geleitet wird, entfallen die Abwassergebuhren!* 1,50 €/m2 muss die Durch-
schnittsfamilie in den Zollhdusern fiir die Nebenkosten einkalkulieren; der
Leipziger Durchschnittswert liege derzeit bei rund 2,30 €/m?, so Suhr.

2015 Leitfaden Innendammung
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In dem Sanie-
rungsprojekt
entstanden 22
Wohnungen mit
Reihenhaus-
charakter

UMFASSENDE SANIERUNG

Umfangreiche MalRnahmen waren not-
wendig, um die 1895 gebauten Zollh&u-
ser in moderne Einfamilienhduser zu
verwandeln. Zunéchst wurde das Mau-
erwerk innen und auf3en von Graffiti ge-
reinigt. Doch erst nachdem die gesamte
Altverfugung gedffnet wurde, konnte
man einen Uberblick tiber den tatséch-
lichen Umfang der zum Teil erheblichen
Mauerwerksschaden gewinnen. ,,25%
der Steine mussten ausgetauscht und
die Verfugung komplett erneuert wer-
den;* stellt Michael Suhr fest.

Fur die Trennwénde zwischen den Wohn-
einheiten wurde eine Losung gesucht,
die sowohl die Warmebricken im An-
schlusspunkt deutlich vermindert als
auch die Anforderungen an den erhoh-
ten Schallschutz gemaf DIN 4109 Bei-
blatt 2 (= 67 dB) erfillt. Eingebaut wur-
den schlieB3lich 2-schalige Wandkonstruk-
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tionen aus Silka Ratio-Plansteinen mit ei-

ner Wanddicke von 175 cm. Sie konnten
durch ihre Ausstattung mit einem Nut-
und Federsystem schnell und einfach
verarbeitet werden. Aufgrund der hohen
Mal3genauigkeit der Steine konnte Silka
Secure Dunnbettmdrtel verarbeitet wer-
den. Die Verbindung mit der denkmalge-
schitzten Bestandswand erfolgte mit
Edelstahlflachankern. Die hohe Roh-
dichte von 2.0 der hier eingesetzten Sil-
ka Kalksandsteine im Format 6 DF in
Kombination mit einer Mineralfaserdam-
mung in einem 6 cm breiten Schalenab-

stand garantierte den geforderten erhoh-

ten Schallschutz. Denn der messbare
und spéter auch erlebbare Schallschutz
hangt im Wesentlichen von der Masse
einer Wand ab: je schwerer die Wand,
desto besser die Schallddmmung. Die
trotz allem schlanke Wandkonstruktion
sorgte dafir, dass viel Platz als Wohnfl&-
che Ubrig blieb. Auch statisch waren die
Zwischenwénde aus Silka Kalksandstein
ein Gewinn: Das trotz seiner geringen
Dicke hochbelastbare Mauerwerk nahm
samtliche Lasten der rekonstruierten
Dachkonstruktion auf, so dass die nicht
tragféhigen AuRenwénde entlastet wur-
den. Zur Verminderung von Warmebri-
cken im FuBpunkt kamen Silka Therm
Kimmsteine zum Einsatz; die wérme-
technisch optimierten Héhenausgleichs-
steine mit einer Warmeleitféhigkeit
<0,33 W/(mK) sind mit allen Silka Kalk-
sandstein-Formaten kombinierbar. Die
Verarbeitung erfolgte in Handvermaue-
rung am Wandful3 mit Normalmortel
MG Il (< 3 cm) und am Wandkopf mit
Silka Secure Dinnbettmortel.

. 27
Nach der Reinigung des Bestandsmauerwerks und dem Auftrag eines Ausgleichputzes wurden die Dammplatten verlegt

DENKMALGESCHUTZTE KLINKERFASSADE

Die besondere Herausforderung beim Umbau der Plagwitzer Zollhduser
war die denkmalgeschitzte Klinkerfassade. Entsprechend der Auflage des
Denkmalschutzes sollte die AuBenhlle originalgetreu erhalten bleiben
bzw. wiederhergestellt werden. Daher konnte auf der AuRenfassade kein
Warmedammverbundsystem aufgebracht werden. ,,Eine Innenddmmung
war hier die einzige Mdglichkeit, den Warmeschutz zu verbessern;* stellt
Michael Suhr fest, ,,was wiederum hohe Anforderungen an das verwende-
te Material stellt** Es sei vor allem darum gegangen, so der Sanierungs-
spezialist, die Bildung von Kondensat im Wandaufbau zu verhindern: ,\Wir
haben ein Produkt gesucht, das hochwarmedédmmend und gleichzeitig dif-
fusionsoffen ist, das also Feuchtigkeit aufnimmt und Uber ein hohes Aus-
trocknungspotential zum Raum hin verfiigt, so dass das Mauerwerk im
Laufe der Zeit einen stabilen Feuchtegehalt erreicht und so der Schimmel-
bildung vorbeugt:* Verschiedene Baustoffe standen zur Wahl. Zum Einsatz
kamen schlieBlich die Multipor Mineralddmmplatten von Xella mit einer
Wérmeleitfahigkeit von 0,042 W/(mK). ,,Damit;* erklart Suhr die Entschei-
dung, ,,hatten wir fir den Umbau ein Produkt zur Verfiigung, das in vieler-
lei Hinsicht genau unserem Bedarf entsprach:* Denn der vollstédndig mine-
ralische Dammstoff Multipor erméglicht eine hocheffektive Innenddmmung
nach der gultigen Energieeinsparverordnung. Da eine hohe Dammwirkung
bereits mit relativ geringen Dicken erreicht werden kann — im vorliegenden
Fall wurden 200 mm starke Platten eingesetzt — konnte der Konstruktions-
verlust bei den realen Nutzflachen im Geb&ude minimiert werden.

VORTEIL DIFFUSIONSOFFENHEIT

Durch seine Diffusionsoffenheit und die kapillaraktiven Eigenschaften bot
das mineralische Innenddmmsystem bei der Sanierung der Zollhauser
grof3e Vorteile. Die Mineraldammplatten konnten ohne Dampfsperre verar-
beitet werden, da das System einen Dampfdiffusionsstrom in die Wand
hinein ermdglicht, wobei anfallende Feuchtigkeit aufgenommen und kapil-
lar an die Innenoberflache zuriicktransportiert wird. Dadurch wird einer-
seits das Feuchtigkeitsniveau der Wand dauerhaft auf ein unkritisches Maf3
reduziert, andererseits bleibt die Wand diffusionsoffen und kann sowohl
Feuchtespitzen aus der Raumluft abfedern als auch erhéhte Feuchtelasten
der Bestandskonstruktion nach innen austrocknen. Auf diese Weise wird
der Feuchtehaushalt des Wohnraumes natirlich reguliert. Des Weiteren
konnten mit dem massiven Dammstoff Unregelmé&Rigkeiten im Bestands-



mauerwerk unproblematisch ausgeglichen werden. Au3erdem lieRBen sich

die Bogenformen der alten Tur- und Fensterstiirze mit den gut zu verarbei-

tenden Mineraldammplatten optimal nachbilden. Im vorliegenden Fall nicht
explizit gefordert, aber gerne mitgenommen wurden die Brandschutzquali-
taten des Materials: Multipor ist ein nicht brennbarer Dammstoff der Bau-

stoffklasse A 1 nach EN 13501-1 Er entwickelt auch bei héchsten Tempera-
turen weder giftige Gase noch Rauch.

EFFIZIENTE VERARBEITUNG

Der massive Dammstoff ist fur die meisten Untergriinde geeignet. Die ein-
zige Voraussetzung: Der Untergrund muss klebefahig, d. h. trocken und
sauber von haftmindernden Rickstanden sein. Bei den Zollh&dusern wurde
zunachst das Bestandsmauerwerk gereinigt und ein diffusionsoffener Aus-
gleichsputz aufgetragen. So entstand ein ausreichend planebener Unter-
grund, der die vollflachige Verklebung und damit die sichere Haftung der
Dammplatten gewdhrleistet. Die DAmmung lief3 sich durch das handliche
Format von 600x390 mm schnell und einfach mit Leichtmortel verlegen.
Geringes Gewicht, Druckfestigkeit und Formstabilitat sorgen fur einfache
Handhabung sowie einen schnellen Arbeitsfortschritt, so dass die Verarbei-
tung der grof3en Flachen insgesamt ziigig voranging. Der Zuschnitt von
Pass-Stuicken fir winklige Flachen und schwierige Anschlussdetails, wie
sie bei Altbaurenovierungen héufig vorkommen, war durch die Verarbei-
tungseigenschaften von Multipor vollig unproblematisch und konnte mit
einer Handsége schnell und einfach ausgefihrt werden. Geringe Uneben-
heiten im Stol3bereich wurden mit einem Schleifbrett plan geschliffen.
Kleinere Eckausbriiche wurden mit Multipor Fillmortel ausgebessert.

Die Ausbildung der Segmentbdgen im Erdgeschoss erfolgte mit der spezi-
ellen Multipor Laibungsddmmplatte, die das Innenddmmsystem ergénzt.
Die fertig gestellten Flachen wurden abschlieRend mit Tapeten oder einer

BAUDATEN

Objekt Zollhauser, ehemaliger Guterbahnhof Plagwitz,
22 Wohneinheiten, Denkmalschutz

Investor/Bauherr Atrium Baubetreuungsgesellschaft mbH, Leipzig

Verarbeiter/BU MM Bau, Zwickau (Silka), Hanfi Dermitas, Bremen
(Multipor)

Nutzung Wohnungen mit Reihenhauscharakter im gehobenen
Segment

Nutzflache Gesamtwohnflache von 2.800 m2, 22 Wohneinheiten in

GroRen von 100 m2 bis 150 m2

Energiestandard Kfw 70

Primérenergiebedarf 40,51 kWh/m?2a (It. Angaben GU)
Endenergiebedarf Heizenergie und Warmwasser
164,46 kWh/a (It. Angaben GU)

Energiebedarf

AuRenbau: Massivbauweise, historisches Ziegelmauer-
werk, Innenddmmung mit Mineralddmmplatten U-Wert:
0,19 W/m?2a, Haustrennwéande Kalksandstein

Bauweise

2-schalige Wandkonstruktionen aus Silka Ratio-Planstei-
nen in der Wanddicke 17,5 cm, erhohter Schallschutz
gemaf DIN 4109 Beiblatt 2 (= 67 dB)

Silka Kalksandsteine, Formate 6 DF, Rohdichte 2.0, Silka
Therm Kimmsteine, Warmeleitfahigkeit < 0,33 W/(mK),
Multipor Mineralddmmplatten 200 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,042 W/(mK)

Jens Hanschmann, Gebietsleiter Multipor, René Kastel,
Gebietsleiter Ytong Silka, Dipl.-Ing.(FH) Ninett Schumann-
Jackel, Energieberaterin und Beratungsingenieurin, Xella
Deutschland

Haustrennwande

Produkte

Technische Beratung

Leitfaden Innendammung 2015

Wohnungstrennwande und neues Dach

diffusionsoffenen silikatischen Innen-
wandfarbe beschichtet.

AVARE

Gut ein Jahr nach Baubeginn war die Sa-
nierung der ehemaligen Zollhduser er-
folgreich abgeschlossen und die Woh-
nungen konnten den Eigentiimern tber-
geben werden. Unter Beachtung der
strengen Auflagen des Denkmalschutzes
waren moderne Wohnungen entstan-
den, die Uber die Forderungen der Ener-
gieeinsparverordnung hinausgehen. Da
die historische Fassade erhalten bleiben
sollte, wurde zur Dammung das diffusi-
onsoffene und kapillaraktive, minera-
lische Innendammsystem Multipor ein-
gesetzt. Es ermdglichte eine moderne
Warmedammung gemal3 den Vorgaben
der giiltigen EnEV ohne aufwandige
Dampfsperre sowie eine schnelle und
einfache Verarbeitung. Die Wohnqualitat
wurde erhéht durch einen hohen Schall-
schutz der Haustrennwénde aus Silka
Kalksandstein. Durch die Kombination
der weil3en Baustoffe Silka Kalksand-
stein und Multipor Mineralddmmplatte,
die beide Uiber das gleiche stofflich-che-
mische Grundsystem verfiigen und da-
her bauphysikalisch ahnlich reagieren,
entstand im Ergebnis eine homogene
Konstruktion, die Spannungen innerhalb
des Bauwerks vermeiden hilft. ,,Bei den
schwierigen Anforderungen dieses Pro-
jektes;* so Michael Suhr abschlie3end,
,.hat es sich besonders bewéhrt, dass
wir Steine, DAmmung und vor allem
eine kompetente Beratung aus einer
Hand bekommen haben:
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HEADQUARTER WIRD
WOHNQUARTIER

i

Der Kennedy Wing ist Teil des Gebé&ude-
komplexes ,;The Metropolitan Gardens*

Im exklusiven denkmalgeschutz-
ten Gebaudeensemble auf dem
historischen Gelande des ehema-
ligen US-Hauptquartiers entste-
hen Premiumwohnungen fir eine
Klientel, die hdochste Anspriiche
an Wohnqualitat und Lifestyle
stellt — das ist das jingste Pro-
jekt vonThe Metropolitan Gar-
dens® GmbH & Co. KG, einem
Zusammenschluss der Prinz von
Preussen Grundbesitz AG und
Terraplan Grundstiicksentwick-
lungsgesellschaft mbH. Die Inves-
toren haben sich viel vorgenom-
men. Nach 20-jahrigem Leerstand
soll das einstige Hauptquartier
der US-Armee an der Clayallee

in Dahlem zu einer exklusiven
Wohn- und Gartenlandschaft
umgebaut werden.

Foto: Remmers Fachplanung, Léningen

Seit Abzug der Allilerten 1994 stand das Gebaudeensemble des ehema-
ligen US-Hauptquartiers weitgehend leer und wurde voriibergehend fur
Filmproduktionen wie ,,Operation Walkire** mit Tom Cruise oder
,.Inglourious Bastards* von Quentin Tarantino genutzt. Aber auch das ist
schon wieder Geschichte, denn auf dem rund sechs Hektar groRen Areal
mit grof3ziigig angelegtem Park entstehen in den sieben denkmalgeschitz-
ten Geb&uden rund 200 Premium-Wohnungen unterschiedlicher Grol3e.
Darliber hinaus werden einige neue Einfamilien- und Doppelhduser sowie
kleine Einfamilienh&user errichtet, die sich in dieser exponierten Lage her
vorragend in das gewachsene historische Geléande einfugen. Das Grof3pro-
jekt soll 2015 fertig gestellt sein und dirfte wohl zu einem der exklusivsten
und attraktivsten Wohnquartiere Berlins avancieren. Es verwundert kaum,
dass die reprasentativen Finest-Living-Wohnungen der Investoren im
gehobenen Preissegment sofort ihre K&ufer gefunden hatten. Die histori-
schen Gebéude, der exponierte Standort, die Individualitat der stilvollen
Wohnungen und die herausragenden Leistungen in der handwerklichen
Baudenkmalpflege bei der Instandsetzung sorgten fiir Alleinstellungsmerk-
male in dem boomenden Berliner Immobilienmarkt.

Zuvor war jedoch viel Arbeit zu leisten, wobei das Ziel immer klar war:
Vollsanierung und detailgetreue Restaurierung sowie TUV-Abnahme mit
dem Pradikat ,,Green Monument®“ — verliehen fur die héchste Leistungs-
klasse der Baudenkmaler mit Uberdurchschnittlichen Ergebnissen bei
EnergiesparmalRnahmen.

Foto: Prinz von Preussen Grundbesitz AG, Bonn



BAUZUSTANDSANALYSE UND BAUPHYSIK

Dr. Rudolf Plagge - Leiter des Bauphysikalischen Forschungs- und Ent-
wicklungslabors des Instituts fiir Bauklimatik (IBK), TU Dresden, wurde mit
der Bauzustandsanalyse und dem Nachweis zur hygrothermischen Bau-
physik beauftragt. Neben umfangreichen Messungen und Untersuchungen
vor Ort wurden die relevanten hygrischen und thermischen Eigenschaften
der Bestandsmaterialien (Au3en- und Innenziegel sowie Mortel, Natur-
stein, Beton) durch eine Bau- und Feuchtezustandsanalyse des Geb&udes
wissenschaftlich untersucht. Daraus wurden in Zusammenarbeit mit der
Remmers Fachplanung Empfehlungen zur energetischen Sanierung ab-
geleitet.

INNENDAMMUNG FUR DIE BESTANDSGEBAUDE

Die AufRen- und Innenwéande der massiven Hauptgeb&ude mit bis zu drei
Obergeschossen waren aus Ziegelmauerwerk errichtet worden, die Fassa-
den als Rauputz (Kratzputzfassade) mit Natursteinverkleidungen ausgelegt,
die Umfassungswaénde als einschaliges Mauerwerk ohne Wéarmedam-
mung. Um das Erscheinungsbild der charakteristischen, denkmalgeschitz-
ten Fassaden der Geb&ude mit Natursteinbereichen aus Krensheimer
Muschelkalk beibehalten zu kénnen und The Metropolitan Gardens® nach
dem hohen Standard des Gitesiegels Green Monument® energetisch
sanieren zu kdnnen, sollten die AuRenwéande mit einer Innenddmmung
energetisch optimiert werden. Der Nachweis zum bautechnischen Warme-
schutz erfolgte nach den Anforderungen der DIN 4108 ,Wé&rmeschutz und
Energieeinsparung im Hochbau“ und nach der Fassung der giltigen EnEV
2009. Bei dem betrachteten Geb&udeteil handelt es sich im Sinne der
EnEV um ein mehrseitig angebautes Gebaude. Hinsichtlich des hdchstzu-
lassigen Transmissionswéarmeverlustes ist somit EnEV 2009, Anl. 1, Tab.2,
Zeile 3 maRgebend. Demzufolge war fiir die Bestandsgeb&duden ein Grenz-
wert von 0,65 W/(m2K) x 1,4 = 0,91 W/(m2K) anzusetzen.

Vorab war nun zu klaren, welches System hinsichtlich Dammeigenschaf-
ten, Kondensatausfall, Trocknungsdauer und Brandschutzeignung die
geforderten Leistungen erbringt. Die verfligbaren Systeme wurden durch
Dr. Rudolf Plagge IBK, TU Dresden, durch hygrothermische Simulation
unter Ansatz von Realklima-Randbedingungen analysiert und bewertet.
Die Ergebnisse der durchgefuhrten hygrothermischen Berechnungen

Wandaufbau mit 1Q-Therm Innenddmmung

2015 Leitfaden Innendammung

Foto: Remmers Fachplanung, Léningen

zeigten, dass unterschiedliche Damm-
systeme zwar funktionsfahig sind,
jedoch Unterschiede hinsichtlich ihrer
Performance bestehen. In Bereichen mit
Natursteinverkleidung wurde auf Grund
des erhdhten Warmedurchgangs und
der dampfbremsenden AuRenschale
empfohlen, ein kapillaraktives Damm-
system zu verwenden. Deshalb ent-
schied sich der Bauherr fur den Einsatz
des innovativen Innenddmmsystems
iQ-Therm. Da die Natursteinfassade im
Erdgeschoss in den meisten Bereichen
bis Unterkante Fenster reicht, wurde die
D&mmung fir das komplette Erdge-
schoss und die Gebaudeeckbereiche
verwendet. In Abstimmung mit Bauherr,
Denkmalschutz, Architekturbiro und
Bauphysik kam das Innendammsystem
iQ-Therm von Remmers auf insgesamt
6.500 m? Flache zum Einsatz.

BERNHARD-REMMERS-PREIS

Dass das historisch bedeutsame Ensem-
ble auf dem 56.000 m2 grof3en Areal aus
den 1930er-Jahren dem Abriss und Ver-
fall entging, ist das Verdienst der The
Metropolitan Gardens® GmbH & Co. KG.
Die Investoren haben diese weitldufige
Anlage an der Clayallee in Berlin Dahlem
in mehreren Bauabschnitten zu einer
spektakuldren Wohn- und Parklandschaft
umgewandelt. Unternehmerische Weit-
sicht, herausragende bauliche Sanie-
rungs- und Modernisierungsmalf3-
nahmen, realisiert durch handwerkliche
Spitzenleistungen vieler Gewerke, sowie
ein intelligentes Umnutzungskonzept
flhrten zu dem Erfolg. Aus ungenutzten,
leerstehenden Raumen wurden moder-
ne Lofts und Suiten mit Terrassen, Win-
tergarten und Balkonen in bester Villen-
lage.

Viele gute Griinde fur die Jury des Bern-
hard-Remmers-Preises 2014, dieses
Bauvorhaben und seine Akteure aus-
zuzeichnen. Der Preis wurde im Rahmen
der Fachmesse denkmal in Leipzig durch
die Bernhard-Remmers-Akademie ver-
liehen. Mit dem Preis fur herausragende
handwerkliche Leistungen in der Bau-
denkmalpflege werden Handwerker,
Planer, Architekten, Denkmalpfleger und
Bauherren fur herausragende Leistun-
gen im Denkmalschutz honoriert.
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Mit 15.000 m2 gedammter Innenwandfléache sind die ehemaligen Wislicenus Hofe das derzeit gré3te Innendammprojekt
Deutschlands. Nach Fertigstellung reduzierte sich der Energiebedarf der Wohnanlage Neue Hofgéarten auf 61 %

61% WENIGER ENERGIE

,,NEUE HOFGARTEN* IN LUDWIGSHAFEN
e

Das historische Wohnensemble der Wislicenus Hofe in Ludwigshafen er
richtete die BASF bis 1920 fur ihre Mitarbeiter. Die denkmalgeschitzten
Immobilien mit begriinten Innenhdéfen, Torbégen, Kreuzgewdlben und
barock anmutenden Fassaden wurden in den letzten Jahren restauriert.
Investor und Vermarkter ist die pantera AG Kdln; als Generalunternehmer
fungiert die Hilbner Gruppe Leipzig. Die Revitalisierung des denkmalge-
schitzten Areals in attraktiver Innenstadt-Lage Ludwigshafens stand unter
strikten Vorgaben seitens des Denkmalschutzes. Die Bauten der Wohnan-
lage Neue Hofgarten sind mit Erkern, Loggien und bogenférmigen Giebeln
sowie mit Friesen und Klappldden aufgelockert. Diese Optik zu erhalten,
war eine zwingende Forderung des Dankmalschutzes. Der Investor beauf-
tragte das Energieberatungsbiiro Prei3 mit der Erstellung eines Energie-
konzeptes. Die Zielmarke: Effizienzhausstandard ohne Einsatz eines War-
medamm-Verbund-systems an der Fassade. Nach Abwagung aller Vor- und
Nachteile und zielfiihrender Beratung durch die Remmers Fachplanung fiel
die Entscheidung zugunsten des Remmers iQ-Therm-Systems.

Remmers Fachplanung GmbH
49624 Loningen
info@remmers-fachplanung.de
www.remmers-fachplanung.de

Foto: pantera AG, Koln



Fotos: Knauf/Peter Eichler

Alle in die AuRenwande einbindenden Wande und Anschlisse der Leipziger Jugendstil-Villa erhielten eine Innendammung,
um der Schimmelgefahr aufgrund drastisch abfallender Oberflachentemperaturen zu begegnen

RETTUNG IN LETZTER MINUTE

JUGENDSTIL-VILLA IN LEIPZIG
...

Das Schicksal der 125 Jahre alten Jugendstil-Villa im Leipziger Stadtteil
Lindenau schien besiegelt, als die Architektin Katja Czogalla das in zweiter
Reihe versteckte Haus schlieBlich erwarb, um es umfassend stil- und fach-
gerecht instandzusetzen. Neben der sensiblen Anpassung der Grundrisse
galt das besondere Augenmerk dem energetischen Konzept, das neben
einer kapillaraktiven Innendammung aus Perlite-Dadmmplatten auch eine
effiziente und substanzschonende Flachenheizung in Trockenbauweise an
den Wand- und Deckenflachen vorsah. Die Architektin entschied sich fur
eine kapillaraktive Innendammung aus Perlite-Dammplatten, die anschlie-
Bend verputzt werden sollte. Ausgefuhrt wurde das TecTem® System

von Knauf Aquapanel in 50 mm Dammstérke. Als Oberputz wiinschte sich
die Bauherrin einen Kalkputz aus dem Rotkalk-System von Knauf, der wie
der mineralische Dammestoff aus naturlichem Perlite in der Lage ist, einen
hohen Grad an Raumluftfeuchte aufzunehmen und zu puffern, was sowohl
dem Klima als auch der Luftqualitdt im gesamten Wohnhaus zugute
kommt.

Knauf Aquapanel GmbH
44030 Dortmund
info@knauf-aquapanel.com
www.knauf-aquapanel.com
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Fotos: Deutsche Foamglas GmbH

Foamglas® ist Dammstoff und Dampfsperre zugleich, da das Material aus Glas besteht. Die Dammplatten erlauben einen
schlanken Aufbau mit hoher Dammwirkung und verbesserter Raumhygiene

DEM HANDWERK GEWIDMET

HAUS DES HANDWERKS IN PFORZHEIM
[

Die Handwerkskammer Karlsruhe besitzt mit dem Haus des Handwerks
in Pforzheim eine reprasentative Auf3enstelle, die nach der Generalsanie-
rung der ehemaligen Villa Hugo Kuppenheim modernen Biirokomfort in
historischem Ambiente bietet. Das Architekturbuiro Dressel aus Karlsruhe
entwickelte ein 5-Punkte-Konzept, mit dem soviel Bausubstanz wie mdg-
lich erhalten werden sollte. Alle Burordume sollten dem heutigen Stand
R e Py Y 5SS ] der Technik entsprechen und barrierefrei erschlossen werden. Im Dach-
geschoss befindet sich ein Veranstaltungsraum. Er wurde durch eine
komplett neue Dachkonstruktion realisiert, die wieder die ursprungliche
Traufh6he annimmt und so die nétige Raumhdhe im Dachraum herstellt.
Insgesamt beteiligten sich 35 Handwerksbetriebe an dem Sanierungs-
projekt. Die energetische Optimierung umfasste Innendammung, neue
Fenster und neue Haustechnik. Die AuRenwéande aus Sandstein und
Ziegelmauerwerk erhielten eine Innenddmmung aus Foamglas®. Die
Kellerwande wurden isoliert, geddmmt und mit einer Mauerquerschnitts-
abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschitzt.

Deutsche FOAMGLAS® GmbH
40724 Hilden
info@foamglas.de
www.foamglas.de
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Jetzt als Student profitieren:
4°% sparen + Geschenk!

Praxisnahe Informationen und Losungen fiirs Studium: 1 Jahr frei Haus!

64 %

sparen

sk
ARCHITER
VO ROHMATERIAL TUM NAUTWE
EIN HANDBUCH

Buchreihe Taschenbuch
~Raumpilot” Oder ~Architektur konstruieren”

Rosenzweig & Schwarz, Hamburg

Ja, ich mochte die DBZ lesen, 64 % sparen und das Geschenk meiner Wahl erhalten!

Meine Vorteile: Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat* und erhalte damit
\I Ich erhalte die DBZ 1 Jahrlang Name, Vorname et

(12 Ausg.) frei Haus fiir nur 90,— €

und spare dabei 64 %. WE | | v ol
v Gratisiiazae e StraBe, Hausnummer IBAN  Prifziff. lhre bisherige Bankleitzahl lhre bisherige Kontonummer

mein gewiinschtes Geschenk | | | | | |

(bitte ankreuzen): PLZ Ort Unterschrift

[] Buchreihe ,Raumpilot” @ chh zahle per Rechnung. Glaubiger-1D-Nummer: DE74ZZZ00000368595

[] Taschenbuch ,Architektur  Evian Tl
konstruieren”

Ausfiillen und senden an: Bauverlag BV GmbH, Avenwedder StraBBe 55, 33311 Giitersloh.
Schneller gehts per Tel. 05241 8090884 oder www.dbz.de/StudentenAktion

*SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermachtige den Zahlungsempfanger Bauverlag BV GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempféanger
Bauverlag BV GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen. Die Mandatsreferenz wird mir vom Zahlungsempfénger separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Studiennachweis erforderlich. Bitte senden Sie uns zeitnah eine Kopie lhrer aktuellen Studien- bzw. Schulbescheinigung via E-Mail an: leserservice@bauverlag.de, per Fax an: 05241 80-690880 oder per Post an Bauverlag BV
GmbH, Leserservice, Postfach 120, 33311 Giitersloh. Das Abonnement gilt zundchst fiir 1 Jahr (12 Ausgaben) und verlangert sich danach jeweils um 1 weiteres Jahr zum Studentenpreis nach Vorlage der erneuten Bescheinigung
bzw. zum regulédren Preis ohne Bescheinigung, wenn es nicht schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Bezugszeitraums gekiindigt wird.

Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann ich innerhalb von zwei Wochen schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist geniigt das rechtzeitige Absenden einer entsprechenden Mitteilung an die Bauverlag BV GmbH, Leserservice,
Avenwedder StralRe 55, 33311 Giitersloh.



PRODUKTE IN ANWENDUNG

Fotos: Keimfarben

Das Problem jeder Innenddmmung ist, dass der Taupunkt nach innen wandert, wodurch die Gefahr von Feuchtigkeitsbildung
verbunden mit Gebdudeschaden besteht. Das Keim iPor-System setzt auf diffusionsoffene, kapillaraktive Dammmaterialien,
welche die Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren

GRUNDLICHES VERFAHREN
POLIZEIDIENSTSTELLE IN KERNEN

62

Das denkmalgeschitzte Alte Pfarrhaus in Kernen im Remstal beherbergt

nach einer umfassenden Sanierung den ortlichen Polizeiposten. Das Alte

Pfarrhaus, dessen Kernsubstanz auf das 16. Jahrhundert zuriickgeht, ent-

spricht in seiner urspriinglichen Form dem Typus des Weingartnerhauses:

Auf einem massiven Sockel mit Gewdlbekeller erhebt sich ein Fachwerk-

haus mit Satteldach. Ohne groRRe Eingriffe in die Bausubstanz konnte das
’ Gebaude der neuen Nutzung als Polizeiposten angepasst werden. Sicher-
heitsaspekte machten den Einbau von WK-3-Fenstern und -Glaselementen
notwendig. Zur Verbesserung des baulichen Warmeschutzes und zur Ener-
gieeinsparung wurden alle Fassaden bis auf die nordliche Sichtfachwerk-
wand mit einem mineralischen Warmedammverbundsystem eingepackt
und die Dachflachen zwischen den Sparren voll ausgedammt sowie mit
einer Zusatzdammeschicht versehen. Um die historisch wertvolle Fachwerk-
giebelwand zu erhalten, kam als Warmeschutz nur eine Innendammung
infrage. Hier wurden auf3en lediglich die Schaden an Holz und Gefachen
ausgebessert und mit einem neuen Anstrich versehen.

Keimfarben GmbH
86420 Diedorf
info@keimfarben.de
www.keimfarben.de




Fotos: Thomas Langreder, Hannover

Poroton-WDF besteht aus massivem Ziegel mit naturlicher Perlitfullung und ist sowohl zur Innen- als auch zur AuBendam-
mung einsetzbar. Aus Sicht des Brandschutzes verhalten sich die Materialien Ziegel und Perlit ebenso optimal

ARCHIV STATT KRANKENHAUS

STADTARCHIV LANGENHAGEN
...

Das Gebaude, das zwischen 1902 und 1906 als ,,Siechenhaus* erstellt
wurde, befindet sich im gréRtem denkmalgeschiitztem Bereich von Lan-
genhagen bei Hannover. Es wurde als Kinderkrankenhaus auf dem Gelén-
de der 1862 erdffneten ,,Erziehungs- und Pflegeanstalt fir geistesschwa-
che Kinder* errichtet. Uber zehn Jahre stand es leer. bis die Stadt Langen-
hagen im Rahmen des Konjunkturpaketes Il der Bundesregierung die Um-
nutzung des Gebéaudes und die damit verbundene energetische Instand-
setzung beschloss. Ende 2013 wurde es als Teil des stadtischen Archivs
wieder erdffnet. Die denkmalgeschitzte Fassade aus rotem Sichtziegel-
mauerwerk kombiniert mit weiRen Putzflachen konnte aufgrund einer bei-
spielhaften Sanierung mit Poroton-WDF als Innenddmmsystem erhalten
bleiben. Vor allem auch hinsichtlich der Klimaregulierung der Innenrdume
und des Brandschutzes galt es, das ideale Bauprodukt fur eine energe-
tische Sanierung der Fassade zu finden. Architekt Wilfried Engelke und
Stadtbaurat Carsten Hettwer entschieden sich fir eine Innendammung mit
der keramischen Warmedédmmfassade Poroton-WDF 120 von Schlagmann.

Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG
84367 Zeilarn

info@schlagmann.de
www.poroton-wdf.de
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Foto: Multipor

50 mm Multipor Mineralddmmplatten waren an den Aul3enwéanden angebracht worden. Die Laibungen wurden ebenfalls ge-
dammt, je nach Platzangebot in geringeren oder gréf3eren Dammstéarken. Raumseitig ist die Innendammung mit Gipskarton-

platten verkleidet

LANGZEITSTUDIE INNENDAMMUNG

MEHRFAMILIENHAUS IN FINSTERWALDE
[

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde 1998 in Finsterwalde ein
Mehrfamilienhaus aus den 1920er-Jahren mit Multipor Mineraldimmplat-
ten innen geddmmt. Die D&mmung einer dauerhaft bewohnten Wohnung
wurde nun nach 15 Jahren geoffnet und untersucht, um kritische Details
der Innenddmmung visuell und messtechnisch zu analysieren und die
Langzeitauswirkungen der Innenddmmung wissenschaftlich zu dokumen-
tieren. Zusétzlich wurden Baustoffproben entnommen, die Feuchtigkeit
gemessen und nach Schimmelsporen gefahndet, auch hinter der Innen-
dammung und in den Mineralddmmplatten selbst. Spuren von Schimmel,
insbesondere im Anschlussbereich der AuRenwand, gab es keine — obwohl
diese Stellen als klassische Wérmebriicken mit allen bauphysikalischen
Folgen zu betrachten sind. Die Messungen und Analysen offenbarten eine
intakte, ohne jegliche Einschrénkung voll funktionsféhige Innendammung.
Dies ist nach 15 Jahren umso héher zu bewerten, als nach Einschétzung
der Sachversténdigen der zum Teil schlechte Zustand der Verfugung der
AulRenfassade eine Pforte fur Feuchtigkeit ist.

Xella Deutschland GmbH
47259 Duisburg
info@xella.com
www.multipor.de






PRODUKTE

DRUCKFEST

Homatherm bH, 06536 Berga, info@homatherm.com, www.homatherm.com

Die druckfeste Innenddmmplatte ID-Q11 standard von HOMATHERM®
eignet sich ideal fur Altbausanierungen. Die Platte ist mit Lehmputz und
anderen Innenputzen problemlos verputzbar. Durch die angepasste
Hydrophobierung lasst sich der Putz einfach auftragen und haftet sehr
gut. Die Dammplatte ID-Q11 standard ist feuchteausgleichend und kapilla-
raktiv. Vollflachige angewendet garantiert sie zudem Wé&rmebriickenfrei-
heit. In verschiedenen Dicken von 40 bis 80 mm lieferbar, zeichnet sich
die 1250x600 mm grof3e Platte durch einer sehr geringe Warmeleitféhig-
keit von A, = 0,038 W/(mK) sowie eine hohe Festigkeit und Druckbelast-
barkeit aus. ID-Q11 ist ideal fur den Mauerwerksbau geeignet. Aufgrund
der Herstellung im innovativen Trockenverfahren konnte das Gewicht im
Vergleich zu herkdmmlichen Verfahren um ca. 30 % verringert und damit
das Handling auf der Baustelle erleichtert werden.

NATURLICH OKOLOGISCH

Die Holzfaserddmmplatte Claytec Pavadentro hat eine Wéarmeleitfahigkeit
von 0,045 W/(meK). Mit ihr kdnnen U-Werte unter 0,5 W/m?2K erreicht
werden. Dies entspricht einer 3- bis 4-fachen Verbesserung des Ist-Zu-
standes von (historischen) Bestandswanden. Die Platte wird in 40, 60
und 80 mm Dicke angeboten. Sie kann unmittelbar verputzt werden und
eignet sich fir die Kombination mit eingeputzten Wandflachenheizungen.
Die 6kologische Innenddmmung nutzt die kapillare Leitfahigkeit sowie die
hygroskopischen Eigenschaften von Holzfasern aktiv und beugt so einer
Kondensatbildung vor. Zusammen mit dem abschlieRenden Lehmputz
sorgen die Eigenschaften der kapillaraktiven Innendammung fur ein ange-
nehmes Klima. Die Bauplatte wird in einem besonders fir die kleinteilige
Innenddmmung entwickelten Sonderformat angeboten.

WOHNGESUND MIT LEHM

Techno-Physik Eng. GmbH, 45136 Essen, info@biopan.org, www.biopan.org

Zwei Trends haben aktuell beim Bauen an Bedeutung gewonnen - ratio-
nelle Bauverfahren zum einen und baubiologisch tiberlegene Materialien
zum anderen. Mit viel positiver Resonanz wurde daher ,,Biopan‘ von der
Techno-Physik Eng. GmbH aufgenommen, die neue Platte fur den
trockenen Innenausbau, bei der der Naturbaustoff Lehm zum Einsatz
kommt. Biopan-Lehmbauplatten lassen sich bei allen Neu- und
UmbaumaRnah-men verwenden, wo schnell und unkompliziert glatte
Wandoberflachen geschaffen oder Zwischenwande errichtet werden sol-
len, die die Statik des Hauses mdglichst nicht beriihren. Biopan l&sst sich
wie Trockenbauplatten verarbeiten. Darliber hinaus bringen die Platten die
raumklimatisch positiven Eigenschaften des Naturbaustoffs Lehm mit.
Dazu zahlt die Fahigkeit, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen, zu speichern und
bei Bedarf wieder abzugeben.
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DAMMUNG UND DAMPFSPERRE ZUGLEICH

Deutsche FOAMGLAS® GmbH, 40724 Hilden, info@foamglas.de, www.foamglas.de

FOAMGLAS®- Innendammungen kommen sowohl fur den Neubau als
auch fur die Altbausanierung in Frage und bieten besonders bei denkmal-
geschiitzten Fassaden den groRen Vorteil, dass die Fassade unangetastet
bleibt und die Wiinsche und Bedurfnisse der Geb&udenutzer innen volle
individuelle Bertcksichtigung finden. Bei der Gestaltung der raumseitigen
Oberflache sind grof3e Freiheiten gegeben. Nahezu jede Oberflachenge-
staltung von der Gipskartonplatte Gber den Gipsputz bis hin zu hochwer-
tigen Plattenbeldgen ist moglich. Die FOAMGLAS® Materialstruktur bildet
bereits selbst die integrierte Luft- als auch Dampfsperre und hélt den
Bauteilquerschnitt dadurch frei von Diffusionsfeuchte und Kondensat. Da-
mit entfallt der zusétzliche Einbau einer Luftsperre bzw. Dampfbremse.
Der Einbau einer Luftsperre bzw. Dampfbremse verursacht nicht nur Kos-
ten sondern zeigt auch handwerklich manche Tiicke, da die perfekte Ver-
klebung und Abdichtung zur Wand, Decke, FuRboden sowie im Bereich
von Anschliissen meist nicht dauerhaft gelingt. Eine Innenddmmung aus
FOAMGLAS® hilft dauerhaft Energie einzusparen und erhéht die Oberfla-
chentemperatur der geddammten Wande — das erhéht den Wohnkomfort.
Die Eigenschaften des Dammstoffes FOAMGLAS® bilden die Grundlage
fir zuverlassige und bauhygienisch einwandfreie Innendammsysteme.

SCHLANKE INNENDAMMUNG

Sto AG, 79780 Stiihlingen, infoservice@stoeu.com, www.sto.de

Wegen der geringen Warmeleitfahigkeit von 0,016 W/(meK) von StoTherm
In Aevero genligen diinne Da&mmplatten (je nach Wandbildner 15 — 40 mm)
zur Erreichung der gesetzlichen Vorschriften. Die auf Aerogel-Technologie
aus dem Flugzeug- und Raketenbau basieren Sto-Aevero-Innenddmmplatte
beruht auf einer mikroskopisch kleinen offenporigen Struktur, deren Hohl-
raume so klein sind, dass die darin befindlichen Luftmolekule in ihrer
warmeleitenden Bewegungsfahigkeit eingeschrénkt werden. Das Aerogel
selbst basiert dabei auf Siliziumdioxid, dem Grundstoff von Sand und Glas.
Das neue Dammsystem kommt ohne Dampfsperre aus. Erméglicht wird
dies durch den kapil-laraktiven Spezialklebe- und Armierungsmortel
StoLevell In Aevero. Die Schichtdicke des Klebers (5 — 10 mm) mit der
Féahigkeit Wasser aufzunehmen wird auf die Dicke der Dammplatte ab
gestimmt. Anfallende Feuchte durchdringt das diffusionsoffene Damm
system und fallt in der Kleberschicht aus, wo sie kapillar verteilt und

zwischengespeichert wird. Sobald die Umgebung es zulésst, wird die EL o
Feuchtigkeit durch Verdunstung wieder abgegeben. 1 Verklebung

In Kombination mit dem ebenfalls diffusionsoffenen System StoTherm In 2 DEmmung

Comfort kann die neue Innenddmmung z.B. in Laibungen oder Heizkdrper- 3 Amisrngsmascie

nischen verwendet werden, wo durch die geringe Dicke der vollflachig : ;“MT;?M“

verklebten Platten Details einfacher handzuhaben sind. & Schlussheschichtung
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INNENDAMMUNG ZUR SCHIMMELPRAVENTION

Das funktionale Innen-Dammsystem Erfurt-KlimaTec ist aufgrund seines
Waérme- und Feuchtigkeitsmanagement in der Lage, den U-Wert der Be-
standskonstruktionen zu optimieren. Das thermisch wirksame Dammsys-
tem entkoppelt den Wohnraum vom kalten Mauerwerk, was zu einer Er-
héhung der Wandoberflachentemperatur auf der Wandinnenseite um bis
zu 8°C flhrt. Die Erhdhung der Temperatur verhindert, dass sich feucht-
warme Raumluft als Kondenswasser an kithlen Wénden niederschlagt,
diese durchfeuchtet und eine Brutstatte fur Schimmelbefall schafft. Zu-
dem sorgt die Diffussionsoffenheit und kapillarleitende Wirkung von Kii-
maTec dafur, dass die Feuchte aus dem Mauerwerk austreten kann. So
werden Feuchtigkeitsspitzen, wie sie vor allem in Bad und Kiiche vorkom-
men, zwischengespeichert und tber Kapillarleitung wieder an die Raum-
luft abgegeben.

GEGEN ENERGETISCHE MIDLIFE-CRISIS

Getefix GmbH, 28357 Bremen, info@getifix.de, www.getifix.de

Mit dem Getifix System ambio Mineralddmmplatte kdnnen alle Raume
von innen gedammt werden. Die Platte ist kapillaraktiv, nicht brennbar
und zeichnet sich durch eine hohe Bestéandigkeit und Umweltvertraglich-
keit aus. Der Einsatz der Mineraldammplatte erhdht die Oberflachentem-
peratur der Innenwande und sorgt fur kiirzere Aufheizzeiten, was beson-
ders dann von Vorteil ist, wenn Raume nur zeitweise genutzt werden. Ein
Warmeverlust wird vermieden und die Gefahr von Schimmelpilzbildung
verringert, da die Getifix ambio durch ihre kapillaraktiven Eigenschaften
Feuchtigkeit aufnehmen und bei Liftung wieder abgeben kann. Die Ober- i
flache kann auRerdem sofort neu gestaltet werden. Durch die Sanie-
rungsmalnahmen verbessert sich das Raumklima, die Heizkosten sinken
und die Lebensqualitét steigt. Der Wert eines Gebaudes nattirlich auch.

GESUNDES WOHNRAUMKLIMA

Xella Deutschland GmbH, 47259 Duisburg, info@xella.com, www.multipor.de

Speziell fur die Innenddmmung eignen sich die Multipor Mineralddmmplat-
ten auf Grund der hohen Diffusionsoffenheit und der kapillaraktiven Eigen-

schaften. Bei der Verarbeitung wird keine Dampfsperre benétigt. Mit einer quulﬂﬁ

Waérmeleitfahigkeit von A = 0,042 W/(mK) ermdglicht sie eine hocheffektive - - —== ISR MER R

Innenddmmung nach der aktuell gultigen Energieeinsparverordnung. Durch YTONG A

die hervorragende Kombination aus Warmedammung und Feuchtepuffer =——multipar _‘Y_T'EMHG

kann es zu keiner Schimmelbildung kommen. Der diffusionsoffene Baustoff Sl u:;?ﬂ
—

schafft dabei ein natirliches und in Bezug auf Temperatur und Feuchtigkeit
ausgeglichenes und gesundes Wohnraumklima. Die Verarbeitung der Multi-
por Mineraldammplatte ist auf fast allen Untergriinden méglich, beispiels-
weise auf frischen Kalk- oder Kalkzementputzen, auf Lehmsteinen und
Lehmbauplatten und auf allen Arten von Mauerwerk und sogar auf vorhan-
denen Innenputzen auf Gipsbasis.
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PRODUKTE

BIS IN DIE KLEINSTE NISCHE

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. KG, 45966 Gladbeck, info@rockwool.de, www.rockwool.de

Mit dem Dammsystem Aerorock® ID von Rockwool kann durch den Ein-
bau einer Verbundplatte von meist nur 50 mm Dicke die AuRenwand
eines Altbaus gemaf den Anforderungen der EnEV 2009 aufgerustet
werden. Mdglich ist das, weil im System ein ganz neuer Dammstoff, die
Aerowolle®, zum Einsatz kommt. Sie erreicht die Warmeleitfahigkeit 019.
Der Dammstoff ermdglicht schlanke Konstruktionen. Sogar in Heizkdrper-
nischen und in den Fensterlaibungen kann mit diesem System wirksam
und warmebrickenfrei gedammt werden. Durch den Einbau einer nur

50 mm dicken Aerorock® ID Innenddmmung bleibt mehr Wohnraum er-
halten. Das System besteht aus der Standard-Verbundplatte Aerorock®
ID-VP fur die Verarbeitung in der Flache, der Laibungsplatte Aerorock®
ID-VPL fur Fensterlaibungen und Heizkdrpernischen sowie einer Keilplatte
fur einbindende Bauteile, der Aerorock® ID-VPK.

EFFIZIENT UND WOHNGESUND

Ein Argument fur die Innenddmmung liegt in der Verbesserung des
Raumklimas und des Schutzes vor Schimmelpilzbildung. Die Pura Mine-
ralddmmplatte besteht aus natiirlichem Material, ist gesundheitlich unbe-
denklich und wurde mit dem Priflabel des Eco-Instituts ausgezeichnet.
Auf die Ublichen Faser- und Kunststoffanteile oder Aluminium-Schdume
wurde konsequent verzichtet. Ihre Umweltvertraglichkeit zeigt die Pura
sowohl in ihrer nachhaltigen Wirkung (der Warmeverlust senkt sich um
bis zu 85 %) als auch in einem problemlosen Recycling. Zu den weiteren
Pluspunkten der leichten, formstabilen und bestandigen Dammplatte
zahlt die Einsatzmdoglichkeit im Wand- und im Deckenbereich. Pura ist
eine diffusionsoffene Platte und kann in Feuchtigkeit aufnehmen, die bei
der LUftung der Rdume wieder abgegeben wird.

ALTERNATIVEN MIT SYSTEM

Saint-Gobain Weber GmbH, 40549 Dusseldorf, Tel. 0211 91369 0, www.sg-weber.de

Fur die Innenddmmung bietet Saint-Gobain Weber drei Systeme an. Das
D&mmboard weber.therm MD 042 ist diffusionsoffen und wirkt wérme-
und feuchteregulierend. Es bietet einen Warmeleitwert von 0,042 W/mK.
Als Oberbeschichtung bietet sich ein Kalk-Innenputz an. Der diffusionsof-
fene Oberputz sorgt fir einen guten Feuchtehaushalt und wirkt schimmel-
pilzhemmend. Fur umfassende Sanierungen gibt es das vollmineralische
weber.therm Dammputz Innendammsystem mit einem Warmeleitwert von
0,07 W/mK. Aufgrund der flexiblen Auftragsstéarke des Mortels kénnen Un-
ebenheiten von bis zu 100 mm ausgeglichen und fugenlose D&mmschich-
ten hergestellt werden. Das weber.therm Vakuum Innendamm-System ist
schlank und feuchteresistent. Die integrierten VacuPads von Saint-Gobain
Isover bieten mit 0,007 W/mK Hochleistungsdammwerte. Das System
eignet sich fur die Dammung in beengten Raumsituationen.
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KONSEQUENT MINERALISCH

Keimfarben GmbH, 86420 Diedorf, info@keimfarben.de, www.keimfarben.de

Das Kernstlick des Ddmmsystems mit der WLG 042 ist eine massive,
hydrophile und kapillaraktive, faserfreie Dammplatte aus Wei3kalkhydrat
und Siliciumdioxid. Zum System gehdren eine 4 x4 Glasfasergittermatte
als Bewehrung der Unterputzschicht sowie der Mycal-CS-Dadmmkeil und
die Mycal-CS-Laibungsplatte aus Calciumsilikat zur Minimierung von War
mebricken und fir garantiert schimmelfreie Ausfiihrungen in den Lai-
bungsbereichen. Ergénzt wird das System mit Keim-Mycal-Fix, einer sili-
katischen, diffusionsoffenen Grundierung. Durchweg mineralisch,
garantiert Keim iPor optimale Funktionalitédt und ist frei von gesundheits-
gefédhrdenden oder als unangenehm wahrzunehmenden Stoffen. Trotz
guter Ddmmeigenschaften wirkt der Aufbau wéarmespeichernd und er-
héht durch die wandseitig zurlickgegebene Wérmestrahlung die empfun-
dene Behaglichkeit deutlich. Das System iPor verbessert das Wasser-
dampfsorptionsverhalten der Aul3enwand und somit die raumklimatischen
Bedingungen des Geb&udes &ul3erst positiv, sorgt fur relativ konstante, in
jeder Jahreszeit als behagliche empfundene Raumluftfeuchten. Als diffu-
sionsoffenes System ist Keim iPor gegenuber nachtraglich montierten
Durchdringungen auch aus bauphysikalischer Sicht absolut unkritisch.
Jede weiterfihrenden Raumgestaltung und Dekoration ist somit prak-
tisch uneingeschrankt maoglich.

INNENSEITIG GEDAMMTE AUSSENWANDE ...

BASF Wall Systems GmbH & Co. KG, 95615 Marktredwitz, wall-systems@basf.com, www.heck-multitherm.com

Mit Heck MultiTherm-Innendémmungslésungen werden die Wohnqualitat
und die Wohnraumhygiene durch Schimmel-Prévention verbessert. Die In-
nenddmmpakete erfullen den Mindestwéarmeschutz nach DIN 4108 sowie
die Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV), auch die strengeren
Vorgaben der EnEV 2009. Heck Mineralischer Ddmmputz (Heck DP MIN)
ist ein rein mineralischer Warmedammputz, der ein- oder mehrlagig verar-
beitet durch ausgezeichnete Wasserdampfdurchlassigkeit tiberzeugt und
auch groRe Unebenheiten bereits in der ersten Putzlage sehr gut aus-
gleicht. Heck Mineralischer DAmmputz eignet sich besonders gut auf histo-
rischem Mauerwerk und Fachwerk, kann aber auch zur Verbesserung der
Warmedammung auf modernen Wandbaustoffen eingesetzt werden. Mit
dem Heck Dammputz EPS (Heck DP EPS) steht ein Spezialputz zur Verfi-
gung, der seine Dammféhigkeit einem hohen Anteil an speziellen leichten
Zusatzstoffen verdankt. Als AuBen- und Innenputz kommt er auf allen tb-
lichen Wandbaustoffen, selbst hochdémmendem und zerkliftetem Mauer-
werk zum Einsatz. Heck Dammputz EPS kann direkt auf das Mauerwerk
oder mineralischen Putz ohne Beschichtung aufgetragen werden, wodurch
problematische Hohlrdume vermieden werden. Die Heck Innendammplatte
MS ist eine mineralische Dammplatte auf natlrlicher Basis ohne Faser-
und Kunststoffzusatze, geeignet fur den Wand- und Deckenbereich. Durch
die hydrophilen Eigenschaften der Heck Innendammplatte MS kdnnen
groRe Mengen Wasser aufgenommen und wieder abgegeben werden.
Dabei reguliert sich der Feuchtehaushalt auf natirliche Weise.
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PRODUKTE

INNENDAMMUNG MIT SYSTEM

Remmers Baustofftechnik GmbH, 49624 Léningen, info@remmers.de, www.remmers.de

Mit der Innenddmmung iQ-Therm von Remmers Baustofftechnik kénnen
Gebaude unter Denkmal- und Ensembleschutz, mit Klinker- und Natur-
steinfassaden sowie Stuck/Putz-Fassaden nach den Anforderungen der
Energieeinsparverordnung geddmmt werden, ohne die Fassaden zu ver-
andern. Das System basiert auf der Anwendungssicherheit kapillaraktiver
Calciumsilikatwerkstoffe und der Warmedammleistung organischer
Schaume. Das Kernprodukt ist eine Polyurethanschaumplatte mit regel-
mafiigen, senkrecht zur Oberflache stehenden Lochungen, verfllt mit
einem kapillaraktiven mineralischen Mortel. Die Platten werden mit
einem mineralischen Klebemortel auf die Innenwandoberflachen ange-
koppelt und abschlieRend mit einem porosierten mineralischen Leicht-
mortel Uberputzt, der mit einer Dicke von 10 bis 15mm die Sorptions-
und Installationsschicht darstellt.

iQ-Therm ist durch seine nach innen gerichteten Kapillarkrafte und der
Fahigkeit, Feuchtigkeit durch seine Poren zu leiten, in der Lage, Wasser
aus der Konstruktion zuriick an die raumseitige Oberflache zu transportie-
ren. Von hier aus kann es in den Raum zuriick verdunsten und bei Liftung
entschwinden.

Verfugbar sind Plattendicken von 30, 50 und 80 mm. Die 30 mm Platte
bietet ebenfalls den kapillaren Warmeschutz mit einem A-Wert von

0,031 W/(mK).

DAMMKEILE FUR PROBLEMZONEN

Jackon Insulation GmbH, 33803 Steinhagen, info@jackodur.com, www.jackon-insulation.com
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Die Jackocare Premium Inside D&mmplatten kdnnen mit der Warmeleitfa-
higkeit A, = 0,027 W/(mK) selbst mit geringen Dicken viel bewirken. Die
Platten sind in Starken von 10 bis 80 mm erhéltlich und haben einen XPS-
Kern, was sie druckfest, maRstabil und besonders unempfindlich gegen-
Uber Feuchtigkeit macht. Die auf beiden Seiten aufgebrachten Vlies-
membranen dienen als optimale Haftgrundlage fur weitere Schichten, z.B.
Farben, Tapeten, Putz oder Fliesen. Dammstoff und Vlies wirken gemein-
sam als Dampfbremse, die bei einer Innendammung notwendig ist, um
Feuchtigkeitsansammlungen zwischen der Platte und der Wand zu vermei-
den. Das Anbringen einer zusatzlichen Dampfbremse entféllt. Die Fugen
zwischen den Dammplatten werden mit einem Stof3fugenband abgeklebt,
das optimal auf die Produkte des Gesamtsystems abgestimmt ist.

Fur die einbindenden Innenwande und Deckenzonen sind spezielle Damm-
keile im Produktportfolio enthalten. Sie fihren die Temperatur der Wand
langsam zur Temperatur der restlichen Oberflache, sodass der kalte Punkt
nicht lediglich in der Wand verlagert wird. Mit Hilfe der Begleitdammele-
mente wird der Warmeschutz auch an den energetischen Schwachstellen
wie Fenstern und Heizkorpernischen deutlich verbessert. Der spezielle
Dammkeil Jackocare Liner ermdglicht einen optimalen Anschluss der ge-
dammten AuRenwand an die Innenwénde und die Raumdecke. Schadhafte
Zonen, die haufig in Raumecken auftreten, lassen sich mit Jackocare Seam-
less zielgerichtet ddmmen. Warmebriicken werden so vollstandig geschlos-
sen. Alle Produkte der Jackocare Innenddmmung sind optimal aufeinander
abgestimmt.



INNENDAMMUNG MIT PROFIL

Saint-Gobain Rigips GmbH, 40509 Dusseldorf, info@rigips.de, www.rigips.de

Die kapillar nicht aktiven Konstruktionen mit der Rigitherm 032-Verbund- »

platte bieten Schutz vor Feuchteschaden und Energieeinsparpotential. Die

Rigitherm 032-Verbundplatten gibt es mit einer warmeddmmenden EPS- .

Dammeschicht in 40, 60 und 80 mm Dicke. Die neu entwickelte Thermo- k -

Platte ergdnzt das Innenddamm-System. Sie besteht aus einem warme- S

ddmmenden Polystyrol-Hartschaumkern, der beidseitig zementkaschiert A » *:.;i w"
-

und mit einem Glasfaservlies versehen ist. Fir einen bauphysikalisch si-
cheren Ubergang zwischen ThermoPlatte und Fensterrahmen bietet sich
das ThermoProfil an. Die U-formige Kunststoffleiste wird auf die Aul3en-
kante der ThermoPlatte gesteckt, die spater den Fensterrahmen beruhrt.
Dank der Warmeleitféhigkeit von A = 0,032 W/(mK) kdnnen die Anforde-
rungen der EnEV 2009 fur die Innenddmmung von AuBenwanden erfillt
werden, ohne dass ein spurbarer Wohnraumflachenverlust entsteht.

MINIMALER RAUMVERLUST

Recticel Dammsysteme GmbH, 95203 Wiesbaden, info@recticel.de, www.recticel-daemmsysteme.de

Das schlanke Verbundelement EUROTHANE® GK+ von Recticel mit
einem Dammkern aus dem Hochleistungsddmmstoff PUR/PIR und einer
12,5mm dicken Gipskarton-Verbundplatte wirkt klimaregulierend und re-
duziert die Energiekosten deutlich. Die Dammplatten mit der Warmeleit-
zahl 0,024 W/mK stehen in den Dicken 52,5 und 72,5mm zur Verfligung,
die Platten sind 2600x 600 mm grof3. Die Dammplatten sind mit einem
Abstand von ca. 0,5cm zu angrenzenden Bauteilen zu verlegen, am Ful3-
boden wird zur Erleichterung der Montage die Verwendung von Keilen
empfohlen. Die Montage unterhalb von Dachschrédgen oder an Holzkon-
struktionen erfolgt mit Teller oder Dammstoffschrauben. Die Verklebung
erfolgt mit Soudabond Easy. Eine separate Dampfbremse ist nicht not-
wendig.

SCHNELL MONTIERT, SCHNELL SANIERT

Linzmeier Bauelemente GmbH, 88499 Riedlingen, info@linzmeier.de, www.linzmeier.de

Mit einem schlanken Gesamtaufbau von nur 26 bis 66 mm — je nach Dicke des
Dammstoffes — erzielt Linitherm PAL SIL U-Werte bis 0,37 W/(m2K). So sichert
es wertvollen Wohnraum bei durchgehender Warmedammung. Die Platten in
handlicher GroRe, 2,50x0,6 m ab Dicke 36 mm bzw. 2,50x1,20m ab Dicke

26 mm konnen direkt auf das Mauerwerk oder den vorhandenen Putz geklebt
werden. Die Elemente sind ringsum genutet zur Aufnahme der Holzfeder (Sili-
katplatte gefast). Eine Alufolie kaschiert den PU-Hartschaumkern und wirkt als
raumseitige Dampfsperre. Auf diese Weise haben Feuchtigkeit und Schimmel
keine Chance. Zum System gehoren auch Dammkeile sowie Laibungselemen-
te. Die Innenseite der Elemente besteht aus einer Silikatplatte. Die 6 mm dicke
Beschichtung bildet einen sauberen Raumabschluss. Sofort nach dem Trock-
nen der Spachtelstellen kann mit dem Tapezieren, Streichen oder Verputzen
begonnen werden. Der Wohnraum steht schnell wieder zur Verfiigung.
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PRODUKTE

VAKUUMGEDAMMT

01454 Radeberg, kontakt@vacu-isotec.de, www.vacu-isotec.de

FRONT-VIP® von VACU-ISOTEC® ist ein Hochleistungsddmmstoff zur
Dammung von Fassaden/-Elementen, Dachgauben, FulRboden, zur Innen-
dammung sowie im Denkmalschutzbereich. Das Standardpaneel besteht
aus einem nicht brennbaren (Brandschutzklasse A2) porésen Kernmateri-
al, das von einer Hochbarrierefolie umhdillt ist. Dieses wird einseitig oder
beidseitig mit einer Schaumpolystyrolplatte (EPS) versehen. Die Damm-
platte ist grundsétzlich sorgféltig zu behandeln und vor der Weiterverar-
beitung auf eine eventuelle Bellftung hin zu tUberprifen: bei einer Belif-
tung liegt die silbrig glanzende Folie nicht eng, sondern nur lose auf dem
Kern auf. Durch das Vakuum im Inneren der Isolationspaneele, wird der
Waérmeverlust tUber die Luft verhindert. Dadurch sind eine Wéarmeleitfahig-
keit von 0,007 W/(mK) und héchste Dammwerte mdglich z. B. ein U-Wert
von 0,224W/m3K bei einer Paneelstarke von nur 30 mm!

RAUMSPAREND

va-Q-tec AG, 97080 Wurzburg, info@va-Q-tec.com, www.va-Q-tec.com

Die neue Dd&mmldsung va-Q-safe eignet sich fir DAmmung an Innenwan-
den, in FuBbéden, Terrassen, Balkonen sowie fir Anwendungen im Au-
Renbereich. Die stabile und feste Platte besteht aus einer Vakuumplatte
(A=0,007W/mK), die im steifen Polyurethan komplett integriert und ge-
schutzt liegt. Bei gleicher Isolierwirkung kdnnen etwa 75 % Platz einges-
part werden, denn mit einer Dicke von 30 mm wird ein U-Wert von 0,26
il W/(m2K) erreicht. Monteure kdnnen das unempfindliche Paneel mit (b-
3 "T-ﬁ lichen Bauklebern befestigen und an seinen Réndern diibeln. Die eigens
;_';ﬂ, entwickelte Software va-Q-plan berechnet in wenigen Schritten den Verle-
geplan fur die bestmdogliche Verteilung der va-Q-safe Elemente bei gleich-
zeitiger Information Uber den erreichten U-Wert und die nétige Anzahl der
Dammplatten. Der Dienst ist fir va-Q-tec-Kunden gratis.

STEINWOLLE FUR INNEN

Saint-Gobain Isover G+H AG, 67059 Ludwigshafen, www.isover.de

it Fir den sicheren Einbau einer Innendammung entwickelte ISOVER die In-
F nenwand-Dammplatte Akustic IW 2-035. Die Steinwolle-Dammplatten
Akustic IW 2-035 (WLG 035) werden fugendicht gestof3en direkt auf die zu
dammende Bestandswand geklebt, anschlieBend mit einer Armierungs-
schicht versehen und verputzt. Die Dammplatten gleichen kleine Uneben-
heiten in der Bestandswand aus, daher braucht es keine korrigierenden
Vorarbeiten oder eine Unterkonstruktion. In der Dicke 35 mm ermdglichen
sie bei Massivwéanden mit innenseitigem Oberflachenputz eine Dammung
A L "A\ ohne bauphysikalische Berechnungen, erhdhen gleichzeitig die Dammwir-

; g kung um ein Vielfaches und sparen dabei maximal an Aufbauhéhe und
Raumvolumen. Die Steinwolle-Dadmmplatten sind diffusionsoffen und anor-
ganisch und bieten somit einen optimalen Feuchteschutz: Steinwolle ist un-
verrottbar, langlebig und bestandig gegen Schimmelpilze und Bakterien.

74


















